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NORMA BRANZOWA

URZADZENIA

WIERTNICTWA

GEOLOGICZNO
POSZUKIWAWCZEGO
| ROZPOZNAWCZEGO

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa raki od-
pinalne przeznaczone do chwytania rur ok#adzinowych
matosrednicowych podczas robét ratunkowych w ot-
worze wiertniczym.

Raki odpinalne objete sa symbolem SWW 0724-9.

2. Normy zwigzane
PN-61/G-06200 Wiertnictwo. Cechowanie sprzetu
PN-66/G-02039 Wiercenia obrotowe

Gwinty narzedziowe. Wymiary i tolerancje
PN-71/G-02050 Wiercenia obrotowe

matosrednicowe.

normalnosredni-

cowe. Potaczenia gwintowe. Gwinty narzedziowe
przewodu wiertniczego
PN-69/G-74013 Wiercenia obrotowe matosrednicowe.

Zworniki, zhkaczniki i zdgczki
PN-66/H-74235 Rury wiertnicze. Rury
matoSrednicowe kielichowe gwintowane
PN-65/H-84030 Stal stopowa konstrukcyjna do ulep-
szania cieplnego. Gatunki
PN-65/H-84032 Stal sprezynowa (resorowa). Gatunki

oktadzinowe

3. Odmiany, Rozréznia sie dwie odmiany rakéw od-
pinalnych

H - rak odpinalny hydrauliczny,

M - rak odpinalny mechaniczny.

4. Przyktad oznaczenia raka odpinalnego hydrau-

licznego (H) o wielkosci znamionowej 127
RAZ H127 BN-71/1794-02
3. Gtoéwne wymiary w mm

a) raka hydraulicznego - wg rys. 1 i tablicy na
str. 2.

*) Symbol wg SWWi 0724-09.

Wiercenia matosrednicowe
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Grupa katalogowa IV 41%)

b) raka mechanicznego - wg rys. 2 i tablicy na
str 2.

6. Materiat. Szczeki w rakach hydraulicznych
stal stopowa do ulepszania wg PN-65/
H-84030. Zalecany gatunek - stal 40H.

Szczeki w rakach mechanicznych - stal sprezynowa
wg PN-65/H-84032. Zalecany gatunek - stal 50S2.

Pozostate czesci raka wg uznania wytworni.

cieplnego

7. Obroébka cieplna. Naciecia szczek
PN-65/H-84030 powinny byé powierzchniowo ulepszone
cieplnie do twardosci HRC 42 s 50. Naciecia szczek
ze stali wg PN-65/H-84032 powinny by¢ hartowane do
twardosci HRC 52 + 58.

ze stali wg

8. Naciecia. Powierzchnie pracujace szczek powin-
ny by6é naciete. Naciecia powinny bydé pierscieniowe.
Zeby powinny byé nachylone w kierunku pracujacym.

Za zgoda zamawiajgacego dopuszcza sie gwintowanie
szczek zamiast nacinania zebéw. W zaleznosci od
wielkosci znamionowej gwinty powinny byé nastepu-

jace M76X6, M95X6, M115X6, M130X6.

9. Cechowanie, Na raku, na powierzchni dl, nale-
zy umiescid ceche wg PN-61/G-06200, zawierajaca co
najmniej

a) znak wytwérni,

b) oznaczenie wielkosci znamionowej .

10. Konserwacja 1 pakowanie. Powierzchnie ze-
wnetrzne nalezy zabezpieczy¢ smarem przed korozja.
Gwinty i naciecia szczek nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi .

Raki dostarcza sie opakowane w pojemnik z rury.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/1794-02

Dopuszczalne udzwigi rakéw

Udzwig statyczny max
Oznaczenie raka

kN kG
H89 120 12 000
mM89 80 8 000
H108 140 14 000
M108 100 10 000

Udzwig statyczny max

Oznaczenie raka

kN kG
H127
mM127?
H146 200 20 000
M146

Os$rodek Badawczy Techniki Geologiczne:

Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzedu Geologu dnia 12 lutego 1971 r

lako normo obowiqzuiqgca w zakresie produkc|t od dnia 1 stycznia 1972 r
(Mon Pol nr 27/1971 poz 179)
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2 BN-71/1794-02

a) raka hydraulicznego b) raka mechanicznego
A-A
d i Stosuj e
dj i A
Oznacze- _ - Gwint sie do
nie ™Min max z rur wg
- PN-66/
H-74235 d = Stosuje sie
Zwornik- mufa
Ozn:f\cze— di d2 wg do rur wg
N51 nie min max max B _ PN-66/
H89 76 89 64 64 300 PN-66/G-02039 89 PN-69/G-74013 H_74235
mm
H108 93 108 95 73 300 N2 3/8WP 108
PN-71/6—02050 M89 7% 89 76 51 A 51 89
N2 7/8 WP M108 93 108 93 60,3 A 60 108
H127 112 127 95 73 320 \_71/6-02050 127
mM127 112 127 112 73 A 73 127

N2 7/8 WP 146

H146 130 146 95 73 320 py_77/6-02050 M146 130 146 130 73 A 73 146



