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ODLEWNICTWO

NORMA BRANŻOWA
B N -81

Podpórki formierskie

Podpórki skrzynkow e

4 0 4 3 - 0 5

G ru p a  ka ta log ow a  0 4 2 6

1 P rz e d m io t  normy P rzed m io tem  normy są  podpórki 

fo rm ie r sk ie  sk rzynkow e p ła s k ie  wtyczki, p ła sk ie  ze s k r z y ­

dełkiem, wygięte  wtyczki i wygięte ze sk rzydełk iem

2 Sposob  budowy o z n a c z e n ia  -  wg B N - 8 1/4043-01

3 P r z y k ł a d  o z n a c z e n ia  podpórk i  sk rzynkow ej  wygiętej  

wtyczki pasyw ow anej  WWP o w ym iarach  (1 = 1 5  mm, h =» 

= 8 mm, p rom ień  R = 60 mm
c

P O D PÓ R K A  FORM IERSKA WWP 15-8 -6 0  B N - 8 1/4 0 4 3 - 0 5

4 K s z ta ł t  i wymiary w mm

a)  podpórk i  f o rm ie r s k i e j  p ła s k ie j  wtyczki PW  -  wg r y s  1 

i t a b L  1 ,

|jN-81/4043-0T?1

R y s  1

T ab l icy  1

a b h
Masą
około

g

4 0 , 9

5 0 ,9

5 10 6
1

1 ,0

8 1,1

10 1 ,2

4 2 ,6

5 2 ,7

10
6 2,8

7 2 ,9

8 3 ,0

20 10 ± 0 , 2 3,1

5 4,1

6 4, 2

15 8 4, 4

10 4, 7

12 4 ,9

5 6 ,2

6 6 ,4

25 25
8 6 ,7

10 7, 0

12 7 ,5

15 7 ,9

Zgłoszona przez Instytut Odlewnictwa, Kraków 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa dnia 30 listopada 1981 r 

lako norma obowiqzuiqca od dnia 1 lipca 1982 r 
(Dz Norm i Miar nr 3/1982 poz 7 )
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1

\

2 B N - 8 1/4043-05

b )  podpórk i  fo rm ie r sk ie j  sk rzynkow ej  p ła sk ie j  ze s k r z y ­

dełkiem P S  -  wg r y s  2 i tabl 1,

R y s  2

c )  podpórk i  f o r m ie r s k i e j  sk rzynkow ej  wygiętej  wtyczki 

WW -  wg r y s  3 tabl  2,

R y s  3

Tabl ica 2

a b h R
Masa
około

9

Tt> 20

4

± 0 ,2

40

60

70

100

2 ,6

5 2 ,7

6 2,8

8 2 ,9

10 3, 1

cd .  tabl 2

a b fl R
Masa
około'

g

5 A, i

15
6 4, 2

20 8 4 , 4

10 40 4 ,7

1 2
± 0 ,2

60 4 ,9

5 70 7,8

6 100 8 , 2

25 25
8 8 , 4

10 8 ,8

12 9 , 2

15 9 ,8

*

d) podpórki  fo rm ie rsk ie j '  sk rzynkow ej  wygiętej  ze s k r z y ­

dełkiem WS -  wg r y s  4 i tabl 2

R ys  4

5 Wykonanie P a sk i  b lachy wygięć t rw a le  zgodnie 

z k sz ta ł tem  i wymiarami

6 P o z o s t a łe  wymagania -  wg BN-^8-l-/4G 43-01

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 In s ty tu c ja  o p ra c o w u ją c a  norm ę -  Instytut Odlewnictwa, 

K rak ó w

2 Is to tne  zmiany w s tosunku  do P N - 6 3 / H - 55004 Zmie­

n iono sposób  o zn acz en ia

D o ty c h c z a s  o b o w ięzu jęc a  P N - 6 3 /H -5 5 0 0 4  z o s ta je  un iew aż ­

n io n a  z dniem 1 lipca  198 2 r

3 Normy zw iąza n e

4 Normy z a g ra n ic z n e  r

NRD TGL 103-1185 G ie s s e r e iw e s e n  K e r n s tu tz e n  S tau g en -  

s tu tze n

Z S R R  rO C T  9 0 6 2 - 5 9  K epeóeftK M  .hjih  tiy ryH H Ł a u  C T ajib -

HHX OTJMBOK

5 Symbol wg SWW -  0737-99

6 A utorzy  p r o je k tu  normy -  inż B a r b a r a  D y rcz ,  mgr inż 

Maciej D yrek ,  mgr inż K ry s ty n a  M artynow icz ,m gr inż Wło­

d z im ie rz  Sad z ik o w sk i ,  mgr inż Zygmunt Smoleń -  Instytut

B N -8 1 /4 0 4 3 -0 1  P o d p ó rk i  f o rm ie r s k i e  Wymagania i b ad an ia Odlewnictwa


