UK:IE 673.71B.12

NORMA BRAN20WA

WYROBY
NOZOWNICZE

BN-69
4523*02

Wyroby nozownicza

Brzytwy

1, BEzedaiot nono-. Przedmiotem normy sa brzyt-
wy chirurgiczne, biologiczne oraz brzytwy do go-
lenia: wlata, popularna, fryzjerska 1 specjalna.

2a-J&gg
BR-68/452J-01 Wyroby nozownicza. Brzytwy. Wyma-

gania 1 badania

3. Podziat. Bpzréznla sie nastepujace rodzaje
brzytewi
- brzytwa biologiczna - BI,

A-A
o e Nezwe brzytuy
L,
| Chirurgiczna 134 +3
2 Popularsa 130 +3
<3 Fryzjerska 134 +3
4 Biologiczna 140 +3
5 Wiska 140 +3
6 Specjalna 140 +3
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- brzytwa chirurgiczna-Bil,
brzytwa wlsta - Ali,
brzytwe popularna - Ali,

- brzytwa fryzjerska - Ali,
- brzytwa specjalna - AlV.

4. Przyktad oznaczenia brzytwy biologicznej

BEZYTWA BIOLOGICZNA Bl BN-69/4523-02

Zaktad Badan i Studiéw Przemystu Wyrobéw Metalowych ,Medom ' w Krakowie
Uttanowiono przez Dyrektora Z|ednoczenia Przemystu Wyrobéw Metalowych dnia 31 grudnia 1969 r

jako normo obowiqzuigco w zakresie produkcp 1 odbioru od dnia 25 wrzeinia 1970 r
(Mon Pol nr31/1970poz 257)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINI
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6. Wykonania. Oprawki i kliny dla brzytew chi-
rurgicznych powinny by¢ wykonana zgodnie z BN-68/
4523-01, dla pozostatych brzytaw z tworzyw

cznych.

sztu-

7. Cechowanie. Na brzytwie, w miejscu oznaczonym

nalezy umiesci¢ trwate 1 wyrazna znaki:
na brzytwie chirurgicznej tylko znak wytwoérni,
pozostatych brzytwach dodatkowo symbole

- na brzytwie biologicznej - Bl
nieniu stron),

na rysunku,

na

(lub B po uzgod-

- na brzytwie wiata - Ali
stron),

(lub W po uzgodnieniu

- na

nieniu
- na

sgodnie

brzytwie popularnej
Btron),

brzytwie fryzjerskiej - Ali (lub P
niu stron),

- Ali (lub P po uzgod-

po u-

- na brzytwie speojalnej - AIT (lub S po uzgod-
nieniu stron)

oraz znak jakosoi

kosci).

Pozostate znaki

8.
4523-01.

HIlTtC

(w przypadku gdy jest znak ja-

zgodnie z BN-68/4523-01,

Pozostate wymagania oraz badania - wg BN-68/



