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W ó z k i  dziecięce

Paski skórzane nośne do nadwozi

BN -72 

4961-21

G r y p a  k a ta lo g o w a  XVII 2 7 1)

1 .  P rz e d m io t  n o t^ T .  Przedmiotem normy są paski skórzane nośne do nadwozi wózków dziecięcych.

Normy związane

PN-58/F-22217 Skóry gotowe. Skóry rymarskie 

BN-65/8511-11 Sprzączki rymarskie

5. Wielkości. Rozróżnia się dwie wielkości pasków w zależności od szerokości i przystosowania do nu

meru sprzączki:

A - o  szerokości 20 mm do sprzączki nr 20,

B - o szerokości 25 nim do sprzączki nr 25.

4. Przykład oznaczenia paska skórzanego nośnego do nadwozia wózka dziecięcego wielkości A:

PASEK SKÓRZANY NOŚNY DO NADWOZIA A BN-72/4961-21

5. Wymiary w mm - wg rysunku i tablicy

Zbitka (mt)rymarska ^gBN 65/851111 

b-45°

W ielkość
Wymiary

A b c 9 *1

A .20 30
8

3

8 25 35 4

6. Materiał. Paski powinny być wykonane ze skóry blankowej bydlęcej lub chromowej w gatunku 2 lub 5 

wg PN-58/P-22217.

7. Wykonanie. Rozstaw i wielkości otworów należy wykonać w uzależnieniu od potrzeb. Nie dopuszcza 

się skaleczeń, pęknięć, powierzchniowych plam na stronie lica oraz mizdry, widocznych nieuzbrojonym o- 

kiem.

8. Wykończenie. Brzegi pasków powinny być napuszczone wodą klejową i przecierane do uzyskania gład

kiej powierzchni, z wyjątkiem pasków wykonywanych ze skóry chromowej.
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