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(1) aspekt, wygląd — zespół cech zew nętrznych 
produktu, dający się określić organoleptycznie

(2) barwa achromatyczna — barwa, która nie 
ma dominującego odcienia, tj barw a neu tra lna  — 
biała, szara i czarna

(3) barwa chromatyczna — barw a, która ma do­
m inujący odcień

(4) barwnik — środek barwiący, rozpuszczalny 
w środowisku stosowania, w ykazujący naturalną 
lub wymuszoną substantywnosc do substancji bar­
wionej

(5) barwienie — nadaw anie zamierzonego efek­
tu  barwnego substancji barwionej

(6) barwienie różnicowe — barw ienie w jednej 
kąpieli włókien tej samej grupy chemicznej, ale 
m ających odmienne właściwości barw ienia się raz 
włokno standardowe, w celu uzyskania na jednym  
wyrobie efektu wielobarwnego

(7) barwienie trójchromatyczne — sposob nada­
wania efektu barwnego, polegający na zastosowa­
niu tzw tro jki chrom atycznej, w której przez 
zmianę proporcji użytych barw ników  można 
uzyskać możliwie szeroką paletę barw

(8) blokowanie — zjawisko niekorzystnego od­
działywania między składnikam i układu barw ią­
cego, ograniczające uzyskanie zamierzonego efek­
tu  barwnego

(9) dobarwiame — uzupełniające barwienie 
substancji barw ionej w celu uzyskania zamierzo­
nego efektu barwnego

(10) drukowanie — nanoszenie na substancję 
barw ioną zamierzonych wzorow barw nych za po­
mocą szablonu

(11) dyspersja barwnika — równom ierne i trw a ­

łe rozproszenie środka barwiącego w ośrodku roz­
praszającym

(12) efekt zabarwiania włókien towarzyszących
—• zabarwienie lub zabrudzenie w czasie barw ie­
nia m ałych próbek włókien rożnego rodzaju, dołą­
czonych do próbki barw ionej

(13) farba drukarska — ciekły układ barwiący 
o odpowiedniej lepkości stosowany do nadawania 
efektu barwnego metodą drukow ania

(14) fototropia — zjawisko polegające na przej­
ściowej zmianie barw y zabarwionych wyrobow 
pod wpływem krótkotrw ałego działania światła

(15) głębokość barwy, moc — złozone odczucie 
wzrokowe, jakiego doznaje się obserwując jedno­
cześnie jasnosc i nasycenie barw y

(16) intensywność — cecha jakościowa barw y 
zalezna od ilości środka barwiącego wprowadzone­
go na substancję barwioną

(17) intensywność standardowa — intensywność 
wybarwien, na k tórych w ykonuje się oznaczanie 
trwałości srodkow barw iących, intensywność stan ­
dardowa umożliwia badanie srodkow barwiących 
wszystkich odcieni o tej samej wizualnej głębo­
kości barw y, znorm alizowany szereg intensyw ­
ności wzorca pomocniczego (IWP) składa się z na­
stępujących wartości 1/25, 1/12, 1/6, 1/3, 1/1 (in­
tensywność podstawowa) i 2/1, ułam ki te  (IWP) 
stanowuą wizualne odczucie intensywności w sto­
sunku do intensywności podstawowej 1/1, me 
można ich utożsamiać z mnożnikiem, k tóry  mógł­
by służyć jako przelicznik masy środka barw ią­
cego

(18) jasność — cecha ilościowa barw y, propor­
cjonalna do zdolności odbijania św iatła (dla barwy 
achrom atycznej określa się tylko jasnosc)
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(19) jednolitość — określenie świadczące, ze 
p iodukt w każdym  m iejscu w ykazuje jednakowe 
właściwości fizyczne i chemiczne

(20) jednorodność postaci — określenie św iad­
czące, ze produkt w każdym  m iejscu swojej masy 
w ykazuje jednakow e własności fizyczne

(21) jednorodność środka barwiącego — określe­
nie świadczące, ze zawartość procentowa podsta­
wowego środka barwiącego obecna w produkcie 
handlow ym  wynosi co najm niej 95%, zas pozostałe 
5% mogą stanowić inne środki barw iące, przeciw­
staw ieniem  barw nika jednorodnego jest m ieszanka 
barw ników

(22) kadź barwnika — alkaliczny roztwor leuko- 
związku barw nika kadziowego lub siarkowego

(23) kadź macierzysta — stężony roztw or leuko- 
związku barw nika kadziowego lub siarkowego, 
służący do przygotowania kąpieli barwiącej

(24) kąpiel barwiąca — układ barwiący, umożli­
w iający nadanie trw ałego efektu barwnego sub­
stancji barw ionej

(25) koncentracja — zawartość środka barw ią­
cego w produkcie handlowym, odniesiona do typo­
wego środka barwiącego, wyrażona w procentach 
lub ułam kach

(26) koncentrat macierzysty — stężona zawiesi­
na lub roztw or sta ły  środka barwiącego w polime­
rze, prepohm erze lub mieszance opartej na żywi­
cy, przeznaczona do w prowadzenia w m ezabaiw io- 
ny układ polim eru o zgodnych właściwościach, w 
celu otrzym ania np zabarwionego tworzywa, fa r ­
by ltp

(27) krotność —■ stosunek wagowy włókna lub 
in re j substancji poddawanej obrobce w gram ach 
do objętości kąpieli wyrażonej w cm3

(28) krwawienie — schodzenie barw nika z wy- 
barw ionej substancji pod wpływem  określonej 
cieczy, powodujące zabarwienie tej cieczy lub do­
łączonych części tej samej substancji barwionej 
lub innego m ateria łu

(29) metameryzm ■— zjawisko polegające na 
tym, ze barw a dwóch próbek jest identyczna przy 
jednym  rodzaju oświetlenia (np przy świetle 
dziennym), a rożna przy innym  rodzaju oświetle­
nia, o innym  składzie widmowym (np przy świe­
tle żarowym)

(30) migracja — przemieszczanie się środka 
barwiącego w substancji barw ionej

(31) nasycenie barwy — stopień rozjaśnienia 
barw y widmowej barw ą natu ra lną  (bielą, szarze- 
nią, czernią)

(32) niuansowame — korygowanie odcienia

środka barwiącego w substancji lub kąpieli bar­
wiącej przez dodanie niewielkich ilości innych 
barw ników w celu uzyskania żądanej barw y

(33) obciąganie barwnika — działanie m ające na 
celu osłabienie w ybarw iem a albo przez chemiczne 
zmszczeme barw nika, albo przez wyekstrahowanie 
go do kąpieli i zatrzym anie go w mej za pomocą 
srodkow pomocniczych

(34) objętość nasypowa — objętość 1 kg pro ­
duktu  w określonych w arunkach badania

(35) obrobka redukcyjna — usuwanie za pomo­
cą redukujących srodkow chemicznych barw nika 
me związanego z substancją barwioną, a zaadsor- 
bowanego na jej powierzchni

(36) odcień — cecha psychofizjologiczna barw y 
określana przym iotnikam i czerwony, zołty, błę­
kitny, zielony

(37) odporność wybarwiema — cecha użytkowa 
w ybarw iem a lub w ydruku, określana na podsta­
wie zm iany ich barw y oraz zabrudzenia bieli bia­
łych tkanin  towarzyszących, k tóre w ystąpiły pod 
wpływem  działania odpowiednich czynników

(38) odpowiedniki chemiczne — środki barwiące 
zgodne pod względem budowy chemicznej

(39) odpowiedniki kolorystyczne — środki bar­
wiące dające w ybarw iem a lub w ydruki praktycz­
nie zgodne pod względem odcienia i trwałości

(40) ożywianie — działanie chemiczne lub fi­
zyczne, prowadzące do podwyższenia żywości 
barw y wybarwien lub wydruków

(41) pasiastośc — określenie błędu tkanin  lub 
dzianin, przejawiającego się jasnym i i ciemnymi 
pasam i porzecznymi, może byc spowodowana róż­
nicami struk tura lnym i włókna, różnicami połysku 
ltp

(42) pastowanie barwnika — dokładne wym ie­
szanie sproszkowanego barw nika z niewielką ilo­
ścią cieczy dobrze zwilżającej

(43) pigment — środek barw iący organiczny lub 
nieorganiczny, zasadniczo nierozpuszczalny w śro­
dowisku stosowania

(44) płowienie —  trwrała zmiana barw y pod 
wpływem działania czynników atm osferycznych

(45) podbarwianie — nadawanie tkaninie lub 
dzianinie przed drukow aniem  efektu barwnego 
(tła)

(46) pogłębianie barwy — właściwość środka 
barwiącego do zwiększania intensywności zabar­
wienia substancji barw ionej proporcjonalnie do 
ilości środka użytego do barw ienia, słaba zdolność 
pogłębiania barw y me jest równoznaczna ze zja­
wiskiem blokowania, ponieważ środek barwiący
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może byc związany przez substancję barwioną, 
me dając zauważalnego gołym okiem zwiększenia 
intensyw ności zabarw ienia

(47) polichroizm (najczęściej w ystępuje di- i tri-  
chroizm) —  zjawisko w ystępujące przy barw ie­
niu włókien za pomocą mieszanki barwników, po­
legające na nierównom iernym  rozkładzie środka 
barwiącego wzdłuz elem entarnych włókien, efek­
tem  optycznym  tego zjawiska jest np inne zabar­
wienie w ystępujących pojedynczych włokienek

(48) powinowactwo barwnika do substancji bar­
wionej — cecha barw nika powodująca związanie 
go z substancją barw ioną, powinowactwo określa­
ne jest przez różnicę między potencjałem  che­
m icznym  barw nika w stanie podstawowym  na 
substancji barw ionej a jego potencjałem  chemicz­
nym  w kąpieli barw iącej, powinowactwo ma w y­
m iar (cal/moł), używanie tego term inu  w sensie 
jakościowym  jako synonim „substantyw nosci” 
jest niewłaściwe

(49) praktyczna zgodność — określenie stosowa­
ne dla środka barwiącego, k tórym  uzyskuje się 
w ybarw ienia w ykazujące w porównaniu z odpo­
wiednikiem  ledwo dostrzegalne rozmce odcienia, 
a pod względem trw ałości rozmącę się maksimum 
o 0,5° wg PN-63/P-04906 i PN-63/P-04947

(50) przebarwianie — ponowne barw ienie w ce­
lu  zm iany pierw otnej barw y

(51) przebarwienie — zdolność przenikania 
środka barwiącego w głąb barw ionej substancji

(52) przytłumienie, przytępienie — elem ent bar­
wy w znaczeniu przeciw staw nym  do jasności (ja­
skrawości)

(53) reaktywność — zdolność barw nika lub in ­
nej substancji do wchodzenia w reakcje chemicz­
ną z włóknem, wodą i innym i składnikam i układu 
barwiącego w danych, ściśle określonych w arun ­
kach

(54) rezerwa — właściwość m ezabarw iam a się 
substancji barw ionej w danych w arunkach bar­
wienia

(55) rezerwowanie — proces m ający na celu za­
bezpieczenie określonych miejsc substancji bar­
wionej przed zabarwianiem

(56) równomierne zabarwienie — zabarwienie 
dające w izualne odczucie równom iernego rozłoże­
nia środka barwiącego na substancji barwionej

(57) rozbielanie — czynnosc polegająca na doda­
niu do farby  o barw ie chrom atycznej, czarnej lub 
szarej, określonej ilości bieli kryjącej w celu zmia­
ny intensywności barw y farby

(58) rozdrobnienie — ilościowy udział cząstek

środka barwiącego w określonych przedziałach 
ich wielkości

(59) rozjasniacz optyczny —- substancja che­
miczna, zwiększająca biel substra tu  i powodująca 
ożywienie w ybarw ien pastelowych na skutek zdol­
ności absorbowania niewidzialnego promieniowa­
nia nadfioletowego i przekształcenia go w widzial­
ne światło fluorescencji

(60) rozjaśnianie farb drukarskich — obniżenie 
stężenia barw nika barwiącego w farbie d rukar­
skiej

(61) rozpuszczalność — m aksym alna ilość barw ­
nika rozpuszczającego się w 1 dm 3 wody lub in­
nego rozpuszczalnika w w arunkach oznaczania

(62) sedymentacja — zjawisko osadzania się za­
wiesiny środka barwiącego

(63) spieralność, wypieralnośc — łatwość usuwa­
nia z substancji barw ionej części środka barw ią­
cego, k tóra po skończonym procesie barw ienia 
znajduje się na mm w postaci m eutrw alonej

(64) stabilność środka barwiącego i układu bar­
wiącego — stałosc właściwości fizycznych i che­
micznych środka lub układu barwiącego w czasie 
ich stosowania i przechowywania

(65) stopień odzęcia — wielkość wskazująca 
procentowy przyrost masy surowca włókiennicze­
go poddanego m okrej obrobce zakończonej odzę- 
ciem, w stosunku do m asy suchego surowca

(66) stopień wyciągania, w yczerpania — stosu­
nek między ilością barw nika pobranego przez sub­
stancję barwioną do początkowej ilości barw nika 
w kąpieli

(67) stopień związania, stopień utrwalania —
stosunek ilości barw nika związanego z substancją 
barwioną do jego całkowitej ilości zastosowanej do 
barw ienia

(68) substantywmośc — zdolność barw nika do 
przechodzenia z roztw oru na substancję barw ioną 
w ściśle określonych w arunkach barw ienia

(69) szara skala — seria par powierzchni o neu­
tra lnej (szarej) barwie, charakteryzująca się w zra­
stającym  kontrastem  w każdej parze, stosowana 
do wizualnej oceny kontrastów  między innym i pa­
ram i powierzchni, np szara skala ISO zawiera 
dwie serie powierzchni (po 5 par), w stosunku do 
których ocenia się wielkość zmiany barw y próbki 
poddanej badaniu odporności oraz zabrudzenie 
towarzyszącego białego m ateriału , ocenę tę podaje 
się w stopniach od 1 do 5

(70) szronienie — efekt optyczny na wybarwio- 
nych wyrobach włókienniczych i futrzarskich, po­
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legający na słabszym zabarw ieniu lub braku za­
barw ienia końca włókien

(71) szybkość barwienia — ilość barwnika, która
jest pobierana z kąpieli w jednostce czasu w wa­
runkach barw ienia

(72) ślepa kąpiel — kąpiel barw iąca lub napa­
wająca, zawierająca wszystkie składniki oprocz 
środka barwiącego

(73) środek barwiący — substancja zdolna do 
nadawania trw ałych efektów barw nych, charakte ­
ryzująca się selektyw ną absorpcją św iatła

(74) środki pomocnicze — substancje chemiczne, 
selektywnie działające, stosowane w celu ułatw ie­
nia przebiegu procesów wykonczalm czych lub na­
dania określonych cech barw ionej substancji

(75) trójka chromatyczna — trzy  barw niki 
o barw ach liniowo niezależnych, np zołcien, czer­
wień i błękit o zbliżonych właściwościach barw ią­
cych

(76) trwałość środka baiwiącego — właściwość 
środka barwiącego, m ierzona odpornością w ybar- 
wiema lub w ydruku wykonanego o ustalonej in ­
tensywności i w w arunkach ściśle określonych od­
powiednią norm ą, trw ałość jest szczególnym przy ­
padkiem  odporności

(77) typowy barwnik (pigment) — środek bar­
wiący o zawartości substancji barw iącej przyjętej 
umownie za 100%

(78) utrwalanie — działanie chemiczne lub fi­
zyczne, prowadzące do podwyższenia odporności

(79) wartość nasycenia, punkt nasycenia — 
m aksym alna ilość środka barwiącego, jaka może 
byc związana przez substancję barw ioną w okre­
ślonych w arunkach

(80) wsiewanie — sposob wprowadzenia suche­
go środka barwiącego do przygotowanego uprzed­
nio układu barwiącego, przy intensyw nym  m ie­
szaniu m echanicznym

(81) wzorzec — produkt, reprezentu jący  okre­
ślone cechy danej m arki środka barwiącego, usta ­
nowiony i przechow yw any zgodnie z odpowiedni­
mi zarządzeniami, przeznaczony do kontroli pro­
duktu  handlowego

(82) wybarwieme — wyrób, którem u nadano 
efekt barw ny w w yniku barw ienia

(83) wyciąganie — proces przechodzenia środka 
barwiącego z kąpieli na substancję barwioną w 
wyniku jego substantywnosci

(84) wydajność środka barwiącego — intensyw ­
ność w ybarw iem a lub w ydruku, uzyskana przy 
użyciu standardow ej ilości środka barwiącego w 
stosunku do zawsze tej samej ilości substancji b a r­
wionej w ustalonych w arunkach

(85) wydruk — wybarwiem e, którem u dodano 
miejscowe efekty  barw ne w w yniku drukow ania

(86) wyrównywanie, egalizacja — m igracja 
barw nika, prowadząca do jednolitego zabarwienia 
substratu

(87) wywab —- substancja barwiona, której na­
dano zamierzone miejscowe efekty kolorystyczne 
w w yniku w yw abiania

(88) wywabianie — destrukcja barw nika znaj­
dującego się na substancji barw ionej za pomocą 
srodkow chemicznych w celu uzyskania zamierzo­
nego wzoru

(89) wywoływanie wybarwień — tworzenie bar­
wy —■ proces, w czasie ktorego barw niki lub kom ­
ponenty obecne na substancji barwionej prze­
kształcone zostają w ostateczną postać nadającą 
zamierzony efekt barw ny

(90) zagęstmk, środek zagęszczający — substan­
cja naturalna, sztuczna lub syntetyczna, służąca 
do sporządzania zagęszczeń w procesie barw ienia 
i drukow ania

(91) zagęszczenie — rozpęczmony i gotowy do 
użycia zagęstm k lub odpowiednio przygotowana 
em ulsja

(92) zagęszczenie podstawowe — układ zawiera­
jący zagęstm k i mne składniki farby drukarskiej 
bez środka barwiącego

(93) zgodność barwników jonowych — podo­
bieństwo zachowania się barw ników  jonowych w 
procesie barwienia, pod względem szybkości bar­
wienia i w iązania się z włóknem, trw ałości tego 
wiązania, m igracji i szybkości dyfuzji w głąb 
włókna

(94) zywosc barwy — odczucie wzrokowe pole­
gające na ocenie powinowactwa barw y chrom a­
tycznej do barw y szarej o tej samej jasności, im 
barwa chrom atyczna jest bardziej zbliżona do 
barw y szarej, tym  jej zywosc jest mniejsza

K O N I E C

Inform acje dodatkowe
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INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek B adaw ­
czo Rozwojowy Przem ysłu B arw ników  w  Zgierzu

2 Istotne zmiany w  stosunku do BN-66/6040-02

a) uak tualniono niek tóre określenia,
b) uzupełniono norm ę o nowe nazwy,
c) w prow adzono Spis nazw  i określeń

3 Normy związane

PN-63/P-04906 M etody badan wyrobów włókienniczych 
W yznaczanie odporności w ybarw ien Szara skala do 
oceny zm iany barw y

PN-63/P-04907 M etody badan  w yrobów  w łókienniczych 
Metody oznaczania odporności w ybarw ien Szara skala 
do oceny stopnia zabrudzenia bieli

4 Autorzy projektu normy — mz I Sekuła, mgr mz 
A M aciejewski

5 Wykaz norm i literatury związanej z przedmiotem  
normy

BN-72/6045-23 Rozjaśniacze optyczne Nazwy i określenia 
RFN DIN 55943 F arbm ittel, B egnffe

B lackshaw  H , B ngh tm an  R D ictionary of Dyemg and 
T extile P rin ting  E lsevier Publishing Comp A m ster­
dam  1961
Leksykon N aukow o-Techniczny W arszaw a Wyd 
N auk -Tech 1972
Encyklopedia Techniki Chem ia W arszawa Wyd 
N auk -Techn 1965
Jo u rn al of the  Society Dyers and Colourist, 89, No 11 
(1973) 411-422

6 Spis nazw i określeń

aspekt 1
barw a achrom atyczna 2 
barw a chrom atyczna 3 
barw nik  4 
barw ien ie 5 
barw ienie różnicowe 6 
barw ienie tró jchrom atyczne 7 
blokow anie 8 
uoDarwianie 9 
drukow anie 10 
dyspersja barw nika 11
efekt zabarw ian ia w łókien tow arzyszących 12
farba  d ru k arsk a  13
fototropia 14
głębokość barw y, moc 15
intensyw ność 16
in t nsywnosc standardow a 17
jasnosc 18
jednolitość 19
jednorodność postaci 20
jednorodność środka barw iącego 21
kadź barw nika 22
kadź m acierzysta 23
kąpiel barw iąca 24
koncentracja 25
koncen tra t m acierzysty 26
krotność 27
krw aw ienie 28
m etam eryzm  29
m igracja 30
nasycenie barw y 31

m uansow anie 32 
obciąganie barw nika 33 
objętość nasypowa 34 
obrobka redukcyjna 35 
odcień 36
odporność w ybarw iem a 37 
odpow iedniki chem iczne 38 
odpowiedniki kolorystyczne 39 
ożywianie 40 
pasiastosc 41 
pastow anie barw nika 42 
pigm ent 43 
płowienie 44 
podbarw ianie 45 
pogłębianie barw y 46 
polichroizm  47
powinowactwo barw nika do substancji barw ionej 48
praktyczna zgodność 49
przebarw ianie 50
przebarw ienie 51
przytłum ienie 52
reaktyw ność 53
rezerw a 54
rezerw ow anie 55
rów nom ierne zabarw ienie 56
rozbielanie 57
rozdrobnienie 58
rozjaśniacz optyczny 59
rozjaśnianie farb  drukarsk ich  60
rozpuszczalność 61
sedym entacja 62
spieralnosć, w ypieralność 63
stabilność środka barw iącego i układu barwiącego 64
stopień odzęcia 65
stopień w yciągania 66
stopień zw iązania, stopień u trw alan ia  67
substantyw nosc 68
szara skala 69
szronienie 70
szybkosc barw ien ia 71
siepa kąpiel 72
środek barw iący 73
środki pomocnicze 74
tro jka  chrom atyczna 75
trw ałość środka barw iącego 76
typowy barw nik  77
u trw alan ie  78
w artość nasycenia, pun k t nasycenia 79
w siew anie 80
wzorzec 81
wy barw ienie 82
w yciąganie 83
w ydajność środka barw iącego 84 
w ydruk  85
w yrównywanie, egalizacja 86 
w yw ab 87 
w yw abianie 88 
w ywoływanie w ybarw ien 89 
zagęstnik, środek zagęszczający 90 
zagęszczenie 91 
zagęszczenie podstaw owe 92 
zgodność barw ników  jonowych 93 
zywosc barw y 94


