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zawarto$ci arsenu metode fotokolo-

substancji nierozpuszczalnych w wo.

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy se metody ba- Arkusz 05 Oznaczanie
dan soli fosforowych. rymetryczne z zastosowaniem  dwuety lodwutlo-
karbaminianu srebra
2. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje nastepuja- Arkusz 06 Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
ce arkusze Arkusz 07 Oznaczanie zawarto$ci siarczanow
Arkusz 00 Postanowienia og6lne i zakres normy Arkusz 08 Oznaczanie zawartosci fluoru
Arkusz 01 Program badan Arkusz 09 Oznaczanie zawarto$ci azotandw
Arkusz 02 Metody oznaczania ogélnej zawarto$ci  P20s* Arkusz 10 Oznaczanie
zawarto$ci pirofosforanu sodowego, zawartosci dzie
trojpol ifosforanu sodowego - Arkusz 11 Oznaczanie zawarto$ci wody
Arkusz 03 Oznaczanie zawarto$ci zelaza metode fotokolo- Arkusz 12 Oznaczanie pH
rymetryczne z zastosowaniem 2, 2/-dwupirydylu Arkusz 13 Oznaczanie stopnia biatosci
Arkusz 04 Oznaczanie zawarto$ci otowiu metode fotokolo- Arkusz 14 Oznaczanie zawarto$ci fazy 1
rymetryczne z zastosowaniem ditizonu Arkusz 15 Oznaczanie uziarnienia
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE
i Instytucja opracowujgca norme - Zjednoczenie Prze-

mystu Nieorganicznego, Warszawa i Instytut Chemii Nie-

organicznej, Gliwice

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-74/6016-42_

a) norme opracowano w formie arkuszowej,

b) wprowadzono nowe metody Yia oznaczanie siarczanéw

i chlorkéw,

¢) wdrozono normy RWPG

3.

Autor proiektu normy - Zespét Analityczny  Instytutu

Chemi i Nieorganicznej, Gliwice

Zgtoszona przez Ziednoczeme Przemystu Nieorganicznego
Ustanowiona przez Ministra Przemystu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrze$nia 1982 r
lako norma obowigzu|lgca od dnia 1 pazdziernika 1983 r
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