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S o le  fo s fo ro w e

O znaczan ie  uziarm em a

6 0 1 6 -4 2 1 5

Z a m ia s t

B N  7 4 / 6 0 1 6  4 2 ’ )

G r u p a  k a ta lo g o w a  1 0 1 9

1. Z a s a d a  metody polega na  m echanicznym  p rz e s ie w a n iu  

próbki  na s i t a c h  o o k r e ś lo n y c h  r o z m ia ra c h  oczek  i Wago­

wym o zn acz en iu  odsiew u

D o p u szcza  s i ę  p r z e s i e w a n i e  r ę c z n e
s

2. P r z y r z ą d y

a) S i t a  k o n t r o ln e  o w ym iarach  boku o czek  wg norm przed­

miotowych

b) W s t r z ę s a r k a  m ec h a n ic z n a  l a b o ra to ry jn a

3. W ykonanie  o z n a c z a n ia  C z y s te  i su c h e  s i t a  na leży  u- 

ło źy ć  wq w z r a s t a ją c y c h  wymiarów boku oczek  jedno  n a d r u -  

gie i u m ieśc ić  denko pod dolnym sitem O praw y p o sz c z e g ó l ­

nych s i t  powinny s z c z e ln i e  p rz y l e g a ć  do s i e b ie  P r z y g o to ­

wany w ten  sp o s o b  z e s ta w  z a w ie s ić  pionowo w ram ce  

w s t r z ę s a r k i  m e c h a n ic z n e j ,  na g ó rn e  s i to  w sy p ać  próbkę b a -  

d an ę  o m a s ie  100 ±0, 1 g, p r z y k r y ć  p rz y k ry w k ę  i uruchom ić  

w s t r z ę s a r k ę  P r ó b k ę  w s t r z ę s a ć  1 0 -  15 min P r z e r w a ć  n a ­

s t ę p n ie  w s t r z ę s a n i e  i p r z e p r o w a d z ić  w s t r z ę s a n i e  k o n t r o l -

1) W z a k r e s i e  p 2 17

ne  W tym ce lu  wyjęć  o s t r o ż n i e  z z e s ta w u  s i t  denko o r a z  

pod łożyć  pod s i t a  a r k u s z  c iem nego ,  gładkiego p a p ie r u  i u-  

ruchom ic  w s t r z ę s a r k ę  na 3 T 5 min W p rzy p ad k u  po jaw ie ­

n ia  s i ę  na p a p ie r z e  c z ę s t e k  p rz e s ie w a n e g o  produktu  p r z e r ­

wać w s t r z ę s a n i e  P r z e n i e ś ć  i lo^ciowo odsi any m a te r ia ł  z 

p a p ie r u  na denko, denko w łęczyc do zes taw u  i p rz e s ie w a ć  

p róbkę  j e s z c z e  1 0 -  1 5 m in  P o w tó rz y ć  próbę  konti o lnę 

O zn ac zan ie  uznać za  zako ń cz o n e ,  gdy r a  p a p ie r z e  n ie  po­

j aw ię  s i ę  czę s tk i  p rz e s ie w a n e g o  produktu

Odsiew na s i c ie  (X) o b h c z y c  w p ro c e n ta c h  wg wzoru

m i 1 0 0

w którym

171̂  -  m asa odsiew u  na s i c ie ,  g, 

m 2 -  odwazka badanego  p roduk tu ,  g

4 Wynik końcowy o z n a c z a n ia  Z a  wynik końcowy o z n a ­

c z a n a  n a leży  p r z y j ę ć  s r e d n i ę  a r y tm e ty czn ę  wyników co 

najmniej dwóch rów noleg łych  o z n a c z a n ,  między k tórymi róż­

n ica  m e  p r z e k r a c z a  5 % wyniku n iż s z e g o ,  w y rażo n eg o  jako 

b łęd  względny

K O N I E C

IN FORM AC J  E  DODATKOWE

1. In s ty tu c ie  o p r a c o w u ia c e  norm ę -  Z je d n o c z e n ie  P r z e  

m ysłu  N ie o rg a n ic z n e g o ,  W a r s z a w a  i Ins ty tu t  Chemii N ie o r ­

gan iczne j  G liw ice

2 Norm y m iędzynarodow e

r w p g  CT C3B 1419-78  $oc$op h HeopraHMuecKwe c o -

$ o c $ o p a . MeTOfl onpe^ejieHHH ocTaTKd

Ha ckTe

3 A u to r  p ro jek tu  norm y -  Z e sp ó ł  A na l i tyczny  Instytutu 

Chemii N ie o rg a n ic z n e j ,  G liw ice

Zgłoszona przez Z|ednoczeme Przemysłu Nieorganicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 września 1982 r 

jako norma obowiązującą od dnia 1 października 1983 r 
(Dz Norm i Miar nr 7 /1983 poz 15)
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