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Glikole etylenowe
Postanowienia ogolne i zakres normy

/

6026-79/01

Grupa katalogowa 1021

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są gli­
kole etylenowe (glikol monoetylenowy, glikol dwuety­
lenowy, glikol trojetylenowy), otrzymywane przez hy­
dratację tlenku etylenu

a) glikol monoetylenowy ma
— wzór sumaryczny C2H 6O2,
—  wzór budowy CH2OH-CH2OH,
— masę cząsteczkową 62,068
b) glikol dwuetylenowy ma
— wzór sumaryczny C4H10O3,
—  wzór budowy HO-CH2CH2-O-CH2CH2-OH,
— masę cząsteczkową 106,12
c) glikol trojetylenowy ma
— wzór sumaryczny C6H 14O4,
— wzór budowy H0-CH2-(CH2-0-CH2)2-CH2-0H,
— masę cząsteczkową 150,172
1 2 Zakres tematyczny normy arkuszowej 

Arkusz 01 Glikole etylenowe Postanowienia ogolne 
1 zakres normy

Arkusz 02 Glikole etylenowe Pakowanie, przechowy­
wanie 1 transport

Arkusz 03 Glikole etylenowe Glikol monoetylenowy 
Arkusz 04 Glikole etylenowe Glikol dwuetylenowy 
Arkusz 05 Glikole etylenowe Glikol trojetylenowy 

1 3 Określenia
13 1 partia — zawartość jednego uśrednionego 

zbiornika lub zestawy cystern kolejowych przedstawio­
nych jednorazowo do odbioru

13 2 zaświadczenie o jakości — dokument zawiera­
jący wartości wskaźników uzyskane z badan danej par­
tu, stanowiące podstawę do ustalenia jakości w porów­
naniu z wymaganiami normy

2 PODZIAŁ I OZNACZENIE

2 1 Grupy Ze względu na budowę, własności fizycz­
ne 1 chemiczne, działanie na organizm ludzki glikole 
etylenowe dzielą się na trzy grupy

— glikole monoetylenowe,
— glikole dwuetylenowe,
— glikole trojetylenowe

2 2 Rodzaje W zależności od przeznaczenia w po­
szczególnych glikolach etylenowych rozrozma się nastę­
pujące rodzaje oznaczone symbolami

— glikol monoetylenowy W, E, P,
— glikol dwuetylenowy T, Ch

2 3 Przykład oznaczenia
a) glikolu monoetylenowego stosowanego do pro­

dukcji włókien sztucznych
GLIKOL MONOETYLENOWY W BN-87/6026-79/03

b) glikolu dwuetylenowego stosowanego w przemyśle 
tytoniowym

GLIKOL DWUETYLENOWY T BN-87/6026-79/04

c) glikolu trojetylenowego
GLIKOL TRÓJETYLENOWY BN-87/6026-79/05

3 POBIERANIE PRÓBEK

Pobieranie próbek 1 przygotowywanie średniej próbki 
laboratoryjnej należy wykonać zgodnie z PN-67/ 
C-04500 1 PN-74/C-60008 próbnik nr 5 lub 6

Średnia próbka laboratoryjna powinna wynosić 3 1
Średnią próbkę laboratoryjną należy podzielić na 

dwie części, z których jedną przeznaczyć do badan, 
a drugą przechowywać do analizy rozjemczej w ciągu 
trzech miesięcy od daty wysyłki partu
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Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Instytut Chemii Przemysłowej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 19 października 1987 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1988 r 
(Dz Norm 1 Miar nr 2/1988 poz 4)
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2 Informacje dodatkowe do BN-87/6026-79/01

1 Instytucja opracowująca normę
fineryjne i Petrochemiczne Płock

2 Normy związane
PN 67/C 04500 Produkty chemiczne 

gotowywania próbek

INFORMACJE DODATKOWE

— Mazowieckie Zakłady Ra- PN-74/C-60008 Próbniki do pobierania próbek produktów bez­
kształtnych
3 Autor projektu normy — mgr mz Paweł Krzysztofik — Ma- 

Wytyczne pobierania i przy- zowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne Płock


