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6045-23BARWNIKI Rozjaśmacze optyczne
Nazwy i określenia

I PIGMENTY Zamiast
BN-72/6045-23

Grupa katalogowa 1020

1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są defini­
cje pojęć i odpowiadające im terminy, dotyczące rozjas- 
niaczy optycznych stosowanych w produkcji, aplikacji 
i pracach badawczych

1 2 Zakres stosowania normy Normę należy stoso­
wać przy opracowywaniu innych norm dotyczących 
rozjasmaczy optycznych, w publikacjach i instrukcjach 
technologicznych i laboratoryjnych oraz w katalogach 
dotyczących produkcji rozjasmaczy optycznych i ich 
użytkowania, a w szczególności w przemyśle włókienni­
czym, włókien sztucznych i syntetycznych, tworzyw 
sztucznych, papierniczym, srodkow piorących oraz 
w przemyśle farb i lakierów

2 NAZWY I OKREŚLENIA

2 1 czystosc bieli — cecha, której osłabienie można 
porownac z efektem dodania pewnej ilości neutralnej 
szarzem

2 2 dawka rozjasmacza optycznego — ilość rozjas- 
macza optycznego stosowana do rozjaśniania materia­
łu, wyrażona w procentach w stosunku do masy tego 
materiału lub w gramach na 1 dm3 kąpieli rozjaśnia­
jącej

2 3 dawka maksymalna rozjasmacza optycznego —
dawka rozjasmacza optycznego, powyżej której me na­
stępuje przyrost stopnia bieli lub następuje niepożądana 
zmiana odcienia

2 4 dawka minimalna rozjasmacza optycznego — naj­
mniejsza dawka rozjasmacza optycznego, dająca wizual­
nie uchwytny przyrost stopnia bieli

2 5 dawka optymalna rozjasmacza optycznego — daw­
ka rozjasmacza optycznego, powyżej której me uzysku­
je się ekonomicznie uzasadnionego wzrostu stopnia 
bieli

2 6 efekt rozjaśniania — stopień bieli stanowiący 
rozmcę ocenioną wizualnie lub instrumentalnie między 
stopniem bieli materiału rozjaśnionego rozjasmaczem 
optycznym a stopniem bieli materiału przeznaczonego 
do rozjaśniania

2 7 fluorescencja — wywołane przez naświetlenie pro­
mieniowanie świetlne, ktorego emisja następuje w czasie 
krótszym mz 1(T8 sekundy po naświetleniu i które me

wykazuje dostrzegalnej bezwładności, tzn ustaje w ta­
kim samym czasie po przerwaniu naświetlania

2 8 forma handlowa rozjasmacza optycznego — po­
stać rozjasmacza optycznego zgodna z zatwierdzonym 
wzorcem marki handlowej określonym w odpowiedniej 
normie

2 9 kąpiel rozjaśniająca — roztwor lub zawiesina 
rozjasmacza optycznego wraz z dodatkami umożliwia­
jącymi jego związanie się z materiałem rozjaśnianym 

2 10 koncentracja rozjasmacza optycznego — zawar­
tość substancji rozjaśniającej w handlowym rozjasma- 
czu optycznym lub w koncentracie rozjasmacza optycz­
nego, w porównaniu z wzorcem, wyrażona w procen­
tach

2 11 koncentrat rozjasmacza optycznego (rozjasmacz 
optyczny mestandaryzowany) — rozjasmacz optyczny 
bez dodatku srodkow pomocniczych i wypełniaczy 

2 12 krotność kąpieli rozjaśniającej — stosunek masy 
materiału, wyrażonej w gramach, do objętości kąpieli 
rozjaśniającej, wyrażonej w cm3 

2 13 kumulacja dodatnia rozjasmacza optycznego — 
własnosc rozjasmacza optycznego polegająca na tym, ze 
w wyniku wielokrotnie powtarzanego prania środkiem 
piorącym zawierającym rozjasmacz optyczny, wzrasta 
stopień bieli materiału i me występuje zjawisko nieko­
rzystnej zmiany odcienia

2 14 kumulacja ujemna rozjasmacza optycznego —
własnosc rozjasmacza optycznego polegająca na tym, ze 
w wyniku wielokrotnie powtarzanego prania środkiem 
piorącym zawierającym rozjasmacz optyczny występuje 
zjawisko niekorzystnej zmiany odcienia, a nawet obni­
żenie stopnia bieli rozjaśnionego materiału 

2 15 natężenie fluorescencji materiału rozjaśnionego 
— natężenie promieniowania emitowanego przez mate­
riał rozjaśniony i ujawniającego się w świetle nadfiole­
towym, oceniane instrumentalnie lub wizualnie w po­
równaniu z próbką wzorcową 

2 16 muansowame — korygowanie odcienia rozjas- 
macza optycznego w substancji lub kąpieli rozjaśniają­
cej przez dodanie niewielkiej ilości barwnika w celu 
uzyskania żądanego odcienia rozjaśnienia

2 17 ocena instrumentalna rozjaśnienia — instrumen­
talny pomiar efektu rozjaśniania i własności fizykoche­
micznych rozjasmacza optycznego

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r 
(Dz Norm i Miar nr 14/1985 poz 27)
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2 18 ocena wizualna rozjaśnienia — subiektywna oce­
na rozjaśnienia wykonana nie uzbrojonym okiem 
w warunkach okreslomch normą przedmiotową

2 19 odcień bieli — niewielkie przesunięcie bieli 
w kierunku barwy czerwonej, błękitnej lub zielonej, 
w porównaniu z bielą rozjaśnienia wzorcowego, uzy­
skane w wyniku procesu rozjaśniania optycznego

2 20 odcień fluorescencji — niewielkie przesunięcie 
barwy fluorescencji w kierunku barwy czerwonej, błę­
kitnej lub zielonej, w porównaniu z barwą fluorescencji 
wzorcowego rozjasniacza optycznego

2 21 odcień rozjasniacza optycznego — odcień mate­
riału rozjaśnionego za pomocą maksymalnej dawki roz­
jasniacza optycznego w warunkach określonych odpo­
wiednią normą

2 22 odcień rozjaśnienia — materiał rozjaśniony, któ­
ry w porównaniu z wzorcowym wykazuje obecnosc do­
datkowej barwy (czerwiem, błękitu lub zielem)

2 23 odporność rozjaśnienia — cecha użytkowa ma­
teriału rozjaśnionego, określana na podstawie zmian 
stopnia bieli i odcienia, spowodowanych działaniem 
odpowiednich czynników w czasie produkcji lub użyt­
kowania

2 24 odpowiedniki chemiczne rozjasmaczy optycznych
— rozjasniacze optyczne o takiej samej budowie che­
micznej

2 25 odpowiedniki kolorystyczne rozjasmaczy optycz­
nych — rozjasniacze optyczne o takim samym zastoso­
waniu i o takich samych trwałosciach użytkowych, da­
jące efekty rozjaśniania praktycznie zgodne pod wzglę­
dem odcienia, mogące me byc odpowiednikami che­
micznymi

2 26 pastowanie — dokładne wymieszanie sproszko­
wanego rozjasniacza optycznego z niewielką ilością cie­
czy dobrze zwilżającej

2 27 praktyczna zgodność rozjaśnienia — uzyskanie 
materiału rozjaśnionego, który w stosunku do wzorco­
wego wykazuje co najwyżej ledwo dostrzegalną rozmcę 
odcienia i stopnia bieli

2 28 przytępienie bieli — cecha, której zwiększenie 
można porownac z efektem dodania pewnej ilości neu­
tralnej szarzem

2 29 rozjasniacz optyczny — substancja chemiczna, 
podwyższająca stopień bieli materiału i powodująca 
ożywienie wybarwien pastelowych na skutek zdolności 
absorbowania niewidzialnego promieniowania nadfiole­
towego i przekształcenia go w widzialne światło fluores­
cencji

2 30 rozjasniacz optyczny wzorcowy — rozjasniacz 
optyczny przyjęty jako punkt odniesienia przy ocenie 
porównawczej rozjasmaczy optycznych

2 31 rozjaśnianie optyczne — zespół czynności mają­
cych na celu podwyższenie, za pomocą rozjasmaczy op­

tycznych, stopnia bieli materiału lub ożywienie paste­
lowego wybarwienia

2 32 rozjaśnienie — cecha wyrobu, któremu zwięk­
szono stopień bieli w wyniku rozjaśniania optycznego

2 33 rozjaśnienie wzorcowe — materiał rozjaśniony 
rozjasmaczem optycznym wzorcowym, przyjęty w da­
nym środowisku (zakład produkcyjny, placówka badaw­
cza) jako punkt odniesienia przy pracach aplikacyjnych

2 34 rozpuszczalność rozjasniacza optycznego — mak­
symalna ilość rozjasniacza optycznego rozpuszczająca 
się w 1 dm1 2 3 wody lub innego rozpuszczalnika w warun­
kach oznaczania zgodnych z odpowiednią normą

2 35 stabilność rozjasniacza optycznego — cecha cha­
rakteryzująca niezmienność formy handlowej rozjasnia­
cza optycznego pod względem zachowania jego włas­
ności chemicznych i fizycznych w określonym czasie

2 36 stopień bieli — umowna wielkość umożliwiają­
ca liczbowe określenie bieli, oznaczana wizualnie przez 
porównanie ze skalą bieli lub instrumentalnie przy uży­
ciu spektrofotometru i odpowiedniego wzoru przelicze­
niowego

2 37 substantywnosc rozjasniacza optycznego — zdol­
ność rozjasniacza optycznego do przechodzenia w ok­
reślonych warunkach z danego ośrodka na materiał roz­
jaśniany

2 38 trwałość rozjasniacza optycznego — własnosc 
rozjasniacza optycznego mierzona odpornością rozjaś­
nienia uzyskanego za pomocą jego dawki maksymalnej 
w przyjętych warunkach stosowania, określonych od­
powiednimi normami

2 39 wrażliwość rozjasniacza optycznego — reagowa­
nie rozjasniacza optycznego na niszczące działanie che­
micznych lub fizycznych czynników występujących w 
procesie rozjaśniania

2 40 wzorzec marki handlowej rozjasniacza optyczne­
go — rozjasniacz optyczny reprezentujący określone ce­
chy danej marki, zgodny z odpowiednią normą, za­
twierdzony i przechowywany zgodnie z odpowiednimi 
zarządzeniami, przeznaczony do kontroli produktu 
handlowego

2 41 zakres dawkowania rozjasniacza optycznego —
ekonomicznie uzasadniony przedział dawek danego roz­
jasniacza optycznego, zalecany w określonych warun­
kach stosowania

2 42 zdolność rozjaśniania optycznego — cecha roz­
jasniacza optycznego określająca jego przydatność 
w procesie rozjaśniania, w zastosowaniu do rożnego 
rodzaju materiałów (włókna, papier, tworzywa sztuczne 
i syntetyczne), przy użyciu rożnych metod (pranie, wy­
czerpywanie, napawanie, powlekanie, rozjaśnianie w ma­
sie) i w rożnych warunką«ł^^sQwania
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