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Ś R O D K I

P O M O C N IC Z E

N O R M A  B R A N Ż O W A
BN 85

Środki pomocnicze dla garbarstwa

G a rb n ik i s y n te ty c z n e
Postanowienia ogólne i zakres normy

6063-21/01

Grupa katalogowa 1095

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są garbniki 
syntetyczne, które są produktami organicznymi lub pro­
duktami mieszanymi zawierającymi związki organiczne 
i sole mineralne, stosowane w procesach garbowania 
skór.

2. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje nastę­
pujące arkusze:
Arkusz 01 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Garb­

niki syntetyczne. Ps&tanowisnia ogólne i zakres 
normy
rkusz 0 2 -------Pakowanie, przechowywanie i tran­
sport

Arkusz 0 3 ------ Pobieranie próbek i ocena partii
Arkusz 0 4 -------Oznaczanie zawartości garbników
Arkusz 05 — — Badania chemiczne 
Arkusz 0 6 ------ Badania fizykochemiczne

Arkusz 0 7 ------ Porównawcze badania własności sa­
modzielnego garbowania

Arkusz 0 8 -------
Arkusz 0 9 -----—
Arkusz 1 0 -------
Arkusz 1 1 ------Rotanina BNK
Arkusz 1 2 ------Rotanina W
Arkusz 1 3 ----- Rotanina BNS
Arkusz 14 — — Rotanina BN
Arkusz 15 — — Rotanina NS
Arkusz 1 6 ----- Rotanina BNS-specjalna
Arkusz 1 7 ------Rotanina CR 78
Arkusz 1 8 ----- Rotanina M-70
Arkusz 1 9 ----- Rotanina WK
Arkusz 2 0 ----- Rozin MC
Arkusze 08 -P 10 zarezerwowano dla innych metod ba­

dania garbników syntetycznych.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Organicz­
nego, Warszawa.

2. Dotychczas obowiązujące normy. Niniejsza norma zastępuje: 
I-58/C-26000 Garbniki syntetyczne. Metody badań

FN-58/C-26006 Garbniki syntetyczne. Pobieranie próbek
BN-81/6063-03 Środki pomocnicze dla garbarstwa. Rotanina BNK
BN-73/6063-08 — Rotanina W
BN-73/6063-09 — Rotanina BNS
BN-73/6063-10 — Rotanina BN
BN-75/6063-12 — Rotanina NS

BN-75/6063-13 — Rotanina CR 
BN-77/6063-14 — Rotanina QE 
ZN-69/MPCh/Og-3167 — Rotanina BNS-specjalna- 
ZN-82/MPCHiL/Og-3281 — Rotanina CR 78 
ZN-73/MPCh/Og-3191 — Rotanina M-70 
ZN-77/MPCh/Og-3236 — Rotanina WK 
ZN-81 /MPCh/Og-3278 — Rozin MC

3. Autor projektu normy — mgr inż. Włodzimierz l.ipniacki — In­
stytut Przemysłu Organicznego, Warszawa.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1985 poz. 27)
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