"1 WSTEP
1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jestroz-
twér wodoronadtlenku metyloetyloketonu we ftala-
nie dwumetylu otrzymany przez utlenianie metyloe-
tyloketonu o nazwie handlowej Ketonox.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Keto-
nox stosuje sie jako utwardzacz nienasyconych zy-
wic poliestrowych dgcznie z przyspieszaczami, np.
naftenianem kobaltu.

1.3. Normy i dokumenty zwigzane

PN-66/C-04004 Przetwory naftowe.
stosci (masy wkasciwej)

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne po-
bierania i przygotowywania proébek

PN/C-04558 Woda do picia, do celéw gospodarczych
i przemystowych. Oznaczanie barwy

PN-68/C-04952 Analiza chemiczna.Oznaczanie wspok-
czynnika zatamania Swiatda produktéw organicz-
nych

PN/C-60008 Chemiczne badania i
do pobierania proébek. Zgtebniki do
ciektych

PN-64/0-79021 System wymiarowy opakowan

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach transpor-
towych. Znaki 1 znakowanie. Wymagania podsta-
wowe

Przepisy bezpieczenstwa ruchu przy przewozie ma-

terialdw niebezpiecznych na drogach publicznych

(Dz.U.FRL nr 54, poz. 557 z dnia 27 grudnia

1965 r.) Klasa V11

2. OZNACZENIE

Oznaczanie ge-

préby. Przyrzady
produktoéw

KETONOX BN-71/6065-08
Sww 1282-81

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania og6lne. Ketonox powinien byc¢
prawie bezbarwnag, klarowana, ruchliwg, jednorod-
na ciecza o specyficznym, ostrym zapachu,
dobrze rozpuszczalng w wiek-
zanie-

nieroz-
puszczalng w wodzie,
szosci rozpuszczalnikéw organicznych, bez
czyszczen mechanicznych.

DSymbol wg SWi  1282-81.

3.2, Wymagania fizyczne 1 chemiczne - wg tabl.1.

Tablica 1
Wymagania
a) Tlenu aktywnego, % 10,5+0,5
b) Gestosc g/cnP 1,145+1,16
c) Barwa wg skali platynowo-ko- 150
baltowej, stopnie, nie wiecej
niz
D greBeferme eatanenta
e) Przewodnos¢ whasciwa, 1
pScm-1 (pil cm-1) nie wie-
cej nii
) Préba na obecnos¢ wody wytrzymuje

prébe wg 5.4.6

3. 3. Trwatos¢, Ketonox przechowywany w  warun-
kach podanych w rozdz. 4 powinien zachowa¢ swoje
whasnosci w ciggu 3 miesiecy od daty produkcji.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Ketonox nalezy pakowa¢ w kanis-
try polietylenowe pojemnosci 2, 5510 lub 15 dm®
zgodnie z szeregiem wymiarowym wg PN-64/0-79021.
Na kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete za-
wiera jacai

a) nazwe lub znak wytwérni,

b) oznaczenie wg rozdz, 2,

0) nr partii,

d) wage netto,

e) date produkcji,

) znak KJ,

g) okres trwatosci.

Na opakowaniach powinien by¢é umieszczony
niebezpieczenstwa wg PN-67/0-79252 p. 2.3.4.

znak

A.2. Przechowywanie. Ketonox nalezy przechowy-
wa¢ w opakowaniach zgodnych z 4.1 w warunkach jak
dla materiatéw datwopalnych i wybuchowych.Wieksze
ilosci(powyze j 100 kg) powinny by¢ skkadowana w
specjalnych budynkach (bunkrach) w odlegtosci naj-
mniej 10 t 15 » od innych budynkéw. Budynki te
powinny by¢ zbudowane z niepalnego materiatu z

Centralny Zwigzek Spétdzielczosci Pracy
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw Sztucznych ,,ERG” dnia 15 wrze$nia 1971 r.
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dachem i Scianami bocznymi o lekkiej
oraz powinny mie¢ poddoge z betonu.

Ketonox nie moze by¢ w zadnym przypadku sk¥ado-
wany w sgsiedztwie kwaséw organicznych i nieorga-
nicznych, soli metali, substancji redukcyjnych i
silnie alkalicznych, gdyz przy zetknieciu sie z
wymienionymi substancjami reaguje gwaktownie roz-
ktadajac sie wybuchowo. Temperatura w magazynie
powinna by¢ 5 f 18°C i nie moze przekroczy¢ 25°C.
W halach fabrycznych powinny znajdowa¢ sie tylko
takie ilosci, ktére zostang natychmiast zuzyte w
produkc Ji.

konstrukcji

4_.3. Transport. Ketonox nalezy transportowac
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materialédw niebezpiecznych na drogach

publicznych (Dz.U. PRL nr 54 poz. 337 =z dnia 27
grudnia 1965 r.) Klasa VII.

Nie wolno przewozi¢ ketonoxu razem z substan-
cjami wymienionymi w 4.2, powodujacymi Jego gwak-

towny rozkdad.

5. BADANIA

5.1. RodzaJe badan

a) oznaczanie zawartosci tlenu aktywnego (3 .2a),
gestosci (3 .2b),

Cc) oznaczanie barwy (3 .20),

d) oznaczanie wspédczynnika zakamania
3.2d),

e) oznaczanie przewodnosci whkasciwej (G .2e),

) wykonanie préby na obecnosé¢ wody G .2F).

b) oznaczanie

Swiatta

5.2. Wielko$¢ partii.
1200 kg ketonoxu.

Partie stanowi najwyzej

5.3. Pobieranie prébek. Proébki nalezy pobrac¢
zgodnie z PN-67/C-04500 zgtebnikiem wg PN/C-60008.
Z kazdej dostarczonej partii nalezy w zaleznosci
od licznosci opakowan w partii wybra¢ w sposoéb lo-
sowy nastepujaca liczbe opakowan Jednostkowych do

pobrania proébek.
Tablica 2

Liczba opakowan
w partii

Liczba opakowann, ktéra na-
lezy wybra¢ do pobrania
probek
do 3
4+ 5
6? 15
16t 25
%r 63
64-rl60

z kazdego opakowania

© oo N O W

Wielkos¢ prébki pierwotnej uzalezniona Jest od
pojemnosci zglebnika. Nalezy tak pobraé¢ proébki
pierwotne, aby prébka ogélna wynosida nie mniej
niz 1000 cm™. $Srednia prébka laboratoryjna nie po-
winna by¢é mniejsza niz 250 cm. Prébke do analizy
rozjemczej nalezy przechowywa¢ przez okres gwa-
rancji.

5.4. Opis badan

5.4.1. Oznaczanie zawartosci tlenu aktywnego

5.4.1.1. Odczynniki 1 roztwory

a) Kwas octowy lodowaty cz.

b) Jodek potasu cz.d.a.

c) Tiosiarczan sodu cz.d.a., roztwér 0,1n.
d) Skrobia cz.d.a., roztwdr l-procentowy.

5.4.1.2. Wykonanie oznaczania. Do kolby stozko-
wej ze szlifem pojemnosci 100 cm”™ odwazyé 0,15 t
0,2 g probki ketonoxu z dok*agnoécia do 0,0005 g.
Nastepnie do kolby wla¢ 20 cm kwasu octowego lo-
dowatego i wrzuci¢ 2 g Jodku potasu.

Na szlif natozy¢ chtodnice zwrotng i zawartoscé
kolby ogrza¢ do wrzenia. Ch#odnice i Scianki kol-
by sptuka¢ 25 cnr wody destylowanej. Wydzielony
Jod oamiareczkowa¢ w teJ samej kolbie stozkowej
0,ln roztworem tiosiarczanu sodowego,dodajac pod

Jako
zakon-

koniec miareczkowania 1 cm”™ roztworu skrobi
wskaznika. Miareczkowanie nalezy uznaé¢ za
czone, gdy nastgpi odbarwienie roztworu.

Réwnolegle dla kazdego oznaczania nalezy wyko-
na¢ w identycznych warunkach kontrolna prébe bez
,dodawania ketonoxu.

Zawartos¢ tlenu aktywnego wyrazong w procentach
) nalezy wyliczyé ze wzoru

x _ 0.0008 (V-Va)-100 @D
m
w ktéryms

m - odwazka badanego ketonoxu, g,

V, - ilos¢ cm 0,1n roztworu tiosiarczanu
sodowego zuzytego do odmiareczkowanla
ketonoxu,

v2 - ilos¢ cnr 0,1n roztworu tiosiarczanu
sodowego zuzytego do kontrolnej proby,

0,0008 - ilos¢ tlenu aktywnego odpowiadajaca
1 cm 0,ln roztworu tiosiarczanu sodo-
wego, g-

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng wy-
nikéw co najmniej dwéch oznaczan nie rézniacych
sie od siebie wiecej niz 00 ,5.

5.4.2.
pomoca cechowanego areometru

Oznaczanie gestosci nalezy wykonacé za

skalibrowanego z

doktadnoscia do 0,001 g/an w temperaturze 20'C
wg PN-66/C-04004.

5.4.3. Oznaczanie barwy nalezy wykona¢ za po-
mocg skali platynowo-kobaltowej wg PN/C-04558
stosujagc powiekszong skale. Barwa badanego ke-

tonoxu nie moze by¢ intensywniejsza
wg skali platynowo-kobaltowej .

od barwy 150

5.4.4. Oznaczanie wspéiczynnika zatamania Swiat-
+a nalezy wykona¢ wg PN-68/C-04952 zwracajac
szczegblng uwage na temperature pomiaru.

5.4.5. Oznaczanie przewodnosci whkasciwej

5.4.5.1. Zasada oznaczania. Oznaczanie przewod-
nosci wkasciwej ketonoxu stuzy do wykrycia jonéw
zawartych w ketonoxie (np- SO%_ i polega

miarze opornosci elektrolitycznej warstwy

na po-
keto-
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noxu o grubosci 1 cm i powierzchni 1 cm2 umiesz-
czonej miedzy dwoma pomiarowymi elektrodami pla-
tynowymi pokrytymi czernig platynowg. Przewodnos$é
whasciwg ketonoxu mierzy sie w jrScm .

5.h.5.2. Aparatura i przyrzady
a) Mostek do pomiaru przewodnosci typ GP-3.
b) Czujnik elektrolityczno-oporowy PS-1c.

c) Termometr rteciowy o zakresie 15 f h0°0 z
dziatka elementarng 0,5°C.
d) Naczynie z polistyrenu pojemnosci okoto

50 cm®’.

5.h.5.3. Wykonanie oznaczania. Czujnik, termo-
metr oraz naczynko dokdadnie przemy¢ wodg desty-
lowang i osuszy¢ powietrzem. Po catkowitym wysch-
nieciu nalezy przeptuka¢ ketonoxem. Naczynie na-
pedni¢ do 2/a wysokosci ketonoxem.

Mostek uziemi¢ i whozy¢é przewod
gniazdka sieciowego. Nastepnie zakaczyc¢
przez przekrecenie w prawo gatki regulacji czutos-
ci. Pomiar mozna rozpocza¢ po upkywie 5 t 10 min
od chwili zalaczenia mostka. Zatozy¢é czujnik do
gniazdek w mostku oraz wkozy¢  termometr do na-
czynka z ketonoxem. Temperatura ketonoxu powinna
podczas pomiaru wynosi¢ 20°C. Nastepnie zmierzyc¢
opornos¢ elektrolityczng ketonoxu zgodnie z in-
strukcja obstugi uzywanego mostka. Odczyt nalezy
powtérzy¢ kilka razy, przy czym jako wynik po-

sieciowy do
mostek

miaru przyjmuje sie Srednia arytmetyczng z co

najmniej 3 odczytéw.

Przewodnos¢ whasciwg ketonoxu (S) nalezy obli-

czy¢ w FfiScm wg wzoru
S=az-C (&)

w ktérymi

A - wartos¢ odczytana na skali mostka, fiS,

Z - mnoznik wskazany przez przedgcznik zakre-

séw (dla ketonoxu =1),
C - rzeczywista stata czujnika w cm podana

na jego Swiadectwie sprawdzenia.

5.4-.6. Wykonanie préby na obecno$¢ wody.Do kol-
by stozkowej ze szlifem pojemnosci 100 cnr wla¢
okoto 100 g ketonoxu. Kolbe zatkang korkiem wsta-
wi¢ do zamrazalnika lodéwki i przetrzyma¢ 3 godz
w temperaturze -10°C. Uznaje sie, ze ketonox wy-
trzymuje prébe jezeli nie zmetnieje w kolbie stoz-
kowej -

5.5. Ocena wynikéw badan. Partie ketonoxu na-
lezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy jezeli
wyniki wszystkich badan sa dodatnie.

Jezeli wyniki ktoéregokolwiek badania sa ujemne,

nalezy go powtdérzy¢ pobierajac podwéjna liczbe
probek.
Jezeli powtérne badania dadza wyniki ujemne,

partie nalezy odrzucic.

KONIEC
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ﬂﬁﬁsuje sie w rozdz. 3 obouni®"T. od 4.10.199

3.4. Wymagania higieniczne. Wyrdb wymaga oceny higienicznej, w zakresie
mozliwosci stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
dokonywanej przez Panstwowy Zaktad Higieny lub Instytut Medycyny Morskiej i
Tropikalnej dla danej receptury i technologii produkciji.

Po uzyskaniu oceny higienicznej producent powinien informowac odbiorcow
wyrobu o zawartosci substancji toksycznych w wydawanych Swiadectwach jakosci
wyrobow.

(Biuletyn PKNMiJ nr 9—10/90 poz. 85)
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