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NORMA BRANZOWA
BN-66

MATERIALY Nitrocelulozy 6093-15
WYBUCHOWE

Oznaczanie zawartosci popiotu
RN-55/MPCH-811-9

Grupa katalogowa X 79

1» Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda oznaczania zawartosSci popiodtu w
nitrocelulozaeh.

2. Zasada oznaczania polega na spalaniu roztozonej kwasem azotowym nitrocelulozy,
wyprazeniu oraz zwazeniu pozostatosci.

3. Zastosowanie. Metode niniejszg stosuje sie do nitroceluloz: lakierowej, dynami-
towej i celuloidowej.

4. Normy zwigzane
BN-66/6093-14- Nitrocelulozy. Przygotowanie probek do badan

5. Przyrzady. Piec muflowy elektryczny.
6. Przygotowanie proéobki - wg BN-66/6093-14.

7. Wykonanie oznaczania. Okoto 1 g nitrocelulozy przygotowanej wg p. 6 odwazy¢ z
doktadnoscig do 0,0002 g w wyprazonym do statej masy i zwazonym tyglu. Odwazke zwilzy¢
starannie 10 ml kwasu azotowego cz.d.a. (1,4-) i odparowa¢ kwas azotowy ostroznie do
sucha, unikajac pryskania, na *azni piaskowej lub elektrycznej ptytce grzejnej.

Nastepnie pozostatg w tyglu nitroceluloze spali¢ jednym z nastepujgcych sposobow:

a) Tygiel przenies¢ na tréjkat porcelanowy i ostroznie ogrzewa¢ dokoda brzegi tyg-
la niewielkim pftomieniem palnika gazowego. PHomien stopniowo zwieksza¢, przesuwaé¢ go
jednoczesnie do dna tygla.

b) Tygiel wstawi¢ na brzeg otwartego pieca muflowego ogrzanego do temperatury 300°C
na czas potrzebny do spalenia nitrocelulozy.

Po spaleniu nitrocelulozy wg a) lub b) tygiel z nitrocelulozag wyprazyc¢ w piecu
muflowym do statej masy (okoto 30 min). Nastepnie tygiel ostudzié¢ w eksykatorze nad
Swiezo wyprazonym chlorkiem wapniowym w ciggu 15 min (czas studzenia zalezny jest od
liczby oziebianych prébek) i zwazy¢ z dokdtadnoscig do 0,0002 g.

Zawartos¢ popiotu w nitrocelulozie (X) obliczy¢ w procentach wg wzoru

w Ktorym: G3

Gl - masa tygla z popiotem, g,

Gz - masa tygla, g,

G, - odwazka nitrocelulozy, g.

Za wynik przyja¢ zaokraglong do 0,1% Srednig arytmetyczng wynikéw co najmniej dwoch
oznaczan roéznigcych sie najwyzej o 0,05%.
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