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1. Przedmiot normy. Przedmiotem arkusza  jest metoda 

oznaczania liczby kwasowej wydzielonych substanq'i wos

kowo-tłuszczowych w emulsjach kosmetycznych wszystkich 

typów.

2. Zasada metody. Metoda polega na miareczkowym ozna

czaniu liczby kwasowej wydzielonych substancji woskowo- 

-t łuszczowych 0, IN roztworem wodorotlenku potasowego.

3. A para tura ,  p rzyrządy

a) Kolby stożkowe o pojemności 250 cm3 z korkiem na 

szl if.

b) B iureta  o pojemności 60 cm3.

c) Cylinder pomiarowy o pojemności 50 cm3.

d) Kolba okręgłodenna o pojemności 200 cm°.

e) ł_aźnia wodna.

4. Odczynniki i roztwory

a) Wodorotlenek potasowy cz. d. a. , 0, 1N roztwór wodny.

b) Mieszanina alkoholu stylowego 96-procentowy i eteru 

etylowego w stosunku objętościowym 1 ; 2 zobojętniona 0,1N 

roztworem wodorotlenku potasowego wobec fenoloftaleiny.

c )  Fenoloftaleina, 1-procentowy roztwór w 70-procento- 

wym alkoholu etylowym.

5. Przygotowanie próbki do badań. Próbkę przygotować 

do badań w następujący sposób: po wykonaniu oznaczania 

zawartości  wody wg B N -77/61 40-01/0 9  pozostałość z kolby 

p rzen ieść  ilościowo przez miękki sęczek do kolby kulistej.  

Następnie oddestylować os trożn ie  rozpuszczalnik na łaźni

wodnej pod wycięgiem. Po całkowitym oddestylowaniu tolue

nu uzyskane substancje woskowo-tłuszczowe suszyć w su- 
osz a rc e  w temperaturze 75 C do zaniku zapachu rozpusz 

czalnika.

6. Wykonanie oznaczania. Odważyć w kolbie stożkowej 

z dokładnościę do 0,001 g 1 g substancji woskowo-tłusz- 

czowych otrzymanych wg p. 5. Do kolby stożkowej z od-
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ważkę substancji woskowo-tłuszczowych dodać 50 cm mie

szaniny alkoholu etylowego z eterem etylowym wg 4b) i o- 

g rzać na łaźni wodnej do całkowitego rozpuszczenia.  Do 

roztworu dodać 5 kropli fenoloftaleiny i miareczkować 0,1N 

roztworem wodorotlenku potasowego do momentu uzyskania 

różowego zabarwienia utrzymujęcego się p rzez 1 min.

7. Obliczanie wyników. Liczbę kwasowę ( X] ) wydzielo

nych substancji woskowo-tłuszczowych obliczyć w miligra

mach KOH na 1 g produktu wg wzoru

w którym:

Y -  objętość śc iś le  0, 1N wodorotlenku potasowego zu

żytego do miareczkowania, cm3, 

m -  odważka badanego produktu, g,

5,611 -  i lość wodorotlenku potasowego cdpowiadajęce 

1 cm śc iś le  0, 1N kwasu solnego, mg.

8. Wynik końcowy oznaczania. Za wynik należy przyjęć 

ś redn ię  arytmetycznę wyników co najmniej dwóch oznaczań 

różnięcych się między sobę wartośc ię  liczbowę nie więk- 

szę niż 0, 2.
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Informacje dodatkowe

Z g ło s z o n a  p r z e z  In s ty tu t  C h e m i i  P r z e m y s ło w e j

U s ta n o w io n a  p r z e z  N a c z e ln e g o  D y r e k t o r a  Z je d n o c z e n ia  P rz e m y s łu  C h e m i i  G o s p o d a r c z e j ’ P O L L E N A  d n ia  11 l ip c a  1 9 7 7  r .  

ja k o  n o r m a  o b o w ią z u ją c ą  w  z a k r e s ie  c z y n n o ś c i o k r e ś lo n y c h  n o r m a  o d  d n ia  1 k w ie tn ia  1 9 7 8  r.

( D z .  N o r m .  i M ia r  n r  2 0  1 9 7 7  p o z . 6  5 )
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INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Chemii P rze 

mysłowej, Pion Chemii Gospodarczej,  Warszawa.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN -64/6140-02 p. 2.12. 

Podano w arkuszu zmodyfikowany metodę bez powoływania 

się na PN-53/C-04283.

3. Normy związane

B N -7 7 /6 l4 0 -0 l /0 9  Emulsje kosmetyczne. Metody badań. 

Oznaczanie zawartości  wody metody destylacji azeo- 

tropowej z toluenem

4. Autor projektu normy -  Dr Lechosław Boliński -  

Instytut Chemii Przem ysłowej, Warszawa.
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