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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest folia 
ze zregenerowanej celulozy niepowlekana, bezbarwna 
lub barwiona powierzchniowo, otrzymana sposobem 
wiskozowym o nazwie handlowej Tomofan, oraz folia 
powlekana lakierem o zmniejszonej przepuszczalności 
pary wodnej, bezbarwna, elastyczna, pyłoszczelna i ter­
mozgrzewalna o nazwie handlowej Tomofan lakiero­
wany.

2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować 
do oceny jakościowej foli wiskozowej w procesie pro­
dukcyjnym i obrocie towarowym.

3. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
zawierać:

a) nazwę wyrobu,
b) gramaturę,
c) wymiary (arkusze lub zwoje),
d) rodzaj i odmianę folii (wg ark. 01),
e) numer normy i arkusza normy,
f) symbol wg SWW.

4. Wielkość partii. Partię folii wiskozowej stanowi 
Tomofan w jednakowym opakowaniu lub nie opako­
wany przedstawiony jednorazowo odbiorcy przez do­
stawcę lub producenta do odbioru i badań w celu 
stwierdzenia zgodności z postanowieniami normy przed­
miotowej lub zamówienia.

5. Ocena partii. Partię folii wiskozowej należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy, jeśli wszystkie bada­
nia określonego asortymentu dadzą wyniki zgodne 
z wymaganiami dla poszczególnych rodzajów folii.

Partię folii wiskozowej należy uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy, jeśli chociażby jedno z badań 
przewidzianych dla określonego asortymentu da wy­
niki niezgodne z wymaganiami dla poszczególnych ro­
dzajów folii.

6. Zaświadczenie o jakości. Do każdej partii folii 
wiskozowej należy dołączyć zaświadczenie stwierdzają­
ce zgodność z wymaganiami normy.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Włókien Chemicz­
nych, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/6385-03/00. Uzupełniono 
wykaz arkuszy normy.

3. Wykaz arkuszy normy. Norma obejmuje następujące arkusze: 
BN-89/6385-03/00 Folia wiskozowa (Tomofan). Postanowienia ogólne 
BN-86/6385-03/01 Folia wiskozowa (Tomofan). Podział 
BN-83/6385-03/02 Folia wiskozowa. (Tomofan). Pakowanie, prze­

chowywanie i transport
BN-/6385-03/03
BN-89/6385-03/04 Folia wiskozowa (Tomofan). Pobieranie próbek 
BN-85/6385-03/07 Folia wiskozowa (Tomolan). Oznaczanie zawar­

tości sumy plastyfikatorów
BN-86/6385-03/08 Folia wiskozowa (Tomofan). Oznaczanie wytrzy­

małości zgrzewu na rozrywanie
BN-85/6385-03/09 Folia wiskozowa (Tomofan). Oznaczanie obcią­

żenia zrywającego i wydłużenia przy zerwaniu 
BN-/6385-03/10 
BN-/6385-03/11
BN-84/6385-03/12 Folia wiskozowa (Tomofan). Charakterystyka te­

chniczna folii wiskozowej zwykłej

BN-87/6385-03/I3 Folia wiskozowa (Tomofan). Charakterystyka te­
chniczna folii wiskozowej lakierowanej lakierem nitrocelulozowym 

BN-89/6385-03/14 Folia wiskozowa (Tomofan). Charakterystyka te­
chniczna folii wiskozowej lakierowanej, termozgrzewalnej HT dla 
szybko pakujących automatów 

BN-/6385-03/15
Numery arkuszy bez tytułów zarezerwowano dla tematów, które 

będą opracowywane w przyszłości
4. Normy zagraniczne

Anglia BS 1133: Section 21:1976. Transparent Cellulose Films — 
Plastics Films, Metol Foil and Flexible. Laminates 

CSRS CSN-646811 Viskózova folia (celofan)
CSN-646812 Viskózova folia nelakowana
V
CSN-6468I3 Viskózova tolia lakowana 

Japonia JIS Z 1521-1976 Cellophane (Regeneratcd Cellulose Film) 
(Eng)

ZSRR^FOCT 7730-74 U,ejuuojto3Haa nnemca (UejiotjiaH)
5. Autorzy projektu normy — inż. Marian Szewczyk, mgr inż. 

Flenryka Sokoła, mgr inż. Anna Płocka — Zakłady Włókien Che­
micznych WISTOM, Tomaszów Maz., mgr Wanda Wrocławska — 
Instytut Włókien Chemicznych, Łódź.

Zgłoszona przez Instytut Włókien Chemicznych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 12 grudnia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1990, poz. 5)
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