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Folia w iskozowa (Tomofan)
Oznaczanie obciążenia zrywającego 

i wydłużenia przy zerwaniu

6385-03/09

G ru p a  ka ta lo g o w a  1029

1. W ST ĘP

1 .1 .  P rzed m io t norm }'. P rzedm io tem  norm y je s t  o zn a ­

c za n ie  o b c ią ż en ia  z ry w ają ce g o  i w ydłużen ia  p rz y  z e r ­

w aniu fo lii w iskozow ej.

1 .2 .  O k re ś le n ia  - wg P N -8 3 /P -5 0 1 3 3 .

2 . METODA OZNACZANIA

2 .1 .  Z a sa d a  m etody o zn ac za n ia  o b c ią ż en ia  z ry w a ją c e ­

go i w ydłużen ia  po lega  na p rz y ło ż en iu  do końców badanej 

p ró b k i dw óch rów nych  s i ł ,  p rz e c iw n ie  sk ie ro w an y ch  i dziar- 

ła ją c y c h  w zdłuż je j o s i ,  p rz y  czym  oś p ró b k i pow inna znaj­

dować s ię  w po ło żen iu  pionowym , a  z e rw a n ie  powinno n a ­

s tą p ić  w określo n y m  c z a s ie .

2 .2 .  P rz y rz ą d y

a ) Z ry w a rk a  u m o żliw ia jąca :

- s ta łą  p rę d k o ść  uchw ytu  n a p ę d z a n e g o ,

- p om iar o b c ią ż en ia  ro z c ią g a ją c e g o  z d o k ład n o śc ią  do 

1% w każdym  punkcie  z a k re s u  pom iarow ego ; w przypadku  

z ry w a re k  w ahadłow ych  w sk azan ia  o b c ią ż en ia  z ry w ająceg o  

pow inny być z a w a r te  w g ra n ic a c h  2 0  7 80% sk a li;

- p om iar w yd łużen ia  bezw zg lędnego  p rz y  z e rw a n iu  w 

z a k re s ie  pom iarow ym  z d o k ład n o śc ią  d o i l% ;

- ro z c ią g a n ie  do z e rw a n ia  odcinków 1 0 0  ± 1  mm w c z a ­

s ie  ś red n im  d la  po m iaru  2 0  7 3 0  s ;

Z m yw arka pow inna być w yposażona w p ła sk ie  i g ładk ie  

uchw yty  zap ew n ia jące  o sio w o ść  zam ocow ania pi 'b k i o ra z  

u n iem o ż liw ia jące  u szk o d zen ie  i w y ślizg iw an ie  s ię  je j w 

t r a k c ie  ro z c ią g a n ia ;  je ż e li  w ym agania te  n ie  mogą być speł­

n io n e  d o p u sz c za  s ię  s to so w an ie  w kładek .

b) S ek u n d o m ierz .

c) S zab lon  m etalow y o d łu g o śc i co najm niej 350 mm i 

sz e ro k o śc i  15 mm.

2 .3 .  • P o b ie ra n ie  p ró b e k . Dla fo lii  w iskozow ej w a rk u ­

s z a c h , p ró b k i n a leży  p o brać  wg P N - 7 8 / P - 50080. Dla fo lii 

w zw o jach , n a leży  p o b rać  ze zw oju n ie  m niej n iż  2 0  w ycin ­

ków fo lii o d łu g o śc i 8 0 0  mm, zachow ując o d leg ło ść  m iędzy 

w ycinkam i n ie  m n ie jszą  n iż  0 ,5  m.

2.4-. P rzy g o to w an ie  p ró b ek . Z próbk i ś re d n ie j p o b ra ­

nej wg 2 .3  n a leży  p o b rać  losow o 1 0  a rk u sz y , a d la  fo lii w 

zw ojach  - 10 w ycinków . Z każdego  a rk u s z a ,  a d la  fo lii w 

zw o jach , z każdego  w ycinka w yciąć  po jednym pasku  o wy­

m ia ra ch  15 x24-0 mm d la  każdego  k ieru n k u  fo lii . Odchyłka 

w ym iaru p o p rzeczn eg o  pask a  n ie  powinna p rz e k ra c z a ć  

± 0 ,5  mm.

P ró b k i powinny być w ycięte  ró w n o ,.b e z  wad i u sz k o ­

dzeń  zarów no  na k ra w ęd z iach  , jak  i na pow ie rzch n i.

2 .5 .  L iczba  próbek

2 .5 .1 .  L iczb a  próbek  do o zn aczan ia  powinna w ynosić 

n ie  m niej n iż  1 0  d la  każdego  k ie ru n k u  fo lii ,  zarów no d la  fo ­

l ii  w a rk u s z a c h , jak  i w zw ojach o ra z  dodatkow o co n a j ­

m niej po 2  p a sk i z każdego  k ieru n k u  fo lii w ce lu  u s ta le n ia  

c z a su  z ry w an ia .

2 .5 .2 .  L iczb a  p róbek  do badań a rb itra żo w y c h  powinna 

w ynosić co najm niej 1 0 0  d la  każdego k ie ru n k u  fo lii .

P ró b k i n a le ż y  p rzygotow ać zgodnie ze schem atem  przed ­

staw ionym  na  r y s .  1 - d la  fo lii w a rk u sz a c h  i na r y s .  2 

d la  fo lii w zw ojach .
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R y s. 1

1 - p ró b k a  do o z n ac ze n ia  m asy p o w ie rzc h n io w ej, 2 , 3 -  p ró b k i ro b o c z e , l  , 11 -  k ie ru n k i p o b ie ra n ia  p róbek  ro b o czy ch

R y s. 2

3 - p ró b k a  do o zn ac ze n ia  m asy p o w ierzchn iow ej , 2 , 3  -  p ró b k i ro b o cze
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Po w ykonaniu pom iarów  o b c ią ż en ia  z ry w a ją c e g o , n a leży  

o b liczy ć  b łąd  p rzypadkow y w a r to śc i  ś re d n ie j  o b c iążen ia  

z ry w ają ce g o  zgodnie  z P N -7 7 /P -0 4 8 7 0 . Je ż e li b łąd  o b li­

czony  d la  100 pom iarów  b ęd zie  w ięk szy  n iż  5%, n a le ż y  przy­

gotow ać ta k ą  lic z b ę  p ró b e k , aby w ie lkość  b łędu  p rz y p a d ­

kowego n ie  p rz e k ra c z a ła  5%.

2 .6 .  W arunki o z n a c z a n ia . O zn aczan ie  n a le ż y  wykonać 

n a  p ró b k a ch  k lim atyzow anych  w w aru n k ach  k lim atu  nor-* 

m alnego wg PN - 8 3 / P - 04602.

R ozstaw  m iędzy uchwytam i z ry w a rk i p rz y  b ad an iach  fo ­

l ii  w iskozow ej pow inien  w ynosić  100 ±1 mm.

O bc iążen ie  w stępne  n a le ż y  z as to so w a ć  w z a le ż n o śc i od 

m asy p o w ie rzch n io w ej (g ra m a tu ry )  fo lii w iskozow ej wg t a ­

b lic y .

M asa  po w ie rzch n io w a  
( g ra m a tu ra )

O b c iążen ie  w stępne

/ 2 g/m cN

3 0   ̂ 5 0 1 5 0

0co• 1 •
OL

O 2 5 0

2 .7 .  W ykonanie o z n a c z a n ia . P rz e d  p rz y stąp ien iem  

do badań  n a leży  ozn aczy ć  g ra m a tu rę  fo lii  w iskozow ej wg 

P N -8 1 /P -5 0 1 2 9 .

P ró b k i p rzygo tow ane  wg 2 .4  n a le ż y  po jedynczo  zam o­

cow ać w uchw ytach  z r y w a r k i , zachow ując  w arunki podane 

w 2 .5 .  W łączyć n apęd  z ry w a rk i .  R o zciąg ać  do z e rw a n ia . 

O dczy tać  m aksym alne o b c ią ż en ie  z ry w a ją ce  i w ydłużen ie  

p rz y  z e rw a n iu . W yniki o trzym ane z o zn ac za n ia  p ró b ek  z r y ­

w a jących  s ię  w o d leg ło śc i m n ie jsz e j n iż  5 mm od uchwytów 

n a le ż y  o d r z u c ić , a  o z n ac za n ie  pow tó rzyć  n a  now ych p ró b ­

k a ch .

2 .8 .  O b liczan ie  wyników

2 . 8 ,1 .  O b c iążen ie  z ry w a ją ce  ( P )  d la  każdego  k ie ru n ­

ku  fo lii n a le ż y  o b liczy ć  w daN jak o  ś re d n ią  a ry tm ety czn ą  

z w ykonanych o zn aczań  wg w zo ru

n

K O N

INFORMACJE

1. In s ty tu c ja  o p raco w u jąca  norm ę - In sty tu t W łókien 

C hem iczn y ch , Ł ódź.

2 . Norm y zw iązane

P N -8 3 /P -0 4 6 0 2  M etody badań  su ro w có w , półw yrobów  i 

w yrobów  w łó k ien n iczy ch . Klimat norm alny  i ak lim aty ­

z a c ja  p róbek

PN -71 /P -0 4 8 7 0  M a te r ia ły  i w yroby w łó k ien n icze . Ocena 

wyników pom iarów

w k tó ry m :

P. - o b c iążen ie  z ry w ają ce  poszczeg ó ln y ch  próbek  od­

czy tan e  n a  sk a li  p rz y rz ą d u , daN ,

W - lic z b a  w ykonanych o zn aczań .

2 .8 .2 .  W ydłużenie p rz y  ze rw an iu  (W )  dla  każdego  kie­

ru n k u  fo lii  n a leży  ob liczyć  w p ro c en tac h  jako ś re d n ią  a ry t­

m etyczną  wykonanych ozn aczań  wg w zoru

n

w k tó ry m :

W . - w ydłużenie  po szczeg ó ln y ch  p róbek  odczy tane ze 

sk a li  p rz y rz ą d u , %, 

n  -  l ic z b a  wykonanych o zn aczań .

2 .8 .3 .  B łąd przypadkow y w a r to śc i ś re d n ie ]  o b c ią ż e ­

n ia  z ry w ająceg o  n a leży  ob liczyć  w p rz e d z ia le  u fn o śc i je d ­

n o s tro n n ie  ogran iczonym  n a  poziom ie is to tn o śc i 0 ,0 5  zgod­

n ie  z P N -7 1 /P -0 4 8 7 0 .

2 .9 .  Wynik końcowy o zn ac za n ia . Za wynik końcowy o- 

z n a c z a n ia , o d d z ie ln ie  d la  każdego  k ie ru n k u  fo l i i ,  na leży  

p rz y ją ć  wynik ś re d n i  ob liczony  wg 2 .8  d la  o b c iążen ia  z r y ­

w ającego  z d o k ład n o śc ią  do 0 , 1 daN , a  d la  w ydłużen ia  p rz y  

z e rw a n iu  z d o k ład n o śc ią  do 0 ,l? ś .

2 .1 0 . P ro to k ó ł. P ro to k ó ł o zn aczan ia  pow inien z aw ie ­

ra ć  n a s tę p u ją c e  d a n e :

a )  nazw ę w yrobu ,

b) ty p  z ry w a rk i .

c )  w arunk i k lim a ty czn e ,

d) lic z b ę  p ró b e k ,

e )  w yniki o zn aczań  d la  każdego k ie ru n k u  o d d z ie ln ie ,

f) d a tę  w ykonania o z n a c z a n ia ,

g) num er n in ie jsz e j norm y,

h) podpis w ykonującego o z n ac za n ie .

I E C

DODATKOWE

P N -7 8 /P -5 0 0 8 0  P a p ie r  i te k tu ra .  P o b ie ra n ie  p róbek  

P N -8 1 /P -5 0 1 2 9  P ro d u k ty  p a p ie rn ic z e . O znaczan ie  g r a ­

m atu ry

P N -8 3 /P -5 0 1 3 3  P ro d u k ty  p a p ie rn ic z e . O znaczan ie  o d p o r­

n o śc i n a  ze rw an ie  i w ydłużenia

3 . A u to rzy  p ro jek tu  norm y - m gr in ż . K rzy sz to f Ku­

c h a r s k i ,  m gr W anda W rocław ska  - In sty tu t W łókien C h e r 

m icznych , Ł ódź.


