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N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-74

OPAKOW ANIA 
Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH

Opakoiuania jednostkow e 
z tworzyw sztucznych

Łubianki

6410-12

Podział i określenia
Grupa katalogowa V 90

1. Przedm iot norm y. Przedm iotem  norm y jest 
podział, określenie i symbole łubianek z tworzyw 
sztucznych, przeznaczonych do pakowania w yro­
bów. Łubianki są opakowaniam i jednorazowego 
użytku.

2. Określenia. Łubianki — opakowanie jednost­
kowe do jednorazowego użytku, o dowolnym 
kształcie przekro ju  poziomego, o wysokich ścian­
kach bocznych, bez zamknięcia, z uchwytem  lub 
bez uchw ytu, o pojem ności 200 ^  V 3000 cm3, 
przeznaczone do pakow ania wyrobów.

3. Kryteria podziału. Łubianki z tw orzyw  
sztucznych dzieli się według następujących k ry ­
teriów:
— zasadniczego przeznaczenia,
— rodzaju m ateria łu  podstawowego,
— zasadniczego kształtu  przekroju  poziomego,
— dodatkowych cech konstrukcyjnych,
— barw y, znaków i nadruku.

4. Podział i symbole łubianek podano w tablicy. 
Przykładow e kształty  łubianek podano na ry s . 
l-=-3.

Rys. 1

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości w Łodzi, 
Oddział Badawczo-Wdrożeniowy Opakowań w Warszawie 

Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Drobnej Wytwórczości w Łodzi dnia 1 sierpnia 1974 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej
od dnia 1 lipca 1975 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 35/1974 poz. 117)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1975. W p ły w  d o  W N  16.12.74. O d d a n o  d o  S k ła d u  14.2.75. 

D r u k  u k o ń c z o n o  w  m a j u  75. O b j .  0,40 a .  w . N a k ła d  2500+50 e g z .  G r Z G r a f .  861

C e n a  z ł  2,40
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Rys. 2

Podział według

zasadniczego prze­
znaczenia

rodzaju materiału 
podstawowego

zasadniczego kształtu 
przekroju poziomego

dodatkowych cech 
konstrukcyjnych

barwy znaków 
i nadruku

i 2 3 4 5

1 — do artykułów
spożywczych

2 — do innych ar­
tykułów

1 — z polietylenu

2 — z polichlorku
winylu

3 — z polistyrenu

1 —• o przekroju ko­
łowym

2 — o przekroju owal­
nym

1 — z pałąkiem
2 — z innym uchwy­

tem

3 — bez uchwytu

1 — niebarwiona bez 
znaków wytła­
czanych i nadru­
ków
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cd. tablicy

Podział według

zasadniczego prze­
znaczenia

rodzaju materiału 
podstawowego

zasadniczego kształtu 
przekroju poziomego

dodatkowych cech 
konstrukcy j nych

barwy znaków 
i nadruku

i 2 3 4 5

9 — z innych two­
rzyw sztucz­
nych

3 — o przekroju pro­
stokąta lub zbli­
żonym do prosto­
kąta

4 — o przekroju wie-
lobocznym fo­
remnym

5 — o przekroju in­
nym nieregular­
nym

9 — o innych dodat­
kowych cechach 
konstrukcyjnych

2 — niebarwione ze
znakami wytła­
czanymi, bez na­
druku

3 — niebarwione ze
znakami wytła­
czanymi i na­
drukiem

4 — barwione bez
znaków w ytła­
czanych i nadru­
ków

5 — barwione ze zna­
kami wytłacza­
nymi bez nadru­
ku

6 —• barwione ze zna­
kami wytłaczany­
mi i nadrukiem

5. Budowa symbolu. Pełny  symbol łubianki z 
tw orzyw a sztucznego, zróżnicowanej wg 3 i 4, 
składa się z symbolu SWW 1364-29, symbolu łu ­
bianki (2) oraz cyfr stanowiących kolejne num ery 
nazw podanych w tablicy, w tej samej kolejności, 
przy czym po pierwszej grupie czterech cyfr na ­
stępuje kreska, po kolejnej grupie trzech cyfr na­
stępuje znak plus, a po następnej grupie trzech 
cy fr — kreska pionowa.

6. Przykład symbolu łubianki (2) przeznaczonej 

do artykułów  spożywczych (1), wykonanej z poli­

chlorku w inylu (2), o przekroju owalnym  (2), z pa- 

łąkiem  (1), z tworzyw a barwionego ze znakam i 

wytłaczanym i, bez nadruku (5):

1364-292 +  122/15

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Instytucje Opracowujące normę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości w Łodzi, Oddział Ba- 
dawczo-Wdrożeniowy Opakowań w Warszawie.


