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OPAKOW ANIA 
Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH

O pakowania jednostkoine 
z tworzyw sztucznych

Tacki

6410-13

Podział i określenia
G rupa katalogow a V 90

1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
podział, określenia i symbole tacek z tworzyw 
sztucznych, przeznaczonych do pakowania i p re
zentow ania wyrobów. Tacki są opakowaniami do 
jednorazowego użytku.

2. Określenia. Tacka — opakowanie jednostko
we do jednorazowego użytku, otw arte, o powierz
chni równej lub ukształtow anej, o niskich kraw ę
dziach bocznych i dnie o dowolnym kształcie, słu 
żące do pakow ania i prezentow ania porcji w yro
bów.

3. Kryteria podziału. Tacki z tworzyw sztucz
nych dzieli się według następujących kryteriów :

— zasadniczego przenaczenia,

— rodzaju m ateriału  podstawowego,

— zasadniczego kształtu  rzu tu  tacki na pła
szczyznę poziomą,

— stopnia przezroczystości i ukształtow ania 
dna.

4. Podział i symbole tacek podano w tablicy. 
Przykładow e kształty  tacek podano na rys. l-k3 .

Rys. 1

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej W ytwórczości w Łodzi, 
Oddział Badawczo-W drożeniowy Opakowań w  W arszawie 

Ustanowiona przez D yrek tora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Drobnej W ytwórczości w  Łodzi dnia 1 sierpnia 1974 r. 

jako norm a obowiązująca w  zakresie opracowyw ania dokum entacji technicznej
od dnia 1 lipca 1975 r.

(Dz. Norm. i M iar n r  35/1974 poz. 117)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1975. W p ły w  d o  W N  16.12.74. O d d a n o  d o  s k ł a d u  14.2.75. 

D r u k  u k o ń c z o n o  w  m a j u  75. O b j .  0,25 a . w . N a k ła d  2 300+ 50 e g z . G r Z G r a f .  860
C e n a  z ł 1,20
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Podział według

zasadniczego przezna
czenia

rodzaju m ateria łu  
podstawowego

zasadniczego kształtu  rzutu  
tacki na płaszczyznę poziomą

stopnia przezroczystości 
i ukształtow ania dna

i 2 3 4

1 — do artykułów  spo
żywczych zaw iera
jących tłuszcze

2 — do artykułów  spo
żywczych nie za
w ierających tłusz
czów

3 — do innych wyrobów

1 — z polietylenu

2 — z polichlorku w inylu

3 — z polipropylenu

4 — z polistyrenu

5 — z tw orzyw  spienionych 

9 — z innych tw orzyw

1 — o przekroju  kołowym

2 — o przekroju  eliptycz
nym

3 — o przekroju  prostokąt
nym lub zbliżonym do 
prostokątnego

4 — o przekro ju  tró jk ą t
nym lub zbliżonym do 
tró jkątnego

5 — o przekroju  w ielokąt-
nym lub zbliżonym do 
w ielokątnego

9 —■ o innym  nieregularnym  
kształcie przekroju

1 — przezroczyste, o
równej powierzchni 
dna

2 — przezroczyste, o
ukształtow anej po
w ierzchni dna

3 — nieprzezroczyste, o
równej powierzchni 
dna

4 — nieprzezroczyste, o
ukszta 'tow anej po
wierzchni dna

5. Budowa symbolu. Pełny  symbol tacki z tw o

rzyw  sztucznych zróżnicowanej wg 3 i 4 składa się 

z symbolu SWW 1364-29, symbolu tacki 3 oraz 

z cyfr stanow iących kolejne num ery  nazw poda

nych w tablicy w tej samej kolejności, przy czym 

po pierwszej grupie czterech cyfr następuje k re 

ska, po kolejnej grupie trzech cyfr następuje znak

plus, a po następnej grupie trzech cyfr — kreska 
pionowa.

6. Przykład symbolu tacki (3) przeznaczonej do 
artykułów  spożywczych zawierających tłuszcze 
(1), wykonanej z polichlorku w inylu (2), o prze
kro ju  prostokątnym  (3), nieprzezroczystej, o rów 
nej powierzchni dna (3):

1364-293 +  123/3

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawezo-Ruzwuiowy Drobnei W ytwórczości w  Łodzi, Oddział Ba- 
dawczo-W drożeniowy O pakow ań w  W arszawie.
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1. W podtytule norm y skreśla się: i określenia.
2. G rupa katalogow a zamiast: V 90 powinno być: 0590.
3. W punkcie 1, w drugim  w ierszu wykreśla się: określenia.

zmiana 1
88.11.28

( B iu l e ty n  P K Ń M iJ  n r  3/89 p o z .  25)


