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1. Z a k r e s  s t o s o w a n i a  m e to d y . M e to d ę  n a l e ż y  s t o s o w a ć  do 

b a d a n i a  w ł a s n o ś c i  t a ś m  s a m o p r z y l e p n y c h  e l e k t r o i z o l a c y  j -  

nych .

2. Z a s a d a  m e tody  p o le g a  na  o z n a c z a n i u  u b y tk u  m a sy  t a ś ­

my s a m o p r z y l e p n e j  po c y k lu  p r z y ś p i e s z o n e g o  s t a r z e n i a  w 

ś c i ś l e  o k r e ś l o n e j  t e m p e r a t u r z e  i c z a s i e .

3. P r z y g o t o w a n i e  c r ó b e k  do  b a d a ń .  R o lk i  t a ś m  p r z e z n a ­

c z o n e  do b a d a n i a  n a l e ż y  k l i m a ty z o w a ć  p r z e z  c o  n a jm n ie j  

2 4  h w t e m p e r a t u r z e  23 ± 2  ° C  i w i l g o t n o ś c i  50 ± 5  %. P r ó b ­

ki dc  b a d a ń  p o b r a ć  n a l e ż y  z g o d n i e  z a r k u s z e m  05.

4. W y k o n a n i e  o z n a c z a n i a . Z  ta śm  p r z e d s t a w i o n y c h  do b a ­

d a n i a  n a l e ż y  p r z y g o t o w a ć  c o  n a jm n ie j  d w ie  p r ó b k i  d łu g o ś c i

100 mm, z w a ż y ć  z d o k ł a d n o ś c i ą  0, 1 mg i s w o b o d n i e  z a w i e ­

s i ć  w d w ó c h  p ro b ó w k a c h .  P r o b ó w k i  w r a z  z  p ró b k a m i  n a l e ­

ż y  u s t a w i ć  p io n o w o  w s u s z a r c e  i p r z e t r z y m y w a ć  w t e m p e r a -  
o o

t u r z e  90 C  lub 100 C p r z e z  7, 14, 2 1 i 28 dob.  P o  k a ż ­

dym c y k lu  p r z y ś p i e s z o n e g o  s t a r z e n i a ,  p ró b k i  n a l e ż y  p r z e ­

t r z y m y w a ć  p r z e z  c o  n a jm n ie j  2 h w t e m p e r a t u r z e  23 ± 2  °C  

i w i l g o t n o ś c i  w z g l ę d n e j  50 ± 5  % i p o n o w n ie  z w a ż y ć  z  d o ­

k ł a d n o ś c i ą  do 0, 1 mg, W p r z y p a d k u  n i e s t w i e r d z e n i a  u b y t ­

ku m a sy  tę  s a m ą  p r ó b k ę  m o ż n a  p o d d a ć  d a l s z e m u  c y k lo w i  

s t a r z e n i a .

5. W yn ik  o z n a c z a n i a . J a k o  w y n ik  o z n a c z a n i a  n a l e ż y  po ­

d a ć  w a r t o ś ć  ś r e d n i ą  u by tku  m a s y  w p r o c e n t a c h  z  d w ó c h  

p r ó b e k  d a n e g o  c y k lu  p r z y ś p i e s z o n e g o  s t a r z e n i a .
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