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Rys. 3. Wyniki obliczef koficowej wartoéci funkcji uszkodzen D w zaleznosci od liczby cykli
na stopniu obcigzenia dla trzech pozioméw i£=0,77
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Rys. 4. Warto$ci logarytmu trwatodci i funkcji uszkodzenia w siatce rozktadu normalnego

W przypadku obciazen 90 i 75 MPa najwigksze skupienie wynikéw obliczen doty-
czy pojemnosci rownej 1 cyklowi, dla 60 MPa — 100 cyklom, przy porownywalnych
czasach obliczen do kilku minut. Dalsze zmniejszanie pojemnosci dla 60 MPa powo-
duje prawie odwrotne zwigkszanie czasu obliczen, co, przy poréwnywalnym skupieniu
wynikéw traci sens techniczny. Tym wyrazniej jest to oczywiscie obserwowalne dla niz-












