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NORMA BRANZOWA

BN-67
Produkty uboczne przemystu celulozowego
Badania techniczne 7308-08

PAPIERNICTWO Oznaczanie zawartosci substanciji
i A Zamiast
garbujacych w tugu posiarczynowym RN-55/MPDIP-05504
zateionym Grupa katalogowa IX 59
1. WSTSP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda filtracyjna oznaczania zawartosci substancji gar-
bujacych w 4ugu posiarczynowym.

1.2. Zakres stosowania normy. Metode filtracyjng stosuje sie do oznaczania zawartosci substancji gar-
bujacych w tugach posiarczynowych zatezonych, przeznaczonych do wykorzystania przy produkcji garbnikéw
syntetycznych.

1.3. Okres$lenia. Za zawartos¢ substancji garbujacych w dugu posiarczynowym zatezonym przyjmuje sie
te czes¢ substancji suchej #ugu posiarczynowego, ktéra w znormalizowanych warunkach zostanie zaadsoibo-
wana przez proszek skérzany.

2. METODA OZNACZANIA
2.1. Materiaty. Proszek skérzany chromowany?).

2.2. Aparatura. Zestaw do adsorpcji przedstawiony schematycznie na
rysunku, sktadajacy sie ze: zlewki pojemnosci 250 ml, w ktérej umiesz-
czony jest dzwon Proctera A o Srednicy 28 mm i wysokosci 85 mm, zam- > Ug
kniety korkiem gumowym B, w Srodku ktdérego zamocowana jest rurka szkla- A
na C o Srednicy wewnetrznej okodo 2 mm. ;

2.3. Przygotowanie aparatu. Do odwréconego dzwonu Proctera wkozyé
troche waty i przykry¢ ja niewielka iloscig waty szklanej. Nastepnie - $I\ -
napednié¢ dzwon 7 g chromowanego proszku skérzanego. Proszek ugniesé j
lekko sptaszczonym precikiem szklanym, zwkaszcza przy Sciankach dzwo-
nu, aby zapobiec tworzeniu sie kanalikéw, przez ktére moéglby przejsé
nieodgarbowany 4ug. Warstwe proszku nakry¢ warstwg waty szklanej.Dd-
ny koniec dzwonu obwigza¢ rzadkim piétnem, aby zapobiec wypadaniu
proszku.

\~

2.4_. Przygotowanie 4ugu posiarczynowego. Odwazy¢ 15 g #4ugu posiar-
czynowego zatezonego z dokdadnosciag do 0,01 g i rozcienczy¢ w kol-
bie pomiarowej woda destylowang do objetosci 500 ml.

2.5. Wykonanie oznaczania

2.5.1. Oznaczanie suchej pozostatosci w dugu. Odmierzy¢ pipeta 50
ml roztworu przygotowanego wg 2.4 i przenies¢ do parownicy porcela- »
nowej wysuszonej uprzednio w temperaturze 98 +2°C do statej masy i TtaiiB-KI
zwazonej z doktadnoscig do 0,002 g. Nastepnie zawartos$¢ parownicy od- Zestaw do adsorpcji
parowa¢ do sucha na #azni wodnej. Pozostato$¢ suszyé w suszarce w
temperaturze nie wyzszej niz .98 +2°C do staltej masy. Po ostudzeniu w eksykatorze zwazy¢ parownice z po-
zostatoscia z dokdadnosciag do 0,002 g.

2.5.2. Przeprowadzenie adsorpcji. Nalezy wykona¢ dwa réwnolegte oznaczania.

Zlewke aparatu napednié¢ rozcienczonym dugiem posiarczynowym przygotowanym wg 2.4. Przygotowany wg
2.3 dzwon Proctera wstawi¢ do zlewki napeinionej badanym dugiem i nawilza¢ nim proszek skérzany przez
okoto 15 min, a nastepnie wsysa¢ ciecz przez rurke szklang za pomoca pompy prézniowej. Przesgczy¢ 90ml
cieczy w ciagu 2 f 2,5 godz. Jezeli przesaczenie trwa dbuzej, znaczy to, ze proszek skérzany byt zbyt
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Instytut Celulozowo-Papierniczy
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemy$lu Celulozowo-Papierniczego w porozumieniu z Instytutem
Celulozowo-Papierniczym dnia 22 czerwca 1967 r. jako norma obowigzujaca
w zakresie metod badan od dnia 1 kwietnia 1968 r. (Mon. Pol. nr 49/1967 poz. 247)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE Druk. Wyd. Norm. W-wo, Ark. »yd 0,20 Nokl.t000-t133 Zom. 134/68 Clno b ajria-



2 BN-67/7308-08

silnie ugnieciony, Jezeli trwa krécej, znaczy to, ze proszek byt niedostatecznie ugnieciony w dzwonie.
Zebrane w cylindrze pomiarowym pierwsze 30 ml cieczy odrzucié¢. Z nastepnie zebranych 60 ml przesaczu
pobra¢ pipeta 50 ml i przenies¢ do wytarowanej parownicy, a nastepnie oznaczy¢ zawartos¢ suchej sub-
stancji wg 2.5.1.

2.5.3. Wykonanie $lepej proby. Nalezy dodatkowo wykona¢ Slepg probe, wykonujac wszystkie  czynnosci
podsune w 2.5.2 z tym, ze zamiast rozcienczonego tugu posiarczynowego nalezy uzy¢ wode destylowana.

2.6. Obliczanie wyniku. Zawarto$¢ substancji garbujacych CG) w dugu posiarczynowym zatezonym obli-
czy¢ w procentach wg wzoru
. a-(b-d) 10 - 100
w ktéryms
a - zawartos¢ suchej substancji w 4ugu posiarczynowym rozciehnczonym, g,
b - zawarto$é¢ suchej substancji w dugu posiarczynowym rozcienczonym przesgczonym przez proszek sko-

rzany, g,
d - zawarto$¢ suchej substancji w przesaczu przy wykonaniu $lepej proéby, g,
m - masa 4ugu posiarczynowego zatezonego uzytego do oznaczania, Q.

2.7. Rb6znica miedzy dwoma réwnolegtymi oznanzmUwnH nie powinna przekracza¢ 2%.

2.8. Wynik ostateczny. Za wynik ostateczny nalezy przyja¢ Sredniag arytmetyczng dwéch réwnolegtych
oznaczan zgodnych z 2.6 i 2,7 i poda¢ z dok¥adnoscig do 0,1%.
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-67/7308-08

Nalezy stosowac¢ proszek skdrzany produkowany przez Instytut Skérzany w Darmstadt lub Freiberg.
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