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1. Przedmiot normy.
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3. Pozostate postanowienia
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5

Badanie surowcéw przeprowadzaé¢ w przypadkach spornych.

Dopuszcza sie 15%

Pojedyncze drobne zanieczyszczenia niedopuszczalne wedtug wykazu podanego w arkuszu 00,

dycznie wystepujace nie dyskwalifikuje partii.

Informacje dodatkowe
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nie normalizuje
sie

udziatu witdékien syntetycznych w sktadzie poszczegdlnych rodzajéw surowca.

tyczne

Wymagania szczeg6towe - wedtug tablicy,

00.

oprécz

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Centrali Surowcéw Wtérnych dnia 26 wrze$nia 1978

jako norma obowigzujgcg od dnia 1 stycznia 1979

(Dz.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1979

Norm.

Miar nr

21/1978 poz. 94)

r.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,2.5 Nokk 1700-b55 Zam. 107/79

Metody
badan

13

PK-72/P-04604

PN-65/P-50150

wg arkusza 00
P. 5.4.8

wzrokowo

wg arkusza 00
P. 5.4.5

wg arkusza 00
P. 5.4.5

gumy,

spora-

r.

Cena zt 1.80



2 Informacje dodatkowe do BN -78/731 1-01.01

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - OSrodek Normaliza-

cyjny Centrali Surowcéw Wtérnych, t_odi.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/7311-02, BN-63/
7311-03. BN-63/731 1-05

a) dokonano weryfikacji poszczegdélnych norm i ujeto

wszystkie asortymenty odpadkéw luznych w jedne tablice
wymagan,
b) dopuszczono udziat wtdkien syntetycznych w poszcze-
go6lnych asortymentach odpadkéw do 15%,
c) do oceny wynikéw badan zastosowano wytyczne wg
PN-73/N-03021, biorec jako podstawe poziom ogdlnej kon-
troli wedtug pfanu jednostopniowego Il, kontroli normalnej

oraz wadliwos$ci dopuszczalnej wz = 6,5%.

3. Normy zwigzane

PN-72/P-04604 Metody badan surowcoéw wtékienniczych.
Rozpoznawanie witékien

PN-65/P-50150 Produkty przemystu papierniczego. Meto-
dy badan fizycznych. Oznaczenie zawarto$ci wody (o-
znaczenie wilgotnos$ci, suchos$ci i stezenia witékna w
zawiesinie wodnej)

BN-78/7311-01/00 Surowce dla przemystu papierniczego.
Odpadki witdékiennicze sortowane. Postanowienia ogo6l-

ne.

4. Autor projektu normy - inz. Jézef Jankowski - OsSro-

dek Normalizacyjny Centrali Surowcéw Wtérnych, t_6dz.



BN-78/7311-01 01 Surowce dia przemystu papierniczego. Odpadki wiokiennicze luzna zmiana 1
Xl 8 88.80 r.

Dotychczasowy tytut normy zmienia sie nastepujgco: Surowce dla przemystu pa-
pierniczego. Puchy, kurze, zmiotki i szwy krawieckie.

(Biuletyn PKNMiJ nr 11—IZ*O poz. 88)



