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1. P rz e d m io t  normy. P rzedm io tem  normy sę  zuźytki tka 

nin, dzian in  i m a te r ia łó w  n ie tkanych ,  b aw ełn iane  i b a -  

w e łnopodobne ,  w ełn iane  i wełnopodobne o ra z  z włókien

łykowych p rz e z n a c z o n e  dla p rzem ysłu  pap ie rn iczeg o .

2. Wymagania szczegó łow e  -  wg tablicy ,

3. P o z o s t a łe  postanów ien ia  -  wg a r k .  00.
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P N - 7 2 / P - 04604

Wymiary dowolne -

Wi Igot- 
ność

d o p u sz cza ln a 15 20 18 16
P N - 6 5 /P - 5 0 1 5 0

handlowa 12 18 16 14

Obecność  zużytków 
włókienn iczych  in
nego rodza ju

1 .5 3 ,0 -
n ie d o p u sz c z a l 

na

wg a r k u s z a  00 
P. 5 .4 .  5

P o w ie rzch n io w e  z a 
b ru d z e n ia  i n ie z n a c z 
ne  z a t łu s z c z e n ia

dopuszcza lne -

O becność  zużytków 
z a p le śn ia ły c h  n ad -  
bu tw ia łych ,  %, nie 
w ięce j  niż

5 4 20
niedo
p u sz 
c za ln a

5 wg a r k u s z a  00 
P. 5 .4 .  5

Z a w a r to ś ć  p a ź d z ie -  
ży ,  %, n ie  w ięce j  
niż

n ie  no rm al izu je  s ię 3 1
wg a r k u s z a  00 
P. 5 . 4 . 5

1) B N - 6 3 /7 3 1 1-02; BN-63/731  1-03; B N - 6 3 /7 3 1 1-04; BN-63/7311-0fa;  B N - 6 9 /7 3 1 1-09; B N - 6 9 /7 3 1 1-10.

Zgłoszona przez Centralę Surowców Wtórnych
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Centrali Surowców Wtórnych dnia 26 września 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 21 /1978 poz. 94)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1979 Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0 ,30  Noki. 1700 + 55 Zam. 106/79 Cena zł 1,80
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cd. tab l icy
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Pyt^ k u r z ,  ziemia,  
p ia se k ,  %, nie 
w ięce j  niż

3 7 3 4
wg a r k u s z a  00 
P. 5. 4. 5

B a d an ie  sk ładu s u ro w c a  p rz e p r o w a d z a ć  w p rzy p ad k ach  sp o rn y ch .

D o p u szcza  s ię  15% udzia łu  włókien syn te tycznych  w sk ła d z ie  poszczeg ó ln y ch  ro dza jów  zuźytków, z wyjętkiem z u źy t -  
ków ln ianych, In iano-konopnych ,  baw ełn ianych  100%.

P o jed y n cze  d ro b n e  z a n ie c z y s z c z e n ia  n ied o p u szcza ln e  w edług .wykazu podanego w a rk u sz u  00, op ró cz  gumy, s p o r a 
dyczn ie  w y s tę p u jące  n ie  dyskw alif iku ję  p a r t i i .

K O N I E C

INFORM AC JE. DODATKOWE

1, Ins ty tuc ja  o p ra c o w u ją c a  normę -  O ś ro d ek  N o rm a l iza 

cji  C e n tr a l i  Su row ców  W tórnych ,  ł_ód i .

2. I s to tne  zmiany w s tosunku  do B N -63/731  1-02; B N - 6 3 /  

7311-03; B N -63/731  1-04; B N - 6 3 / 7 3 1 1- 0 6 ;  B N - 69/731 1-09; 

B N -69/731  1-10

a) dokonano w ery f ik a c j i  p o sz czeg ó ln y ch  norm i uję to  

w sz y s tk ie  a so r ty m en ty  zuźytków w łókienn iczych  w jednę ta

b l icę  wymagań zm n ie j s z a ję c  i lość  odmian,

b) dopuszczono  udzia ł  włókien sy n te ty czn y ch  w p o s z c z e 

gólnych aso r ty m en tach  zuźytków do 15% z wyjętkiem zuźyt

ków lnianych, In iano-konopnych i baw ełn ianych  100% prze 

znaczonych  do p rodukcj i  bibułki p ap ie ro so w e j  i f i l t r a c y j 

nej,

c)  do oceny wyników badań z a s to so w an o  w ytyczne  wg 

P N - 7 3 /N - 0 3 0 2 1, b io r ę c  jak o  podstaw ę poziom ogólnej kon

t ro l i  według p lanu jednostopniowego  II, kon tro l i  normalnej  

o r a z  w adliwości  dopuszcza lne j  w2 = 6 ,5 % .
m

3. Normy zw iązane

P N - 7 2 /P - 0 4 6 0 4  Metody badań surow ców  włókienn iczych .  

R ozpoznaw anie  włókien

P N - 6 5 / P - 5 0 1 50 P ro d u k ty  p rzem y słu  p a p ie rn iczeg o .  Meto

dy badań f izycznych. O zn ac zan ie  z a w a r to ś c i  wody

( ozn acz an ie  w iIgo tnośc i ;suchośc i  i s tę ż e n ia  włókna w 

zaw ie s in ie  wodnej)

B N -78/731  1 -0 1 /0 0  S u ro w c e  dla p rzem y słu  p a p ie rn iczeg o .  

Odpadki w łók ienn icze  so r to w an e .  P o s tan o w ie n ia  o -  

gólne

4. Autor p ro jek tu  normy -  inź. Jó z e f  Jankowski -  O ś 

ro d ek  Norm alizacy jny  C e n tr a l i  Su row ców  W tórnych, ł_ódź.


