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papiernicza

Grupa katalogowa 0951

1. WSTEP uzupetnione nazwg wyrobu, symbolem gatunku i numerem
Przedmiotem normy jest celuloza siarczanowa papier- normy,
nicza niebielona i bielona stosowana jako surowiec do pro- 2.2. Przyktad oznaczenia
dukcji produktéw papierniczych. a) celulozy siarczanowej papierniczej niebielonej so-
snowej (1813-311) gatunku 1 (1):
2. PODZIAL 1 OZNACZENIE SWW 1813-311
2.1. Podziat i oznaczenie - wg SWW: CELULOZA SIARCZANOWA PAPIERNICZA
1813-311 celuloza siarczanowa papiernicza niebielona NIEBIELONA SOSNOWA - 1
z surowca iglastego (sosnowego), BN-86/7312-04-
1813-313 celuloza siarczanowa papiernicza niebielona b) celulozy siarczanowej papierniczej bielonej iglasto-
z surowca mieszanego (iglastego i lisciaste- -lisciastej (1813-323) gatunku 2 (2):
0
9o . SWW 1813-323
1813-321 celuloza siarczanowa papiernicza bielona z
CELULOZA SIARCZANOWA PAPIERNICZA
surowca iglastego (sosnowego) , .
BIELONA IGLASTO-LISCIASTA - 2
1813-322 celuloza siarczanowa papiernicza bielona z
BN-86/7312-0Z
surowca lisciastego (bukowego),
1813-323 celuloza siarczanowa papiernicza bielona z 3. WYMAGANIA
surowca mieszanego (iglastego i lisciastego), Wymagania podano w tablicy.

Zgtoszona przez

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora

jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1987
Norm.

(Dz.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA'11987

Instytut Celulozowo-Papierniczy

Instytutu Celulozowo-Papierniczego dnia 28 sierpnia 1986 r.

r.

i Miar nr 14/1986, poz. 27)

Druk Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nakt. 800 + 40 Zam. 3299/86 Cena zt 18,00
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT
Pakowanie, przechowywanie i transport - wg BN-78/

7314-01.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan. W celu sprawdzenia zgodnos$ci z
wymaganiami normy celuloze siarczanowa nalezy podda¢ ba-
daniom w dwéch grupach:

grupa 1 - sprawdzenie prawidtowos$ci pakowania (rozdz.
4),

grupa 2 - sprawdzenie wymagan podanych w tablicy.

5.2. Sktad partii celulozy. Przed przystapieniem do

badan celuloze nalezy podzieli¢ na partie zawierajace pro-

dukt wg 2.1 tego samego gatunku oraz pochodzacy z tego
samego zaktadu produkcyjnego.
5.3. Spos6b pobierania i przygotowania prébek do

badan. Prébki do badan nalezy pobra¢ :

w grupie 1- wg BN-78/7314-01 rozdz. 5,

w grupie 2 - wg PN-78/P-50075 lub PN-78/P-50079.
Przygotowanie prébek - wg PN -76/P-50060 i PN-74/P-50069.

5.4. Opis badan

5.5. Ocena wynikéw badan

5.5.1. Ocena wynikéw badan w grupach. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy ze wzgle-
du na badania:

w grupie 1, jezeli sposéb pakowania jest zgodny z

BN-78/7314-01,

w grupie 2, jezeli wyniki badan wykonanych zgodnie z
normami podanymi w tablicy odpowiadaja wymaganiom ni-
niejszej normy.

5.5.2. Ocena partii celulozy

5.5.2.1. Partia celulozy zgodna z wymaganiami nor-
my, Partie celulozy nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy, jezeli wyniki badan w grupie 11i 2 dadzg wyniki do-

datnie .

5.5.2.2. Partia celulozy niezgodna z wymaganiami nor-
my. Partie celulozy nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaga-
niami normy, jezeli wyniki badan w grupie 1 sg ujemne lub
wyniki badania chociazby jednej z kontrolowanej wtasci-
woséci nie spetniaja wymagan podanych w tablicy.

6. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

Do dnia 30 czerwca 1988 r. obowigzujg wymagania w za-

5.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci pakowania - wg . L. . .
kresie samozerwalnos$ci, przepuklenia wzglednego i prze-
BN-78/7314-01 rozdz. 5. ) . . . ’
darcia wzglednego dla celulozy siarczanowej zmielonej do
5.4.2. Sprawdzenie pozostatych wymagan - wg norm 50°SR, a od dnia 1 lipca 1988 r. obowigzujg dodatkowo wy-
podanych w tablicy. magania dla celulozy siarczanowej zmielonej do 30°SR.
KONIEC

INFORMACI1E DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - Instytut Celulozo-

wo-Papierniczy, £6dz.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/7312-04

a) wprowadzono:

- celuloze siarczanowg bielong sosnowg o symbolu SWW
1813-321,

- wymagania pH wyciggu wodnego dla celulozy przeznar
czonej do produkcji waty celulozowej,

- podziat badan na dwie grupy,

b) wykreslono celuloze workowa.

3. Normy zwigzane
PN-76/P-50060 Po6tprodukty przemystu papierniczego.Przy-
gotowanie probek do badan fizycznych
PN -74/P-50069 Poétprodukty przemystu papierniezego.
Przygotowanie préobek do badan wtasnosci optycznych
PN-78/P-50075 Potprodukty papiernicze. Pobieranie pro-

bek

PN-78/P -50079 Potprodukty papiernicze. Pobieranie pro-
bek w postaci zawiesiny wodnej

BN-78/7314-01 Potprodukty widkniste przemystu papier-

niczego. Pakowanie, przechowywanie i transport

Pozostate normy zwigzane podano w tablicy.

4. Symbol wg SWW - 1813-311, 1813-313, 1813-321,
1813-322, 1813-323.

5. Normy miedzynarodowe j zagraniczne
CT C3B 1683-79 H.egjiliioji03a cyjib(laTHafl OejieHan  H3

xBOftHHX  nopofl flpeBecnHbi ycTh-HIIHMCKoM  Jieco-
CbrpbeBOtt dasbi

Butgaria BHC 5554-73 Uejiyjio3a cyjic)aTHa Hen3nejie-
Ha. TeiHHUeCKH H3HCKBaHH.H

NRD TGL 8-1005/01 (1966) Ungebleichter Sulfatzellstoff

fuer Herstellung von Papier und Karton; Kiefernzellstoff

TGL 8-1022 (1967) Sulfatzellstoff; aus Laubholz fuer



4 Informacje dodatkowe do BN-86/7312-04

die Herstellung von Papier und Karton; Rippelzellstoff,
gebleicht
Rumunia ST AS 84-55-80 Pasta chimica din lemn. Celuloza
sulfat inalbita din rasinoase pentru industria hirtiei
STAS 8719-70 Celuloza sulfat inalbita din foio-
ase pentru industria hirtiei
ZSRR rocT 9751-84 llejunojioaa cyjib$aTHaH OelieHafi

H3 xboMhoH flpeBeCHHbI

TOCT 11208-82 UejiJDOJi03a upeBecHaa (xBotlHaa)

cyjib(JaTHafl HeCejieHaii. TexHHtiecKkHe ytuioBHH
TOCT 14940-74

M3 JIHCTBeHHOK UpeBeCHHbIl. TeXHHtieCKHe yCJIOBH-H

Uejunojio3a cyjibsa™ aH OejieHan

6. Autorzy projektu normy - doc. Janina Kaszynska,
mgr inz. Alfreda Domowicz - Instytut Celulozowo-Papier-

niczy, £6dz.



Errata do BN-86/7312-04

Gléwka tablicy na str. 2 powinna mie¢ nastepujaca postac:

Wymagania
Celuloza niebielona Celuloza bielona
d " sosnowa :?slsf;gta sosnowa bukowa
Sciwosci Jednostka 1813-311 - 1813-321 1813-322
Wiasciwosci miary ( ) (1813-312) J ( ) ( )
gatunek

1 2 1 2 E 1 2 1 2

iglasto-
-lisciasta
(1813-323)

1

2

Sposdb
sprawdzenia

g



