Naktad wznowiony (Wyd

UKD 676.332

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest papier ilustracyjny pirzeznaczony do
druku wydawnictw zawierajacych ilustracje. Przepisy niniejszej normy nie majg zasto-
sowania w obrocie eksportowym, jezeli zamawiajacy stawia w czesci lub w catosci inne

wymagania.

2
2. Przyktad oznaczenia papieru ilustracyjnego klasy 11l, o gramaturze 30 g/m , w

arkuszach o wymiarach 820 x 1040 mm, odmiany drugiej:

PAPIER ILUSTRACYJNY - 111-80-820x1040-2 BN-65/7321-03

3. Normy zwigzane
PN-54/P-03001 Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport
PN-59/P-96006 Wytwory papiernicze. Papier i karton obwolutowy
BN-64/7162—-01 Opakowanie wytwordow i przetworéw papierniczych. Pokrywy i ramki

Pozostate normy zwigzane sa wymienione w tablicy.
4. Wymagania 1 badania techniczne - podano w tablicy na str. 2 1 3.

5. Opakowanie, przechowywanie 1 transport. Papier ilustracyjny nalezy pakowaé w
paczki (Pl),a nastepnie w bele (Bl) wg PN-54/P-03001. Do pakowania bel nalezy stoso-
waé pokrywy pedne z desek wg BN-64/7162-01.

Przechowywanie, transport i napisy na opakowaniach -wg PN-54/P-03001 z tym warun-
kiem, ze napisy 1 strzatke oznaczajacg kierunek wkékien w wytworze nalezy umiescic¢ na

bocznej ptaszczyznie beli.

6. Ocena partii papieru ilustracyjnego. Partie papieru ilustracyjnego nalezy uz-
na¢ za zgodna z wymaganiami normy,jezeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadza
wynik dodatni.

Partie papieru ilustracyjnego nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy, je-

zeli chociazby jedno z badan wymienionych w tablicy da wynik ujemny.

7. Postanowienia przejsciowe.Do czasu ustanowienia odpowiedniej normy na opakowa-
nie, przechowywanie i transport wytworéw papierniczych przeznaczonych na eksport na-
lezy w zakresie tych postanowien stosowa¢ przepisy RN-57/MLiPD-05111 Wytwory papier-
nicze eksportowe. Opakowanie, przechowywanie 1 transport.

Do czasu ustanowienia odpowiedniej PN biatos¢ papieru nalezy oznaczac wg RN-55/
MPDiP-05091,

- Do czasu ustanowienia odpowiedniej PN gtadkos¢ papieru nalezy oznacza¢ wg RN-54/
~ MPDiP-05079.

Oznaczanie nieprzezroczystosci papieru ilustracyjnego o gramaturze 60 g/m obo-
wigzuje od dnia 1 stycznia 1966 r.
KONIEC
Instyfut Celulozowo-Papierniczy
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemystu Celulozowo-Papierniczego w porozumieniu z Instytutem
Celulozowo-Papierniczym i Centralnym Inspektoratem Standaryzacji MHZ dnia 10 lipca 1965 r. jako norma
obowigzujaca w zakresie produkcji od dnia 24 wrzes$nia 1,965 r. (Mon. Pol. nr 51/1965 poz. 271)
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-65/7321-03

1. Dotychczasowe normy. Niniejsza norme opracowano na podetawie PN-56/P-95005, w stosunku do
ktérej wprowadzono istotne zmiany:

a) wprowadzono dwie odmiany;

b) norma obejmuje tylko klase Ill i1 V, a wiec kl. 1V usunieto;

c) skreslono istnienie zwojow; 5

d) zmieniono zakres gramatur, a mianowicie w obu klasach 60 g/m , w klasie Ill najwiekszg gra-
maturg jest 140 g/m2, a w klasie V 100 g/m2; zwezono odchydki gramatur wyrazone w g/m2, dzielac Je
na grupy;

e) wprowadzono ciezar objetosciowy daczacy sie z satynazem papieru;

) wilgotnos¢ - tak jak w innych papierach - ustalono 6 * 8%;

g) skasowano samozerwalnos¢ Jako nieistotng dla papieru w arkuszach;

h) skasowano liczbe podwéjnych zgiec;

i) ustalono tylko dolna granice zawartosci popiotu;

J) wprowadzono nowe trzy parametry: biatosS¢, nieprzezroczystos¢ i gtadkosc;

K
oleju;

D

2,

zamiast oznaczania stopnia zaklejenia wprowadzono wspédczynnik chdonnosci metoda kropli

zmniejszono dopuszczalng zawartos¢ cetek oraz zakres ich wielkosci w klasie I11,

Odpowiedniki w normach zagranicznych

£sN 502121 (CSRS) norma nieréwnowazna
TGL 12256 (NRD) norma nieréwnowazna

STAS 2791-60 (Rumunia) norma nierdéwnowazna

rocT 9095059 (ZSRR) norma nieréwnowazna.



