UKD 676.4:678.846

NORMA BRANZOWA

BN-67
PRZEMYStL 7321'08
PAPIERNICZY H
Papier zapaitczany S aminst

RN-57/MLiPD-05119

Grupa katalogowa IX 68

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest papier przeznaczony do oklejania pudetek
na zapatki.

2. Przyktad oznaczenia papieru zapaktczanego odmiany drugiej, niebieskiego, w bobi-
nach o szerokosci 55 1 Srednicy 500 mmi

PAPIER ZAPALCZANY 2-nbs-55/500 BN-67/7321-08

3. Normy zwigzane
BN-67/7350-01 Wytwory paplernioze. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pozostate normy zwigzane podano w tablicy na str. 2.

4. Wymagania i badania techniczne podano w tablicy na str. 2.
5. Pakowanie, przechowywanie 1 transpdrt - zgodnie z BN-67/7350-01.

6. Ocena partii. Partie papieru zapatczanego nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy, Jezeli wszystkie badania wymienione w tablicy dadzg wyniki dodatnie.

Partie papieru zapatczanego nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy, Jezeli
ohociazby Jedno z badan wymienionych w tablicy da wynik ujemny.

KONIEC

Zakacznik
do BN-67/7321-08

METODA OZNACZANIA ZWIJALNOSCI PAPIERU

1. Zasada oznaozania polega na umieszczeniu badanej prébki na wodzie 1 obserwowa-
na zwijania sie.

2. Przyrzady. Wanienka szklana lub porcelanowa.

3. Sposb6b wykonania oznaczania. Nalezy wykona¢ dziesie¢ réwnolegtych oznaczan. W
celu okres$lenia stopnia zwijalnoscl nalezy wycia¢ pasek papieru o ddugosci 75 mm i o
szerokosol 30 mm, nastepnie potozy¢ go strong niegtadzong na powierzchni wody destylo-
wanej o temperaturze 20 +2°C na 60 sek.

Obserwowac¢ zwijanie sie badanej proébki.

Instytut Celulozowo-Papierniczy
Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysitu Celulozowo-Papierniczego w porozumieniu
z Instytutem Celulozowo-Papierniczym dnia 20 kwietnia 1967 r. jako norma obowiqzujqca
w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1968 r. (Mon. Pol. nr36/1967 poz. 175 )
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,20 Nakt. 2000+ 137 Zam. 1518/67 Ceno zt 1,20
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BN-67/7321-08 Papier zapalczany zmiana 1
IX 68 30.5.79 .

1. W tablicy, Wymagania i badania, w kol.: Wyszczegdlnienie,

— w poz.: zwijalno$¢, zamiast: sek, powinno by¢: s,

— w pozycjach: powierzchnia i barwa, zamiast: PN-55/P-02002, powinno by¢:
PN-76/P-50007,

— w kol.: Jednostka miary, w poz.: obcigzenie zrywajace, wprowadza sie (obok
dotychczasowej) nowg jednostke: N — o wartosciach: dla odmiany 1— 49,1 N (5,0kG),

dla odmiany 2— 245N (2,5 kG),

— w kol.: Przygotowanie partii do badan,

zamiast: PN-62/P-50082, powinno byé: PN-78/P-50080,

zamiast: PN-61/P-50067, powinno byé¢: PN-77/P-50067,

— w kol.: Spos6b sprawdzenia wymagan,

zamiast: PN-54/P-04004, powinno byé: PN-72/P-50126,

zamiast: PN-55/P-40400, powinno byé: PN-76/P-50125,

zamiast: PN-66/P-50133, powinno byé: PN-73/'P-50133.

2. W ZALACZNIKU, p. 3, w wierszu 4, zamiast: sek, powinno by¢: s.

(Biuletyn PKNMiJ nr 10/79 poz. 08)



