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1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y są 

w ytyczne stosowania klejów  w procesach in tro ­

ligatorskich, w ystępujących przy produkcji ksią ­

żek, broszur i form ularzy.

2. Normy związane
PN-68/C-02004 Kleje. Zasady podziału

3. Wytyczne stosowania klejów introligatorskich
podano w tablicy na str. 2.

K O N I E C

Inform acje dodatkowe

C entralne Laboratorium  Poligraficzne
Ustanowiona przez Naczelnego D yrektora Zjednoczenia Przem ysłu Poligraficznego dnia 16 października 1972 r. 

jako norm a obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1973 r.
(Dz. N orm . i M iar n r 1/1973 poz. 2)

W Y D A W N IC T W A  N O R M A L IZ A C Y J N E  1973. W p ły w  d o  W N  14.11.72. O d d a n o  d o  s k ł a d u  6.1.73. 

D r u k  u k o ń c z o n o  w  k w i e t n i u  1973. O b j .  0,45 a . w . N a k ła d  1500+50 e g z . R Z G  — 188/73
C e n a  z ł  2,4&



2 B N -72/7453-01

Zastosow anie klejów  do poszczególnych 
rodzajów  operacji

K leje em ulsyjne 
poliwinylooctanowe

R o d z a je  k l e j ó w  w g  P N -68/C -02004
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C - 10 
C -30

C -20

S y m b o l  | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

K lejenie w yklejek ze 
składką

ręcznie 01 X X o
maszynowo 02 X O X X o

K lejenie w klejk i ze 
składką

ręcznie 03 X X o
m aszynowo 04 X X o

K lejenie pierw szych i 
ostatnich sk ładek  przy 
szyciu

ręcznie 05 X X o

Pow lekanie klejem  
grzbietu  w kładu  w yko­
nanego m etodą bezszy- 
ciową

ręcznie 06 X

maszynowo 07 X X

Pow lekanie klejem  
grzbietu  w kładu  zszyte­
go

ręcznie 08 X O o
maszynowo 09 X O X

K lejen ie grzbietu w k ła ­
du z okładką

ręcznie 10 X o O
maszynowo 11 X o X

K lejenie gazy z grzbie­
tem  w kładu

ręcznie 12 X X o
m aszynowo 13 X X X

K lejenie paska papieru  
z grzbietem  w kładu

ręcznie 14 X o O
maszynowo 15 X o X

K lejenie kap ita łk i i ta ­
siem ki z grzbietem  
w kładu

ręcznie 16 X o O
maszynowo 17 X o X

K lejenie zw ijki z grzbie­
tem  w kładu

ręcznie 18 X o O
maszynowo 19 X o X

K lejenie oklejki z okła­
dzinam i z grzbietów ką

ręcznie 20 X o
maszynowo 21 X o

K lejenie w yklejk i i ew en ­
tualn ie innych elem en ­
tów  w kładu  z okładką

ręcznie 22 X X X

m aszynowo 23 X o X X X

K lejenie w kładu  z 
okładką z tw orzyw  
sztucznych

ręcznie 24 X

K lejenie kieszonki z 
okładką ręcznie 25 X o O X o X o
K lejenie opaski ręcznie 26 O o O X o X o
K lejenie lam ów ki z blo­
kam i form ularzow ym i

ręcznie 27 X o o o
maszynowo 28 X o O o 1 o o o

Przy  k le jen iu  pow ierzchni lakierow anych, całkowicie zadrukow anych itp. należy stosować w  m iarę możli­
wości kleje emulsyjne poliwinylooctanowe. 

X — właściwe zastosowanie kleju.
O — dopuszczalne zastosowanie kleju.



IN F O R M A C JE  D O D A T K O W E  do B N -72/7453-01

1. Isto tne zm iany w stosunku do BN-64/7453-01
W prowadzono nowe kleje: kleje topliw e poliwinylooctanowe i kleje wodne kleiki skrobiowe.

2. T abela in form acyjna

Symbol
rodzaju
k le ju

Nazwa k le ju Producent D ystrybutor N um er norm y

01
02

K leje em ulsyjne poliw iny­
looctanowe: C-10, C-20 i 
C-30

Zakłady Chemiczne 
„Boryszew” w  Socha­
czewie, ul. F. D zier­
żyńskiego 106

Przedsiębiorstw o 
Obrotu Chem ikaliam i 
Organicznym i i B arw ­
nikam i „Chem ikolor” 
Łódź, ul. Zwycięska 2

ZN-63/MPCh/CE-5177

03
04

K leje wodne kostne (z dużą 
zaw artością zmiękczacza) i 
k le je  wodne kostne z m ałą 
zaw artością zmiękczacza

Toruńska F abryka 
F arb  Graficznych 
ATRA

Toruńska Fabryka 
F arb  Graficznych 
ATRA

PN-59/C-81003

05
K leje w odne celulozogliko- 
lanowe: Glikocel GS, GKD

G dańska F abryka 
F arb  Graficznych

G dańska F abryka 
F arb  Graficznych

—

06
K leje w odne dekstrynow e: 
D -ekstra  i D-348

Zakłady P rzem ysłu 
Ziemniaczanego „Lu­
boń” koło Poznania

Zakłady Przem ysłu 
Ziemniaczanego „Lu­
boń” koło Poznania

BN-64/8085-01

07
K leje wodne skrobiowe: NA, 
MT (suchy), NLT (suchy) 
LGT (suchy)

Zakłady Przem ysłu 
Ziem niaczanego we 
W ronkach koło Po­
znania
Zakłady Przem ysłu 
Ziemniaczanego „Lu­
boń” koło Poznania

Zakłady Przem ysłu 
Ziemniaczanego we 
W ronkach koło Po­
znania
Zakłady Przem ysłu 
Ziemniaczanego „Lu­
boń” koło Poznania

BN-64/8085-01

08 K leje wodne kleiki skro ­
biowe

Przygotow anie k le ju  
w  drukarn iach —

09
K leje rozpuszczalnikowe po- 
lichlorow inylow e i klej w i­
nylowy n r 1, 2 i 3

Spółdzielnia Pracy 
Chem ików „Argon” 
Łódź, ul. Wysoka 22

Przedsiębiorstw o 
Obrotu Chem ikaliam i 
Organicznym i i B arw ­
nikam i „Chem ikolor’ 
Łódź, ul. Zwycięska 2

ZN-C1/CZSP/E-12

10 K leje topliw e poliw inylo­
octanowe

Im port

C entrala Im portow o- 
-Eksportow a Chem i- 
kalii „Ciech”, W ar­
szawa, ul. Jasna 12

—


