UKD 667.621.52:667.528.2
NORMA

FARBY
GRAFICZNE

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy se pokosty
do farb graficznych, oparte na mieszaninach olejow ro$-

linnych i mineralnych.
2. Okre$lenie - wg BN-70/7460-03. 02.

3. Przyktad oznaczenia pokostu olejowego ros$linno-mi-
neralnego, alkidowego 703:

POKOST ALKIDOWY 703 BN-82/7462-10. 10

4. Zestawienie wymagan i metod badan - wg tablicy na

str. 2.

5. Trwato$¢. Pokosty: alkidowy 703, kalafoniowy 704,

polomalowy 705, baltolowe 706 i 708, albertolowe 713

i 714 oraz beckacitowy 1746 powinny odpowiada¢ wyma-

ganiom normy przez co najmniej 6 miesiecy od daty pro-

Poétprodukty do farb graficznych

Pokosty olejowe
roslinno-mineralne

vyifco[ 4-0fF 9//
" 3MAS

aphUGA, - 40140
BN-82
7462-10.10

BRANZOWA

Zamiast
BN-79/7462-10.10

Grupa katalogowa 1696

6. Program badan
a) Badania petne polegaje na sprawdzeniu zgodnos$ci ze
wykonywac

wszystkimi wymaganiami wg p. 4. Nalezy je

co najmniej raz na rok oraz przy kazdej zmianie stoso-

wanych surowcéw lub receptury, a takze w przypadku
badan rozjemczych.

b) Badania niepetne polegaje na sprawdzeniu zgodnosci
z wymaganiami wg p. 4a)te). Nalezy je wykonywaé¢ dla

kazdej partii wyrobu.

7. Pobieranie prébek - wg BN-71/7462-10. 17.

8. Zaswiadczenie o wynikach badan stwierdzajece
zgodno$¢ z wymaganiami normy nalezy doteczy¢ do kaz-

dej wysytanej partii produktu.

dukcji; pozostate pokosty - przez co najmniej "miesieg- 9. Pakowanie, przechowywanie i transport- wg BN-71/
cy od daty produkcji. 7462-10. 15.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - POLIFARB Zakta-
dy Farb we Wtoctawku, Zaktad Farb Graficznych ATRA,

Torun.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-79/7462-10. 10
a) zakres normy rozszerzono o trzy nowe pokosty:
baltolowy 706, albertolowy 713 oraz albertolowy 714,

b) wyeliminowano pokost kumaronowy 174, produkowany
obecnie wytecznie na oleju mineralnym,

c) do oznaczania barwy wprowadzono altematywne ska-
le Gardnera,

d) skorygowano metody oznaczania tacku i liczby kwa-
sowej w oparciu o aktualnie obowigzujece normy czyn-

nosciowe.

3. Normy zwigzane
BN-70/7460-03. 02 Stownictwo farb graficznych. Suzowce
i potprodukty
BN-71/7462-10. 15 Pokosty do farb graficznych. Pakowa-
nie, przechowywanie i transport
BN-71/7462-10. 17 Pokosty do farb graficznych. Pobiera-
nie i przygotowywanie prébek do badan

Pozostate normy zwiezane wymieniono w tablicy.
4. Symbol wg SWW - 1319-171.

5. Autorzy projektu normy - mgr Kazimierz Orcholski,

Irena Sottysiak - POLIFARB Zaktady Farb we Witoc-

Zgtoszona przez Instytuf Przemystu Tworzyw i Farb Zaktad Farb Graficznych
Ustanowiona przez Ministra Przemystiu Chemicznego i Lekkiego dnia 10 wrze$nia 1982 r.
jako norma obowiqzujgca od dnia 1 lipca 1983 r.

(Dz. Norm. i Miar nr

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE ,ALFA” 1983

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,35 Nakk 800 +12 Zom. 5/83

tawku, Zaktad Farb Graficznych ATRA, Torun, mgr inz.
Maria Rosner-Kania - Instytut Przemystu Tworzyw
i Farb, Zaktad Farb Graficznych, Gdansk.
3/1983 poz. 5)
Cena zt 4,00



BN-82/7462-10. 10

Py

JOJO

*Aosoiqpo atuepdz eu o)A d1s alnuoyAm aruezoeuzQ (§

0624-09Z eluazim azinjesadwal o [emoyeu Ados 1foxely [suzoAlewoseodSiu 9% 0z walyiepop z isoyod Jemosols eluezoeuzo oq (v
1foxesy fouzoAiewoleo)siu 9% 0z wWapjiepop z 1soxod 9eMO0S0}s eluezoeuzo oQ (g

02v-082 eluazim azinjeladwal o [amoyeu Adol

O

v

kS

°
10

< »n @VAMA ub ol
= FDw» & o

°
10

B e

Z <A

e

Do 0§ 9zimeladwal m JeuodAm aruezoeuzQ (g

‘eUOZPIEMIN BIUOJBIRY 1S3l misoyod wajiuperys wAmomeispod (T

i
Z0 €0

Zuw _.yo
Vm%uu.> [To & Fo
Fos @ v o
D D —
E o

Zy

)

c
ol <

2 9
3
« ?
C «
1
a «
NS §

c

|
2
9
L

@

= _Do
R IR x »
©r . o



