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Farby fleksograficzne
Postanowienia ogólne i zakres normy

Grupa katalogowa XVII 96
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Niniejsza norma ujmuje całokształt zagadnień dotyczą­

cych farb fleksograficznych stosowanych do drukowania na 

wytworach papierniczych, celofanie, folii metalicznej, 

tworzywach sztucznych i innych podłożach. Norma została

opracowana w formie arkuszy pod wspólnym tytułem oraz nu­

merem dla całości opracowania. Wymieniony sposób ujęcia 

umożliwi, w miarę wprowadzania do produkcji nowych sorty­

mentów farb, uzupełnianie normy kolejnymi arkuszami.

1. Zakres normy. Norma na farty fleksograficzne 

obejmuje następujące arkusze:

arkusz Ol Farby fleksograficzne. Postanowienia 

ogólne i zakres normy 

arkusz 02 

arkusz 03 

arkusz 04

^arkusz 05 Farby fleksograficzne. Farby na folię 

metaliczną, pergamin i celofan niemodyfikowany 

niekryjące

arkusz 06 Farby fleksograficzne. Farby na folię 

metaliczną, pergamin i celofan niemodyfikowany 

pełnokryjące

arkusz 07 Farby fleksograficzne. Farby na po­

lietylen

arkusz 08 

arkusz 09 

arkusz 10 

arkusz 11 

arkusz 12 

arkusz 13 

arkusz 14 

arkusz 15

^Symbol wg SWWł 1319-14.

Numery arkuszy bez tytułów zarezerwowane są na 

dalsze tematy dotyczące farb fleksografioznyoh.

2. -Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 

zawierać i

a) część słowną: FABBA FŁEKSOGRAFICZNA,

b) barwę i odcień 2) ,

o) numer normy i arkusza przedmiotowego,

d) symbol wg SWW.

3. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgod­

nie z BN-72/7468—01 3).

4. Ocena partii. Partię farby fleksograficznej 

należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeże­

li wszystkie badania przewidziane w arkuszu na o- 

kreślony sortyment dadzą wyniki dodatnie.

Partię farby fleksograficznej należy uznać za 

niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli chociaż 

jedno badanie przewidziane w arkuszu na określony 

sortyment da wynik ujemny.

5. Postanowienia przejściowe. Do dnia 1 lipca 

1973 r. dopuszcza się stosowanie BN-67/7468-01.

Dopuszcza się podawanie, obok barwy, symbolu wyrobu za­
wartego w katalogu farb wydanego przez producenta.

Patrz Postanowienia przejściowe.
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