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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedm iotem  normy jest 
układ num erów włókien chemicznych, w yrażo­
nych w jednostkach num eracji zwanej System em  
Tex.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma obejm uje 
num ery wg System u Tex dla następujących rodza­
jów włókien chemicznych:

—■ jedw abiu pojedynczego o liczbie skrętów  nie 
przekraczającej 300 skrętów  na m etr,

— włókien ciętych,
-— kabla.
W artości rezultatyw ne num erów dla jedw abiu 

chemicznego wielowłókienkowego powyżej 300 
skrętów na m etr należy przyjąć wg odpowiednich 
norm  przedm iotowych.

1.3. Określenia — wg PN -74/P-01706 p. 1.2.

2. UKŁAD NUMERÓW

2.1. Wybór numerów

2.1.1. Numery dla włókien ciętych, jedwabiu i ka­
bla do wartości m asy liniowej 10 000 dtex  należy 
przyjm ować w decytexach z tablicy.

dtex

1,1 6,4 34 130 340 940 3400
1,3 (6,7) 40 (133) 360 960 3600
1,4 6,8 44 140 380 1100 3800
1,7 7,6 56 150 (390) 1150 4200
2,0 8,0 60 (156) 400 1200 4400
2,1 8,4 64 160 440 (1220) 4800
2,2 8,8 (67) (167) 460 1250 5000
2,8 9,2 68 170 480 1400 5600
3,0 10 (70) 200 500 1500 6000
3,2 11 72 220 520 1800 6400

(3,3) 13 76 230 560 (1840) 6800
3,4 17 (78) (235) 600 (1880) 7200
3,8 18 80 240 640 1900 7600
4,0 20 84 260 680 2200 8000
4,2 22 88 280 720 2300 8400
4,4 25 92 300 800 2400 9200
5,0 30 110 (310) 840 (2440) 10000
5,6 32 120 320 880 2500
6,0 (33) 125 (330) 920 3200

W naw iasach podane są num ery nietypowe (niezgod­
ne z PN-74/P-01706), k tóre można stosować tylko dla 
włókien chemicznych, których produkcję rozpoczęto 
przed datą obowiązywania niniejszej normy.

W ykaz w łókien chemicznych już produkowanych 
w num eracji nietypow ej podany został w Inform acjach 
dodatkowych!

2.1.2. Numery dla kabla powyżej 10 000 dtex
przyjm uje się w kilotexach wg wzoru podanego 
w PN-74/P-01706 p. 2.3.
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2 In fo rm a c je  dodatkow e do BN-76/7510-02

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę Zjednoczenie
Przem ysłu W łókien Chemicznych CHEMITEX, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/7510-02
a) usunęto  z norm y sform ułow ania oraz układ num e­

rów  dotyczących innych system ów num eracji,
b) ograniczono możliwość stosow ania num erów  n ie ty ­

powych (niezgodnych z PN-74/P-01706) dla wyrobów, k tó ­
rych produkcja zostanie uruchom iona po wejściu w życie 
niniejszej normy.

3. Wykaz włókien chemicznych produkowanych w nu­
merach nietypowych
3,3 dtex — w łókna cięte poliakrylonitrylow e „A nilana”, 

w łókna cięte wiskozowe ,,T extra”, 
w łókna cięte poliestrow e „E lana”,

6,7 d tex  — w łókna cięte poliakrylonitry low e „A nilana”, 
w łókna cięte poliam idowe „Polana”, 
w łókna cięte poliestrow e „E lana”,

33 d tex  — jedw ab poliam idowy włókienniczy,
67 d tex  — jedw ab wiskozowy włókienniczy, 

jedw ab poliam idowy włókienniczy,
70 d tex  — jedw ab poliestrow y „Torlen”,
78 d tex  — jedw ab poliam idowy włókienniczy,

133 dtex — jedw ab
156 dtex — jedw ab
167 dtex — jedw ab 

jedw ab
235 dtex — jedw ab
310 dtex — jedw ab
330 dtex — jedw ab 

jedw ab
390 dtex jedw ab
1220 dtex — jedw ab 

jedw ab
1840 dtex — jedw ab 

jedw ab
1880 dtex — jedw ab 

jedw ab
2440 dlex —- jedw ab

wiskozowy włókienniczy, 
poliamidowy włókienniczy, 
wiskozowy włókienniczy, 
poliestrow y „Torlen”, 
poliamidowy techniczny, 
poliuretanow y „Elaston”, 
wiskozowy włókienniczy, 
poliamidowy włókienniczy, 
poliuretanow y „Elaston”, 
wiskozowy techniczny, 
poliuretanow y „Elaston”, 
wiskozowy techniczny, 
poliuretanow y, 
wiskozowy techniczny, 
poliamidowy techniczny, 
wiskozowy techniczny.

4. Normy związane
PN-74/P-01706 Surowce włókiennicze, półprodukty przę­

dzenia i przędza. System  Tex

5. Autor projektu normy — m gr inż. Józef Dej — Z jed ­
noczenie Przem ysłu W łókien Chemicznych CHEMITEX, 
Łódź.


