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1. ffSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy Jest 

klasyfikacja, warunki techniczne 1 kontrola Jakoś­

ci bawełny radzieckiej.

1.2. Określenia

1.2.1. Bawełna radziecka - bawełna uprawiana w 

Związku Radzieoklm, dostarczona w belach w stanie 

odzlarnlonym sposobem wałkowym lub piłowym.

1.2.2. Wytrzymałość (pojedynczego włókna) - sko­

rygowane obclątenle rozrywające dla jednego włók­

na w pęczku, G.

1.2.3. Stopień dojrzałości - umowna wartość, któ­

ra wynika z podzielenia pełnego zakresu dojrza­

łości na pięć klas od 0 do 5. Stopień dojrzałości 

włókien martwych (najmniejszy stosunek szerokości 

włókna do kanału) równy jest 0, stopień dojrzałoś­

ci włókien o największym stosunku szerokości włók­

na do kanału równy Jest 5.

1.2.4. Zawartość wad 1 zanieczyszczeń - procen­

towy udział ciężarowy następujących wad: zlepków 

włókien, supełków, martwych włókien oraz następu­

jących zanieczyszczeń: włókien z naskórkiem, wię­

kszych kawałków nasion z włókien, nasion, części 

torebek, Ilości piasku,

wyrażony w stosunku do masy próbki, z której zos­

tały wybrane.

1.3. Normy związane '

PN-62/P-04601 Kontrola Jakości surowców, półwy­

robów i wyrobów włókienniczych. Wyznaczanie wil­

gotności

PN-62/P-04675 Kontrola Jakości surowców włókien­

niczych. Bawełna. Metody laboratoryjne

2. KLASYFIKACJA

2.1. Podstawa klasyflkac.ii . Podstawą klasyfika­

cji jest podział bawełny radzieckiej na:

odmiany - w zależności od cech botanicznych,

gatunki - w zależności od wytrzymałości, dojrza­

łości sumy wad i zanieczyszczeń,

dłiigości - w zależności od długości włókna mie­

rzonego w milimetrach.

2.2. Odmiany. W zależności od oech botanicznych 

rozróżnia się następujące odmiany bawełny radziec­

kiej :

- bawełna ze średniowłóknistyoh odmian bawełn 

radzieckich (bawełna radziecka średniowłóknista) 

o symbolu a/s;

- bawełna z długowłóknistyoh odmian bawełn ra­

dzieckich (bawełna radziecka długowłóknista) o 

symbolu e/s.

2.3. Gatunki, Bawełnę radziecką dzieli się w za­

leżności od stopnia dojrzałości i wytrzymałości 

włókna, ilości wad i zanieczyszczeń na następujące 

gatunki:

Nazwa gatunku Oznaczenie

wyborowy 0

pierwszy I

drugi II

trzeci III

czwarty IV

piąty V

szósty VI

2.4. Długości. Rozróżnia się następujące długoś­

ci włókien bawełny radzieckiej:

Długość klasy­
fikacyjna, mm

Ozna­
czenie

Długość klasy­
fikacyjna, mm

Oznacze­
nie

od 28,2 do 29,1  
" 29,2 " 30,1 
" 30,2 " 31,1 
" 31,2 ’’ 32,1 
" 32,2 " 33,1 
" 33,2 " 34,1 
" 34,2 " 35,1 
" 45,2 " 36,1

28/29
29/30
30/31
31/32
32/33
34/34
34/35

od 36,2 do 37,1 
" 37,2 " 38,1 
" 38,2 " 39,1 
" 39,2 " 40,1 
" 40,2 " 41,1 
» 41,2 " 42,1 
itp.

36/38
37/28

38/39
39/40
40/41
41/42
itp.

Długości włókna określa się dla wszystkich ga­

tunków oprócz gatunku VI. Długości od 28,2 do 

34,2 mm odnoszą się do bawełny średniowłóknistej, 

a długości powyżej 34,2 mm odnoszą się do bawełny 

długowłóknistej.

2.5. Oznaczenie klasyfikacyjne

2.5.1. Sposób budowy oznaczenia klasyfikacyjne­

go, Oznaczenie klasyfikacyjne bawełny radzieckiej 

powinno zawierać część słowną BAWEŁNA RADZIECKA 

oraz w wyróżniku:

a) symbol odmiany zgodnie z 2.2,

b) symbol gatunku zgodnie z 2.3,

c) oznaczenie długości zgodnie z 2.4.
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2.5.2. Przykład oznaozenla klasyfikacyjnego ba­

wełny radzieckiej odmiany średniowłóknistej, ga­

tunku II o długości 29/30 mm:

BAWEŁNA RADZIECKA a/s II 29/30

3. WYMAGANIA

3,1. Dojrzałość 1 wytrzymałość

Nazwa wskaźnika

Gatunki

0 i ii III IV V VI

nie mniej
poni­
żej

Współczynnik dojrzałości

Wytrzymałość włók­
na, G

2,1

4,9

2,0

4.4

1.8

3.9

1,6

3,4

1,4

3.0

1.2

2.5

1.2

2.5

Odchylenia stopnia dojrzałości o 0,1 odpodanyoh 

dla poszczególnych gatunków wartości nie stanowią 

podstawy do obniżenia gatunku, Jeżeli wytrzymałość 

włókna odpowiada warunkom technicznym przewidzia­

nym dla danego gatunku.

3.2. Suma wad 1 zanieczyszczeń. Pod względem rad 

i zanieczyszczeń bawełna powinna w poszczególnych 

gatunkach odpowiadać następującym wielkościom:

Gatunek
bawełny

Sumy wad i zanieczyszczeń, %, nie więcej 
niż

rozrachunkowa
maksymalnie dopusz­
czalna

0 1.9 4.0
I 2.1 5,0
II 2,6 6,5

III 3.5 7,5
IV 5.3 12,0
V 8,6 16,0
VI 12.5 22,0

Odchylenia procentowe zawartośoi wad i zanie­

czyszczeń od normy rozrachunkowej nie stanowią 

podstawy do przeklasyfikowania bawełny radzieckiej 

do niższego gatunku, Jeżeli wytrzymałość i doj­

rzałość włókna odpowiada danemu gatunkowi. Odohy- 

lenla te stanowią podstawę do przeliczenia wagi 

handlowej danej partii bawełny in plus lub minus 

w wysokości i% za każdy procent odchylenia od nor­

my rozrachunkowej.

Bawełna radziecka, która ma w określonym gatun­

ku większy procent wad i zanieczyszczeń maksymal­

nie dopuszczalnych, uważana Jest za bawełnę nie­

standardową.

3.3. Przykład obliczenia nrocentowe.1 różnioy rad 

1 zanleozyszczeń

a) Bawełna radziecka gatunku III ma 2,5% wad 1 

zanieczyszczeń. Waga handlowa partii 42600 kg. Nor­

ma rozrachunkowa dla gatunku III wynosi 3,5% wad 

1 zanleozyszczeń.

3,5% - 2,5% = i%, czyli 4 = 426 kg

W tym przypadku dolicza się do wagi handlowej da­

nej partii bawełny 426 kg. Waga rozliozeniowa wy­

nosi 42600 kg + 426 kg, czyli 43026 kg.

b) Bawełna radzleoka gatunku II ma 4,5% wad iza-

nleczyszozeń. Waga handlowa partii wynosi 42600kg. 

Norma rozraohunkowa dla gatunku II wynosi 2,6% wad 

i zanleozyszozeń.

4,5% - 2,6% = i,9%, ożyli 42-6-°-°^()-1-«-̂  = 809,4 kg

W tym przypadku odlicza się od wagi handlowej da­

nej partii bawełny 809,4 kg. Ifóga rozliczeniowa wy­

nosi 42600 kg - 809,4 kg, ożyli 41790,6 kg.

3.4. Wilgotność rozliozeniowa. Ustala się wil­

gotność rozliczeniową dla bawełny radzieckiej w 

kraju 8,5%.

4. METODY KONTROLI JAKOŚCI

4.1. Kontrola laboratoryjna. Kontrolę laborato­

ryjną wskaźników wymienionych w 2.4, 3.1, 3.2 na­

leży przeprowadzić według PN-62/P-04675, a wyzna­

czanie wilgotności wg PN-62/P-04601.

Wytrzymałość włókna należy badać metodą rozry­

wania włókien w pęczku (PN-62/P-04675 p.8.2).

Przy kontrolnym sprawozdaniu przez odbiorców wskaź­

ników jednej i tej samej partii włókna bawełny, u- 

stalonych na podstawie wyników analiz laborato­

ryjnych dostawcy i odbiorcy, dopuszcza się nastę­

pujące odohylenla od wielkości podanych w 3.1:

a) wytrzymałość na rozrywanie 0,1 G - dla wszyst­

kich gatunków,

b) długość klasyfikacyjna 0,2 mm - włókna dla 

wszystkloh gatunków^

4.2. Kontrola organoleptyczna

4.2.1. Średnia wytrzymałość włókna na rozerwanie 

ustalana Jest na podstawie wrażenia odnoszonego 

przez klasyfikatora przy zrywaniu pęczka (stapia) 

włókien z badanej bawełny i porównania z wrażeniem 

odnoszonym przy zrywaniu pęczka włókien (stapia)

z odpowiedniego wzorca wytrzymałościowego sporzą­

dzonego przez CNIHBI i zatwierdzonego przez Pań­

stwowy Komitet Przemysłu Lekkiego ZSRR. W chwili 

obecnej brak w kraju oryginalnych wzorców radziec­

kich.

4.2.2. Suma wad 1 zanieczyszczeń. Sumę wad i za­

nleozyszczeń określa się przez optyczne porównanie 

próbki badanej bawełny z odpowiednimi wzoroami fi­

zycznymi dla poszczególnych gatunków, sporządzony­

mi przez CNIHBI i zatwierdzonymi przez Państwowy 

Komitet Przemysłu Lekkiego ZSRR.

4.2.3. Długość włókna. Długość klasyflkatorską 

włókna ustala się przez uformowanie stapia z ba­

danej próbki, zmierzenia go 1 określenia długoś­

ci w milimetrach.

4.2.4. Kolor bawełny. Podstawowym kolorem dla 

bawełny radzieoklej Jest kolor biały. W zależnoś­

ci od natężenia koloru wynikłego od nlesprzyjają- 

oyoh warunków atmosferyoznyoh, okresu wegetacji 

lub innych przyczyn rozróżnia się następujące od­

miany kolorów:

- biały do blałokremowego,

- białokremowy,

- lekko kremowy,

- kremowy,
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- lekko szary,

- szary.

Dla bawełny, której kolor odbiega od koloru 

podstawowego, w zależności od intensyfikaoji wy­

stępujących plam, należy dodatkowo stosować na­

stępujące określenia:

- bardzo lekko plamista,

- lekko plamista,

- plamista,

- lekko rdzawa,

- rdzawa.

4,2,5, Postępowanie z bawełna wadliwie pakowaną. 

Bawełnę w belach zawlerającyoh warstwy bawełny 

znacznie różniące się między sobą kolorem należy 

uznać za niestandardową.

K O N I E C

I
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1. W punkcie 1.3, zam iast: Normy związane, powinno być: Norm y i dokum enty 

związane, a treść punk tu  uzupełnia się następująco:
System atyczny Wykaz Wyrobów, tom  III — Główny Urząd Statystyczny. W ydaw­

nictwo K atalogów  i Cenników. W arszawa 1968 r.
System atyczny W ykaz A sortym entowy, podbranża 1911, Zjednoczenie Przem ysłu 

Bawełnianego. W ydawnictwo K atalogów  i Cenników W arszawa 1969 r.
2. W punkcie 2.5, zam iast: Oznaczenie klasyfikacyjne, powinno być: Oznaczenie 

— wg SWW i SWA, podbranża 1911.
3. P unk t 2.5.1 skreśla się.
4. P unk t 2.5.2 zm ienia się na 2.6. Przykład oznaczenia o następującej treści:
— baw ełny średniow łóknistej radzieckiej (1911-3) gatunku II (3), długości h and ­

lowej 30/31 mm (1), bez odchyleń od gatunku (20) w kolorze podstawowym  (01)
1911-331 +  200 -1

zmiana 1
2.4.71 r.

(B iu le ty n  P K N  n r  6/71, po z . 91)


