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WYROBY 
Z W ŁÓKIEN 
ŁYKOWYCH

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-72

T k an in a  ln ia n a  s ien n ik o m a

7523-12

Grupa katalogowa XI 731)

1. Przedmiot normy. Przedm iotem  norm y jest 
tkanina ln iana siennikowa.

W ydaw nictw o Katalogów i Cenników, W arsza­
wa 1969

2. Normy i dokumenty związane
PN-66/P-06712 T kaniny lniane. Stopnie jakości

PN-71/P-06713 Tkaniny lniane i konopne. Pako­
wanie, przechow yw anie i transport 

Pozostałe norm y związane podano w tablicy.

System atyczny W ykaz W yrobów, tom  III. GUS. 
W ydaw nictw o Katalogów i Cenników. W arsza­
wa 1968

System atyczny W ykaz A sortym entow y, pod­
branża 1936. Zjednoczenie Przem ysłu  Lniarskiego.

3. Podział i oznaczenie asortymentu — wg SWW
i SWA podbranża 1936, przy czym oznaczenie na ­
leży uzupełnić po kresce ukośnej num erem  do­
kum entacji techniczno-technologicznej oraz sze­
rokością tkaniny.

4. Przykład oznaczenia tkaniny  lnianej sienni­
kowej (1936-267), o splocie płóciennym  (1), suro ­
wej (1), bez ap re tu ry  (0), wykonanej zgodnie z do­
kum entacją techniczno-technologiczną 24005 o sze­
rokości 95 cm:

1936-267+110/24005-95

9 Symbol wg SWW: 1936-26. 5. Zestawienie wymagań i metod badań

Oznaczenie wg SWW i SWA 1936-267 +  110
Metoda badania 

wgNumer dokumentacji techniczno-techno­
logicznej

24005

Szerokość cm 125 ±2,5 
95 ±2,0

PN-70/P-04610

Masa powierzchniowa w stanie akli- 
matyzowanym g/m2

260 ±16 PN-71/P-04013

O 84 ±2

PN-65/P-04637
w 88 ±3

o Lzm sur. 140 tex Z
zaświadczenia
wytwórcy

w Lzm sur. 140 tex Z

Wytrzymałość na rozciąganie, 49 (50)

PN-70/P-0462G
zrywająca, nie mniej niż daN (kG)

"W 49 (50)

Splot płócienny PN-56/P-04777

Wykończenie mechaniczne
zaświadczenia
wytwórcy

Centralne Laboratorium Przemysłu Lniarskiego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lniarskiego dnia 30 czerwca 1972 r. jako norma obowią­

zująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 poz. 35)

W Y D A W N I C T W A  N O R M A L I Z A C Y J N E K D A  w  K a l i s z u  z a m .  2348 O b j .  0,20 a.w .  N a k ł .  1600+50 C e n a  zł  1,20



BN-72/7523-12

9. Postanowienia przejściowe. Do czasu ustano­

w ienia norm y branżow ej na badania odbiorcze 

tkanin  lnianych dopuszcza się dokonywanie od­

bioru wg instrukcji zatw ierdzonej Zarządzeniem  

N r 83/PPT Naczelnego D yrektora Zjednoczenia 

Przem ysłu  Lniarskiego z dnia 28 listopada 1965 r.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/7523-12

Tablica przejścia z dotychczasowych oznaczeń przemysłowych na obowiązujące wg SWW' i SWA

Dotychczasowe oznaczenie przemysłowe
Obowiązujące oznaczenie wg SWW i SWA uzupełnione 
po kresce ukośnej numerem dokumentacji techniczno- 
-technologicznej

24005 1936-267+110/24005-. *)

') Uzupełnić szerokością tkaniny.

6. Stopnie jakości — wg PN-66/P-06712.
7. Pakowanie, przechowywanie i transport

wg PN-71/P-06713.
8. Badania odbiorcze — wg norm y branżow ej 

na badania odbiorcze tkanin  lnianych (w opraco­
waniu), jeżeli szczegółowe um owy między dostaw ­
cą i odbiorcą nie postanaw iają inaczej.



Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyślu Lniarskiego

56 BN-72/7523-12 Tkanina lniana siennikowa
XI 73

i. Treść punktu 2 zmienia się następująco:

zmiana 1
29.11.77 r.

PN-73/P-06706 Tkaniny powszechnego użytku, przędziny, dzianiny, dywany 
i chodniki. Badania odbiorcze

PN-76/P-06711 Tkaniny, dzianiny i przędziny. Pakowanie, przechowywanie i trans­
port.

PN-75/P-06712 Tkaniny lniane. Stopnie jakości.
Pozostałe normy związane podano w tablicy. Systematyczny Wykaz Wyrobów T. 

3 GUS, Warszawa, Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1975. Systematyczny Wy­
kaz Asortymentowy, podbranża 1936. Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego Warsza­
wa, Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1969.

2. W punkcie 5, w kolumnie: Metoda badania wg, 
zamiast: PN-71/P-04613, powinno być: PN-73/P-04613, 
zamiast: PN-65/P-04637, powinno być: PN-74/P-04637, 
zamiast: PN-7O/P-04626, powinno być: PN-74/P-04626, 
zamiast: PN-56/P-04777, powinno być: wg wzorca.
3. Treść punktu 6 zmienia się następująco:
6. Stopnie jakości — wg PN-75/P-06712.
4. Treść punktu 7 zmienia się następująco:
7. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg PN-76/P-06711.
5. Treść punktu 8 zmienia się następująco:
8. Badania odbiorcze — wg PN-73/P-06706.
6. Skreśla się treść punktu 9.

(B iu le ty n  PK N iM  n r  3/78 poz. 27)


