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NORMA

WYROBY
Z WLOKIEN
LYKOWYCH

Tkaniny Iniane
obrusowe 1 sennetkowe

BRANZOWA

BN-71
7523-10

Wspo6lne wymagania uzytkowe

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wspélne
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nin obrusowych i serwetkowych oraz przy badaniach
odbiorczych 4acznie ze skrécong dokumentacja tech-
niczno-technologiczng uwzgledniajaca aktualnie u-
nizszy od

zyskiwany poziom wskaznikéw, lecz nie

przewidywanego w niniejszej normie.

3, Zestawienie wymagan 1 metod badan - wg tablicy.

Wartos¢ wskaznika Metoda badania

dla tkanin dla tkanin Iniano- WE
Inianych -bawelnianych
43 (45) 34 (35) PN-70/P-04(26
38 (40) 38 (40)
7 9
PN-66/P-04623
5 5
6 -7 PN-55/P-04732
niedopuszczalna PN-53/P-04641
3 - 4
4 PN-68/P-04943
4 - 5
4
3-4
3-4 PN-57/P-04930
4
3-4
3
3-4
4 PN-56/P-04914
4
3-4
3 PN-63/P-04908
3

W tkaninach typu "Lence" dopuszcza sie kurczliwo$¢ po praniu nie wiecej niz %.

2) Tkaniny biate - temperatura 95°C| tkaniny barwione,

drukowane 1 kolorowo tkane - temperatura 60°C.
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0 Symbol wg SWW: 1936-46.

Centralne Laboratorium Przemystu Lniarskiego

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysitu Lniarskiego dnia 20 stycznia 1971 r.

jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1971 r., do dnia 1 lipca 1973 r.
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