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Grupa katalogowa XI 73

1. P r z e d m i o t  n o rm y .  P r z e d m i o t e m  n o rm y  j e s t  tk a n in a  

l n ia n a  c e d z e n i a k o w a .

2. P o d z i a ł  i o z n a c z e n i e  -  wg KTM, p o d b r a n ż a  1936,  

u z u p e ł n i o n e  n a z w ^ ,  m a r k ^  f a b r y c z n y  i s z e r o k o ś c i ą  w y ro b u  

o r a z  n u m e re m  n o rm y .

3. Z e s t a w i e n i e  w y m a g ań  i m e to d  b a d a ń  -  wg t a b l ic y .

Z e s t a w i e n i e  w y m a g ań  i m e tod  b a d a ń

O z n a c z e n i e  w g KTM 1 9 3 6 - 5 9 1 - 3 0 0 - 0 4 9
M etoda  b a d a n i a

M a r k a  f a b r y c z n a 60123
wg

S z e r o k o ś ć ,  cm 8 5  ± 1 , 5 P N - 7 0 / P - 0 4 6 1  0

M asa  p o w i e r z c h n i o w a  w s t a n i e  ak l  im a tyzow anym  
g / m 1 2

180 ±15 P N -  73/ P -  04613

O Lem  84  te x
z a ś w i a d c z e n i a  p ro d u c e n ta

w Lem  84 tex

o 125 ±3
P N - 7 3 / P - 0 4 6 3 7

w 1 10 ±4

o 45
P N - 7 4 / P - 04626

w 45

S p lo t p łó c ie n n y w z o r c a

W y k o ń c z e n ie
s t r z y ż e n i e ,  o p a l a n i e ,  d o b i e l a -  
n i e  do  V*, g ł a d z e n i e

z a ś w ia d c z e n ia  p ro d u c e n ta

4. S t o p n i e  j a k o ś c i  -  wg P N - 7 5 / P - 0 6 7 1  2.

5. P a k o w a n i e ,  p r z e c h o w y w a n i e  i t r a n s p o r t  -  wg P N - 7 6 /  

P - 0 6 7 1  1.

6. B a d a n ia  o d b i o r c z e  -  wg P N - 7 3 / P - 0 6 7 0 6 .

K O N I E C

IN F O R M A C J E  D O D A T K O W E

1. I n s t y t u c j a  o p r a c o w u j ą c a  p r o j e k t  n o r m y -  C e n t r a l n e  

L a b o r a t o r i u m  P r z e m y s ł u  L n i a r s k i e g o ,  O d d z ia ł  w L o d z i .

2. N o rm y  i d o k u m e n ty  z w i ą z a n e

P N - 7 3 / P - 0 6 7 0 6  T k a n i n y  p o w s z e c h n e g o  u ż y tk u ,  p r z ę d z i n y ,  

d z i a n i n y ,  d y w a n y  i c h o d n ik i .  B a d a n i a  o d b i o r c z e  

P N - 7 6 / P - 0 6 7 1 1 T k a n i n y ,  d z i a n i n y  i p r z ę d z i n y .  P a k o w a ­

n i e ,  p r z e c h o w y w a n i e  i t r a n s p o r t  

P N - 7 5 / P - 0 6 7 1 2 T k a n i n y  ln ia n e .  S t o p n i e  j a k o ś c i

P o z o s t a ł e  n o rm y  z w i ę z a n e  p o d a n o  w ta b l i c y .

B r a n ż o w e  z a s a d y  budow y i a k t u a l i z a c j i  K odu  T o w a r o w o -  

- M a t e r i a ł o w e g o  KTM, Z j e d n o c z e n i e  P r z e m y s ł u  L n i a r ­

s k i e g o ,  Ł ó d ź  1976.

3. Sym bo l  wg SW W  -  1936.

4. A u to r z y  p r o j e k t u  n o rm y  -  in ż .  B ru n o n  K o n ig ,  Anna 

K i s z ł o  -  A l e k s a n d r o w i e c k i e  Z a k ła d y  P r z e m y s ł u  L n i a r s ­

k i e g o  A L L E N  w B ie l s k u  B i a ł e j .
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