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Tkaniny i przedziny bawetniane 7533-01
MATERIALY i bawetnopodobne powszechnego uzytku Arkusz 08

BAWELNIANE . . .
Wymagania uzytkowe dla tkanin
kocowych A

Grupa katalogowa XI 63

1. Zestawienie wymagan i metod badan dla tkanin kocowych - wg zatacznika.

2. Pozostate postanowienia - wg ark. 00.
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Zgtoszona przez Centralne Laboratorium Przemystu Bawetnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Bawetnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiazujgca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)
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