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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skó­

ry surowe królików hodowanych oznaczone symbo­

lem Kr.

1.2. Normy związane

FN-74/P-22010 Skóry surowe zwierząt futerkowych.

Konserwacja metodą suszenia

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodza.ie, W zależności od przeznaczenia o- 

krywy włosowej rozróżnia się dwa rodzaje skór:

P - futerkowe,

X - filcowe (nie nadające się do celów futrzar­

skich).

2.2. Odmiany. W zależności od umaszczenia okry­

wy włosowej rozróżnia się dwie odmiany skór:

b - białe,

k - kolorowe.

2.5. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W za­

leżności od stanu jakości okrywy włosowej i miz­

dry rozróżnia się w każdej odmianie skór futerko­

wych dwie kategorie oznaczone cyframi arabskimi 

1 i 2.

2.4. Kategorie wad. W zależności od natężenia 

wad rozróżnia się w poszczególnych kategoriach o- 

krywy włosowej i mizdry skór futerkowych cztery 

kategorie wad oznaczone literami A, B, C i D.

2.5. Klasy. W zależności od kategorii okrywy 

włosowej i mizdry oraz kategorii wad zalicza się 

skóry futerkowe do trzech klas oznaczonych cyfra­

mi rzymskimi I, II i III. W zależności od jakości 

rozróżnia się dwie klasy skór filcowych, oznaczo­

ne cyframi rzymskimi I i II.

2.6. Przykład oznaczenia skóry surowej futerko­

wej królika, kolorowej, pierwszej kategorii okry­

wy włosowej i mizdry, kategorii wad, A klasy 

pierwszej:

Kr-F-k-1A-I BN-74/7713-12

1) Symbol wg SWW: 4253-2.

5. WYMAGANIA

5.1. Zdjęcie i konserwacja skóry. Skóra powinna 

być zdjęta systemem workowym z odcięciem od niej 

skóry z głowy wraz z uszami. Skóra z kończyn przed­

nich powinna być odcięta w stawie nadgarskowym, z 

tylnych w stawie skokowym. Dalsze postępowanie ze 

skórą zgodnie z PN-74/P-22010. Powierzchnia skóry 

futerkowej nie może być mniejsza niż 600 cnó; dla 

skór filcowych nie określa się wymagań powierz­

chni.

3.2. Skóry surowe futerkowe

5.2.1. Okrywa włosowa i mizdra oraz kategorie 

wad - wg tabl. 1.

Tablica 1

Katego­
ria

okrywy 
włosowej 
i mizdry

Cechy

Kategorie wad

A B C D

zakwalifikowanie 
skór po uwzględ­
nieniu wad wg
3.2.2

1

a) okrywa włosowa dojrzała

b) podszycie na stronie 
grzbietowej, gęste na 
stronie brzusznej śred­
nio gęste

c) włosy pokrywowe wykształ­
cone

d) dopuszczalne skóry;

- z mniej wykształconym wło­
sem pokrywowym na stronie 
brzusznej i bokach

- z plamami na mizdrzę pod­
gardla oraz na stronie 
grzbietowej w częściach 
bocznych do 2 cm z każdej 
strony łącznie do połowy 
długości skóry oraz przy 
nasadzie ogona o powierz­
chni do 4 cm^

1A 1B 1C 1D

2

a) okrywa włosowa niezupeł­
nie dojrzała lub przej­
rzała

b) podszycie na stronie 
grzbietowej i brzusznej 
średnio gęste

c) włosy pokrywowe słabo 
rozwinięte

d) mizdra z sinymi plamami

2A 2B 2C 2D
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Wymagania podane w tabl. 1 dla włosa pokrywowe­

go nie dotyczą skór surowych, królików Rexów.

Kategoria A oznacza tylko wady niepoliczalne i 

2 małe wady policzalne.

Kategoria B oznacza wady niepoliczalne, d.o4wed 

małych albo do 2 wad średnich lub jedną wadę dużą.

Kategoria C oznacza wady niepoliczalne oraz po- 

liczane do 8 wad małych albo 4 wad średnich, albo

2 wady duże.

Kategoria D oznacza wady niepoliczalne oraz po­

liczalne wady w większej ilości niż do kategorii 

C lub inne wady nie wymienione w 3.2.2 (np. skóry 

uszkodzone przez szkodniki) nie dyskwalifikujące 

jeszcze skóry do celów futrzarskich.

Stwierdzenie choćby jednej cechy niższej od wy­

maganej dla danej kategorii okrywy włosowej imiz- 

dry powoduje zaliczenie skóry do takiej kategorii, 

w której ta cecha niższa występuje.

3.2. Wady skór - wg tabl. 2.

Tablica 2

Grupa wad Wyszczególnienie

!

Niepoli­
czalne
|

a) rozdarcia i rozcięcia skóry niezależ­
nie od miejsca występowania mające do 1 cm 
długości, jeż-eli występują w liczbie nie 
większej niż 2,

b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów 
o łącznej powierzchni do 1 cm^,

c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, 
kałem, rdzą, krwią) do 4 cm2,

d) całkowity brak kończyn i ogona' oraz 
wycięcie skóry na podbrzuszu w kształcie 
trójkąta do długości 6 cm,

e) nieznaczne pofałdowanie skóry lub nie­
znaczny brak jej symetrii,

f) zakonserwowanie skóry włosem na ze­
wnątrz,

g) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z 
podłużnym rozcięciem równo pośrodku brzucha 
(rozcięcie symetryczne)

Policzalne
małe

a) rozdarci-a i rozcięcia skóry o łącznej
długości do ó cm,

b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty 
włosów o powierzchni łącznej do 6 cm2,

c) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, 
kałem, rdzą i krwią) o powierzchni łącznej 
do 15 cm2,

d) wyraźnie poprzeczne lub podłużne po­
fałdowanie skóry

e) zdjęcie skóry w stanie rozpostartym z 
niesymetrycznym rozcięciem wzdłuż linii 
brzucha

f) resztki mięśni, tłuszczu i skrzepów 
krwi na mizdrzę w niewielkiej ilości

g) wycięcie skóry na podbrzuszu w kształ­
cie trójkąta na długości ponad 6 cm

h) pozostawienie skóry z głowy wraz z 
uszami

Policzalne
średnie

a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej dłu­
gości do 20 cm

b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty 
włosów o powierzchni łącznej do 20 cm2

c) płytkie sfilcowanie włosów do 10% po­
wierzchni skóry

d) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, 
kałem, rdzą, krwią) o powierzchni łącznej 
do 30 cm2

cd. tabl. 2

Grupa wad Wyszczególnienie

Policzalne
średnie

e) zakonserwowanie skór bez prawideł 
(skóry zniekształcone)

Policzalne
duże

a) rozdarcia i rozcięcia o łącznej dłu­
gości do 25 cm

b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty 
włosów o powierzchni do 30 crar

c) płytkie sfilcowanie włosów do 20% po­
wierzchni skóry

d) głębokie sfilcowanie włosów do 10% 
powierzchni skóry

e) zaplamienie okrywy włosowej (moczem, 
kałem, rdzą, krwią) o powierzchni do
60 cm2

f) lekkie występowanie pleśni

g) podszycie części brzusznej rzadkie

h) zrogowacenie skóry do 10% jej po­
wierzchni

i) resztki mięśni, tłuszczu i krwi na 
mizdrzę w dużej ilości

3.2.3. Klasy skór - wg tabl. 3.

Tablica 3

Klasy
Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz 

kategorie wad

i. 1, 1A, 1B

ii 2, 2A, 2B, 1C

n i 2C, 1D, 2D

3.3. Skóry filcowe - wg tabl. 4.

Tablica 4

Klasa I Klasa II

Skóry nie nadające się do 
celów futrzarskich, prawidło­
wo zakonserwowane, o płytkim 
sfilcowaniu zajmującym do 25% 
powierzchni skóry lub głębo­
kim sfilcowaniu zajmującym do 
15% powierzchni oraz skóry o 
powierzchni mniejszej niż 
600 cm2

Skóry wadliwie zakon­
serwowane oraz nie od­
powiadające wymaganiom 
I klasy jakości skór 
filcowych oraz skóry 
znacznie uszkodzone 
przez szkodniki

Skór skręconych zwiniętych, zrogowaciałych w 

stopniu uniemożliwiającym ocenę, o głębokim sfil­

cowaniu zajmującym więcej niż 15^ powierzchni skó­

ry oraz bardzo uszkodzonych przez szkodniki nie 

zalicza się do skór filcowych.

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać 

następującym badaniom:

a) sprawdzeniu rodzaju i odmiany (2.1 i 2.2),

b) sprawdzeniu prawidłowości zdjęcia i konser­

wacji skóry (3.1),

c) sprawdzeniu okrywy włosowej i mizdry (3.2.1),

d) określeniu wad (3.2.2).

4.3. Badania rozjemcze. W sprawach spornych do­

tyczących zakwalifikowania skóry do danej klasy
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służy odwołanie do upoważnionego rzeczoznawcy, wy­

znaczonego przez producenta i odbiorcę, który wy­

da orzeczenie.

4.2. Opis badan

4.2.1. Sprawdzenie rodza.iu i odmiany, prawidło­

wości zd.iecia i konserwacji skóry, okrywy włoso­

we ,i i mizdry należy przeprowadzić przez oględziny, 

przy równomiernym oświetleniu.

4.2.2. Pomiar powierzchni skóry. Powierzchnię 

skóry ustala się przez pomnożenie jej długości 

przez średnią szerokość mierzoną pośrodku długoś­

ci skóry, przy czym uzyskaną powierzchnię płasz­

czyzny grzbietowej mnoży się przez 2. Przy ĉórach 

rozpostartych nie wykonuje się mnożenia.

4.2.3. Wykrywanie wad należy przeprowadzać przez 

oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skó­

rze z zachowaniem następujących warunków:

a) za powierzchnię uszkodzoną przyjmuje się po­

wierzchnię prostokąta opisanego na uszkodzeniu z 

dokładnością do 0,5 cm,

b) jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierz­

chni oddziela nieuszkodzona przestrzeń, mniejsza 

niż 1 cm, powierzchnie tc traktuje się jako jedną,

c) za zniekształcenie skóry przyjmuje się skórę 

wysuszoną bez prawidła,

d) za płytkie sfilcowanie przyjmuje się powie­

rzchniowe splątanie włosów, które można usunąć 

przez wyczesanie średnio twardą szczotką włosianą,

e) za głębokie sfilcowanie przyjmuje się splą­

tanie włosów, które tworzą zbitą masę wyczuwalną 

przy dotyku,

f) w przypadku występowania na powierzchni usz­

kodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń liczy 

się tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie.


