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1. W ST Ę P

1 .1 . P rz ed m io t norm y. P rzed m io tem  norm y sę  w yroby 

odzieżow e w ykonane ze  s k ó r  n a tu ra ln y c h  o ra z  ze  sk ó r  

w p o łącze n iu  z innymi m a te r ia ła m i, z w yjątkiem  w yrobów  

odzieżow ych  ze  s k ó r  fu trzan y c h .

1 .2 . O k re ś le n ia . M ie jsca  n iew id o czn e  -  elem enty  lub 

c z ę ś c i  e lem entów  w yrobu , na k tó ry ch  um iejscow ione wady 

su ro w co w e lub konfekcy jne  n ie  sę  w idoczne w norm alnym  

użytkow aniu  w yrobu . Z a m ie jsc a  n iew id o czn e  p rzy jm u je  

s ię :

-  w o k ry c ia c h  i u b io ra c h  (o p ró c z  sp o d n i) -  spody  w yło

gów, w ew n ętrzn e  o b ło żen ia  p rzo d ó w , p o d k o łn ie rz , w ew nę- 

tr z n ę  s tro n ę  k o łn ie rz a , sp odn ię  c z ę ś ć  rękaw ów  p rz y le g a -  

ję c ę  do boków w yrobu od pachy  do ło k c ia ;

-  w spo d n iach  -  lis tew k i i o b sa d zen ia  ro z p o rk a , w e - 

w n ę trzn ę  s tro n ę  m ankietów , w ew n ętrzn ę  c z ę ś ć  nogaw ek 

od k ro c z a  do kolan .

P o z o s ta łe  o k re ś le n ia  -  wg P N -7 4 /P -2 2 2 0 2  i P N -7 2 /  

P —2221 3.

2. PO D ZIA Ł I OZNACZENIE

2, 1, P o d z ia ł i o zn a c z e n ie  -  wg SWW p o d b ran ża  2231, 

u zu p ełn io n e  dalszym i sym bolam i wg KTM i num erem  norm y. _

2. 2, P rz y k ła d  o zn a c z e n ia  o d zieży  sk ó rz a n e j (2 2 3 1 ) , 

dam sk ie j ( - 8 ) ,  p ła s z c z a  ( i )  ze  sk ó ry  ko z ie j ( 3 ) :

2231 -8 1 3  (sy m b o le  wg KTM) B N -77 /7751-01

3, WYMAGANIA

3. 1. M a te ria ły  i dodatk i

3 .1 .1 .  S k ó ry  -  wg B N -7 3 /7 7 2 4 -0 1 .

3 .1 .2 .  T kaniny i d z ian in y  s to so w an e  w p o łącze n iu  ze  

s k ó ra  na w ie rzch y  w yrobu -  w edług za tw ierdzonego  wzo

ru  i norm  D rzedm iotow ych.

3 .1 .3 .  T kaniny i dzian iny  podszew kow e jedw abne lub 

baw ełn iane  -  wg P N -7 1 /P -8 2 6 5 7  i BN -77/7533-01 lub inne 

w edług za tw ie rd zo n eg o  w zoru .

3 .1 .4 .  Wkłady u sz ty w n ia jące  -  tkan ina ln iana k raw iecka 

wg P N -7 7 /P -8 2 4 7 7 , w łóknina k raw ieck a  wg P N -7 ^P -8 5 0 0 0  

lub inne zgodne ze  wzorem  i opisem  m a te r ia ło w o -te c h n i

cznym.

3 .1 .5 .  N ic i, z a p ię c ia , dodatki i inne m a te ria ły  -  według 

za tw ie rd zo n eg o  w zoru .

3. 2. W ielkości o dz ieży  -  wg P N -7 3 /P -8 4 5 0 4  i uzgodnie

n ia  pom iędzy p roducen tem  i o d b io rcę .

3 .3 , W ykonanie -  według za tw ie rd zo n eg o  w zoru .

3 .4 ,  Wady m a te ria ło w e  i błędy w ykonania n iedopu 

s z c z a ln e  w w yrobach  -  według tab licy .

L p. N azw a i c h a ra k te r  wady lub błędu

Wady sk ó r

1 D ziu ry

2 Ja rzm o w a to ść  w m ie jsc ach  w idocznych n iezam ie rzo n a

3 K ru ch o ść  w arstw y  licow ej

4 L epkość  powłoki

5 N ie trw a ło ść  a p re tu ry

6 N ie trw a ło ść  powłoki ko lo row ej lub barw y na ta rc ie  
su ch e  i m okre

7 O dstaw an ie  lica

8 śc ią g n ię c ie  lica  w y raźn ie  w idoczne

9 Plam y i z a b ru d z e n ia  trw a łe

10 P rz e tłu s z c z e n ie

1 1 P y len ie

12 R o z w ars tw ian ie  s ię  sk ó ry

13 S iad y  w łosa

14 U szk o d zen ia  b io lo g iczn e  i m echan iczne  o b n iża jęce  
użytkow ość w yrobu lub jeg o  w yględ e s te ty c z n y  w 
sto p n iu  w y raźn ie  widocznym

15 Wychwyty lub z a c ię c ia  ponad ś/4  g ru b o śc i sk ó ry

16 Z łe  w ykończenie s tro n y  użytkow ej w elurów  i nubu- 
ków w y raźn ie  w idoczne

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
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2 BN-7 7 /7 7 5 1  -01

cd . tab licy

Lp. N azw a i c h a r a k te r  wady lub b łędu

Wady innych m a te r ia łó w  w ie rz c h u  lub podszew ki

17 W szelk ie  n ied o p u sz c z a ln e  wg odpow iednich  norm  
przedm io tow ych  o ra z  o b n iż a ję c e  w a r to ść  użytkow ę 
o ra z  w yględ e s te ty c z n y  w yrobu

B łędy w ykonania

18 K raw ęd z ie  p rzodów  ro z c ię g n ię te  lub śc ię g n ię te  
taśfnę

19 N ied o szy c ia  o b n iż a ję c e  w a rto ść  użytkow ę w yrobu

20 N ie jed n o lito ść  barw y w e lem en tach  w yrobu w y raźn ie  
w idoczna

21 P o d szew k a  n ied o p aso w an a  lub d efo rm u jęca  w yrób

22 W adliw e sz y c ie  a lb o  ró ż n ic e  w w ym iarach  elem entów , 
d efo rm u jęce  w yrób

23 W yraźn ie  w yczuw alna sz ty w n o ść  lub w io tkość  e le 
m entu w porów nan iu  z innymi elem entam i w w y ro 
b ie

24 Z ałam an ia  i z ag n ie c e n ia  trw a łe  w m ie jsc ach  w idocz
nych

W p rzy p ad k u  gdy ocen iany  w yrób  ma wady lub błędy 
n ie  w ym ienione w n o rm ie , a  o b n iż a ją c e  cech y  użytkow e 
albo  e s te ty k ę , o zakw alifikow an iu  w yrobu decyduje  p ro 
du cen t w p orozum ien iu  z o d b io rcę .

K O N I

3 ,5 , C echow anie -  wg B N -7 4 /7 7 5 0 -0 1 , uzupełnione o zna

czeniem  w ie lk o śc i wg P N -7 0 /P -8 4 5 0 3 .

4. PAKOW ANIE. PRZECHOW YW ANIE I TR A N SPO R T

P ak o w an ie , p rzech o w y w an ie  i t r a n s p o r t  -  wg B N -7 1 / 

7602-01.

5. BADANIA ODBIORCZE

5. 1. O pis badań . S p raw d zen iu  pod lega każda sztuka wy

robu  n a  zgodność z wymaganiami wg ro z d z . 3. S p raw d ze 

n ie  n a leży  wykonać p rz e z  og lędziny  w rozproszonym  św ie t

le dziennym . W łaściw e u k ład an ie  s ię  w yrobu n a leży  spraw 

dzać na m anekin ie  lub żywym m odelu, o budow ie odpow ia- 

d a jęce j w ie lk o śc i w yrobu.

W p rzy p ad k ach  w ętpliw ych lub sp o rn y ch  n a leży  wykonać 

sp raw d ze n ie  p rz e z  p o rów nan ie  w yrobu z zatw ierdzonym  

w zorem  i opisem  tech n o lo g iczn o -m ateria ło w y m .

5. 2, O cena badań . S z tu k ę  n a leży  uzn ać  za  d o b rę , je ż e 

li odpow iada wymaganiom wg ro zd z . 3.

E C

INFORMACJE DODATKOWE

1, In sty tu c ja  o p raco w u jąca  norm ę -  Insty tu t P rz e m y słu  

S k ó rz a n e g o , ł_ódź.

2, Isto tn e  zm iany w sto su n k u  do BN-68^7751-01. B N -6 9 /

7751-02 , ZN-67/M P1— 10-027 i Z N -6 7 /M P L -10-048

a ) uzupełn iono  norm ę postanow ien iam i do tyczęcym i b a 

dań o d b io rczy ch ,

b) zrezy g n o w an o  z p o d zia łu  w yrobów  n a  ga tunki.

3, Normy i dokum enty zw iązan e

P N -7 4 /P -2 2 2 0 2  S k ó ry  w ypraw ione tw ard e  i m iękk ie . N a 

zwy i o k re ś le n ia

P N -7 2 /P -2 2 2 1 3 S k ó ry  w ypraw ione . Wady i ogólne zasad y  

p o d z ia łu  na gatunki

P N -7 7 /P -8 2 4 7 7  Typowe tkaniny k ra w ie c k ie

P N -7 1 /P -8 2 6 5 7  Typowe tkaniny jedw abne podszew kow e 

P N -7 0 /P -8 4 5 0 3  W yroby konfekcyjne. Z asady  o zn aczan ia  

w ie lk o śc i

P N -7 3 /P -8 4 5 0 4  W yroby konfekcyjne. W ielkości odzieży  

P N -7 3 /P -8 5 0 0 0  W łókniny k raw ieck ie

B N -77 /7533-01  T kaniny b aw ełn ian e  i baw ełnianopodobne 

p ow szechnego  użytku. W spólne w ym agania użytkow e 

B N -71 /7602-01  W yroby  konfekcyjne. P ak o w an ie , p rzecho 

w yw anie i t r a n s p o r t .  W ymagania ogólne 

B N -73 /7724-01  S k ó ry  odzieżow e

B N -74 /7750-01  W yroby f u t r z a r s k ie .  O dzież sk ó rz a n a  i 

rę k a w ic z k i. C echow anie

S y stem aty czn y  W ykaz W yrobów. T. 3. G U S: W arszaw a: 

W ydaw nictw o K atalogów  i C enników  1975


