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WYROBY
SKÓRZANE

N O R M A  B R A N Ż O W A

BN-7 7

O d z ie ż  futrzana 

z okrywą włosowa na zew nątrz

7 7 5 2 -0 4

Zamiast 
BN-76/7752-04 
BN-71/7752-05

Grupa katalogowa XI 23

1. WSTĘP

1.1. P r zedmiot normy. Przedmiotem normy jes t  odzież 

futrzana z okrywy włosowy na zewnątrz,  konfekcjonowana, 

ze skór  wyprawionych oraz  ze skór futrzanych w połącze­

niu z innymi materiałami.

1.2. Określenia  -  wg PN -74/P-22303.

2. PODZIAŁ- I OZNACZENIE

2. 1. Podział  i oznaczenie asortymentu -  wg SWW pod­

branża  2233, uzupełnione dalszymi symbolami wg KTM i 

symbolem normy.

2.2 .  Przykład  oznaczenia -  odzieży futrzanej (2233) dam­

skiej ( - 8 ) ,  futer z włosem na wierzchu ( i )  ze skór piżma­

ków ( 5 ):

223s3-815 ( symbole wg KTM) BN-77/7752-04 

3. WYMAGANIA

3. 1. Materiały i wykonanie -  wg BN-76/7752-02 oraz zar- 

twierdzonego wzoru.

3. 2. Wielkości -  wg PN -73 /P -84504  i uzgodnienia po­

między producentem i odbiorcą.

3 .3 .  Wady materiałowe i błędy wykonania niedopuszczal­

ne w wyrobie -  według tablicy.

3 .4 .  Cechowanie -  wg BN-74/7750-01.

4. PAKOWANIE. PRZECHOWYWANIE 1 TRANSPORT 

Pakowariie, przechowywanie i t ranspor t  -  wg BN-76/ 

7752-02.
5. BADANIA ODBIORCZE 

Badania odbiorcze -  wg BN-76/7752-02.

K O N  ! E C
Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 22 września 1977 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1973 r. do dnia 30 czerwca 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 31/1977 noz. 103)

Lp. Nazwa i ch arak te r  wady lub błędu

Wady okrywy włosowej

i ł_amliwość włosów z wyjątkiem skór króliczych

2 ł_ysiny i molowatość na klapach i kołnierzu, a w po­
zostałych częśc iach  wyrobu wyraźnie widoczne

3 Nierównomierne epilowanie wyraźnie widoczne

4 Nierównomierne ostrzyżenie  wyraźnie widoczne

5 Nierównomierność barwy wyraźnie  widoczna, n ieza ­
mierzona

6 Nietrw ałość  osadzenia włosów (d la  skór króliczych 
wg BN-72/7732-03)

7 Nietrwałość  wybarwienia

8 Niewyraźny druk wyraźnie  widoczny
___

cd. tablicy

LP. Nazwa i charak te r  wady lub błędu

9 Plamy i zacieki wyraźnie widoczne

10 Różnice w charak te rze  włosa między elementami tego 
samego wyrobu wyraźnie widoczne, z wyjątkiem wy­
robów ze skór karakułów i karakułopodobnych

11 Rzadkość okrywy włosowej wyraźnie widoczna w po­
równaniu z wzorem

12 Sfi lcowanie wyraźnie widoczne

13 Siady reperac j i  wyraźnie widoczne

14 Zanieczyszczenie  okrywy włosowej

15 Zatłuszczenie włosów okrywy

Wady tkanki skórnej

16 Dwojenie

17 Dziury, rozdarc ia ,  p rzecięc ia

18 Kruchość

19 Sztywność wyraźnie wyczuwalna w rękawach lub w 
całym wyrobie

Błędy wykonania

20 Długość lub szerokość  podszewki za mała lub za duża, 
n ies ta ranne wykończenie dziurek i zapięć wyraźnie 
widoczne

21 P rz e rw y  w szyciu lub niedoszycia

22 Rozmieszczenie guzików i zapięć, uniemożliwiające 
normalne użytkowanie wyrobu

23 Skrzywienie  linii przodów wyraźnie widoczne

24 Układ asymetryczny w zestawieniu elementów lub skór 
niezamierzony, niezamierzone skrzywienie linii 
łączenia w poziomie lub pionie, deformujące wyrób 
lub obniżające estetykę

25 Zaszycie  włosów w szwach wyraźnie widoczne

W przypadku gdy oceniany wyrób ma wady lub błędy nie 
wymienione w normie, a obniżające cechy użytkowe albo 
este tykę4 o zakwalifikowaniu wyrobu decyduje producent 
w porozumieniu z odbiorcą.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 11.10.77. Oddano do skłndu 24.10.77. Drak wkoAciono w Iłstopadzia 77. 
Obi. 0,2.5 a- w. Nakład 1 2 0 0 4 5 5  epz. Z om. 3169/77

C«na zł 1.20



2 I n f o r m a c je  d o d a tk o w e  d o  B N - 7 7 / 7 7 5 2 - 0 4

1. Instytucja opracowująca normę 

Skórzanego,  ł_ódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-70/7752-04 i BN-71/  

7752-05

a) skrócono opis wymagań, powołując się na normę na 

wspólne postanowienia ogólne;

b) ro zsze rzo n o  zakres  normy na wszystkie wyroby odzie­

żowe futrzane z okrywę włosowę na zewnętrz;

c )  zrezygnowano z podziału odzieży na gatunki;

d) norma zastępuje także dotychczas obowięzujęce normy 

zakładowe na odzież futrzanę z okrywę włosowę na ze-  

wnętrz; Z N -69 /Z P S-035 ,  Z N -59 /Z P S-038 ,  ZN-59/ZPS-070, 

Z N -59 /Z P S-077 ,  ZN-71/MPL-10-055, ZN-72/MPL-10-109, 

Z N -7 2 /M PL -10-1 10.

3. Normy i dokumenty związane 

PN-74/P-22303  Skóry  wyprawione fu trzarsk ie .  Nazwy i 

określenia

PN -73 /P-84504  Wyroby konfekcyjne. Wielkości odzieży 

BN-72/7732-03 Skóry  futerkowe wyprawione. Skóry  kró ­

licze

BN-74/7750-01 Wyroby fu trzarsk ie .  Odzież skórzana i 

rękawiczki. Cechowanie

BN-76/7752-02 Wyroby fu trzarsk ie .  Postanowienia ogólne 

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T. 3. GUS. Warszawa: 
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INFORMACJE DODATKOWE 

-  Instytut Przemysłu


