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Skóra syntetyczna 

porom eryczna Polcorfam
P odzia ł
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G rup a  katalogowa XI 10

1 . T y p y . W z a le ż n o śc i  od s tru k tu ry  i p rzezn aczen ia  roz

ró ż n ia  s ię  osiem  typów P o lco rfam u  o zn aczonych  sym bolam i 

cyfrow ym i: 214 , 2 1 6 , 224, 2 2 6 , 404 , 514 , 5 l6  i 525.

P ie rw s z a  c y fra  o k re ś la  ro d z a j pow łoki:

2 - pow łoka p o liu re tan o w a  s ta n d a rd ,

4  - pow łoka p o liu re tan o w a  d la  nubuku,

5 - pow łoka p o liu re tan o w a  u e la s ty c z n io n a .

D ruga c y fra  o k re ś la  ro d z a j p rz ek ład k i lub  je j b ra k :

0  - bez p rz e k ła d k i,

1 - p rz e k ła d k a  tkan inow a,

2 - p rz ek ład k a  w łókninow a.

T rz e c ia  c y fra  o k re ś la  p rz e z n a c z e n ie :

4  - n a  obuwie dam skie  /g ru b o ś ć  1 ,1  ł  1 ,3  m m /,

5 - sp e c ja ln eg o  z a s to so w a n ia  /g ru b o ść  1 ,3  * 1 ,6  m m /,

6 - na obuw ie m ęsk ie  /g ru b o ść  1 ,4  ł 1 ,7  m m /.

2 . O dm iany. W każdym  typie  Po lco rfam u  ro z ró ż n ia  s ię  

odm iany w z a le ż n o śc i od ro d z a ju  w y k o ń czen ia , b arw y  o ra z  

w z o ru . Odmiany P o lco rfam u  o k re ś la ją  c y fry  od czw arte j do 

d z ie w ią te j .

a /  C y fra  c z w a rta  - ro d z a j w ykończen ia:

0 - n u b ukow e,

1 - licow e z w y k łe ,

2 - licow e n a b ły s z c z o n e ,

3 - lak ie ro w an e .

b / C y fra  p ią ta  - 9 barw  zasad n icz y c h :

0 -b ia ła ,

1 - c z a rn a ,

2 - żó łta ,

3 - o ran żo w a ,

4  - c ze rw o n a ,

5 - b rą zo w a ,

6 - fioletow a,

7 - n ie b ie sk a ,

8 - z ie lona,

9 - dw ubarw na.

c /  Cyfra szósta  i siódma o k reśla ją  odcień w obi^bie da

nej barw y. Barwa zasadnicza i odcień barw y stanowi sym

bol trzycyfrow y dla ok reślen ia  barwy wg katalogu barw .
d / C yfra ósma i dziew iąta o k reśla ją  w zór Polcorfam u' 

wg katalogu wzorów.

3 . G atunki

a / W zależności od wyglądu pow ierzchni, liczby i d łu 

gości kawałków roz różn ia  się trzy  gatunki Polcorfam u ufor

mowanego w ro lk i, oznaczone cyfram i rzymskimi 1, II i 111 .

b / W zależności od wyglądu pow ierzchni i stopnia wyko

rzy stan ia  pow ierzchni roz różn ia  się  dwa gatunki P o lco rfa 

mu uformowanego w a rk u sze , oznaczone cyfram i rzymskimi 

I i II.

K O N I E C

1NFORMAC1E DODATKOWE

1. In s ty tu c ja  o p raco w u jąca  norm ę - O śro d ek  B adaw czo-R ozw ojow y Tw orzyw  Skóropodobnych  P o ro m e ry cz n y ch , P io n k i.

2 . A u to r p ro je k tu  norm y - in ż . Anna H a d ry ś .

Zg łoszona przez Z jednoczen ie  Przem ysłu Tw orzyw  Sztucznych ERG 

U stanow iona przez N acze lnego D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Tw orzyw  Sztucznych ERG dnia 5 maja 1 9 7 6  r. 

jako norm a obow iązu jąca  w zakresie op racow yw an ia  dokum entac ji technicznej od dnia 3 0  czerw ca 1976 r.

(D z. N o rm . i M ia r nr 1 3 /197 6  poz. 4 6 )

Wpływ do WN 14.5.76. Oddano do składu 28.5.76. Druk ukończono w czerwcu 76. 
Obj. 0,1 5 a. w. Nakład 2000 + 55 egz. Zam. 1480/76

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Cena zł 1.20
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Treść punktu 3 zmienia się następująco:
W zależności od wyglądu powierzchni, liczby i długości kawałków rozróżnia się 

c/.lery gatunki Polcorfamu uformowanego w  rolki o^szerokości 65-1-90 cm, oznaczone 
następująco: E, 1, II i III oraz dwa gatunki Polcorfamu o szerokości 140 -f- 160 cm, 
oznaczone cyframi rzymskimi I i II.

(B iu le ty n  P K N iM  n r  6/77 poz . 51)
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1. W punkcie 1, po zdaniu: Druga cyfra określa rodzaj przekładki lub jej brak — 
treść zmienia się następująco:

0 — bez przekładki.
1 — przekładka z tkaniny poliestrowo-bawełnianej.
2 — przekładka włókniny poliestrowej,
3 — przekładka z włókniny poliestrowo-wiskozowej.
4 — przekładka z tkaniny wiskozowej,

dalsze cyfry 5-P9 zastrzega się dla przekładki innego rodzaju.
2. W punkcie 2
— poz. a) uzupełnia się następująco:
4-licowe zmiękczone;
— poz. b) zmienia się następująco:
0 — biele, szarości i czernie.
1 — beże,
2 — żółcienie,
3 — oranże i ugry,
4 — czerwienie,
5 — brązy,
6 — fiolety,
7 — błękity,
8 — zielenie,
9 — dwubarwne.

zmiana 1
12.2.77 r.

zmiana 2
26.1.78 r.

z m ia n a  1 — B iu le ty n  P K N i n r  6/77 po z . 54 (B iu le ty n  P K N iM  n r  6/78 poz. 57)


