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NORMA BRANZOWA

BN-76
7773-01
MATERIALY L, Arkusz 04
ZASTEPUJACE Skdora syntetyczna
SKORE

poromeryczna Polcorfam

Oznaczanie grubosci

1. Zasada oznaczania polega na pomiarze grubos$ci ba-
danej probki przy okreSlonym obcigzeniu przyrzadu pomia-

rowego .

2. Przyrzad. Grubos$ciomierz z okragtymi stopkami ptas-
kimi o $rednicy 10 mm, obcigzeniem stopki ruchomej 393

+10 G i doktadnos$cig pomiaru do 0,1 mm.

Grupa katalogowa XI 19

4-. Wykonanie oznaczania. Pomiedzy stopke nieruchomg
i podniesiong stopke ruchomg grubos$ciomierza wsungé ba-
dang probke zwrécong strong powtoki w kierunku stopki ru-
chomej, a nastepnie tagodnym ruchem opusci¢ stopke. Zmie-
rzy¢ grubo$¢ co najmniej w pieciu miejscach odlegtych od
brzegu okoto 30 mm.

Wynik pomiaru odczyta¢ na tarczy grubos$ciomierza z do-

ktadnosécig do 0,1 mm.

5. Wynik. Za wynik oznaczania nalezy przyjaé¢ S$rednig
3. Prébki do badah pobra¢ i przygotowaé wg BN-76 arytmetyczng wszystkich pomiaré6w wykonanych z doktad-
7773-01/03. noscig do 0,1 mm.
KONIEC
INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - O$rodek Badawczo-
-Rozwojowy Tworzyw Skéropodobnych Poromerycznych,
Pionki.

2. Normy zwigzane
BN-76/7773-01/03 Sko6ra syntetyczna poromeryczna Pol-

corfam. Pobieranie i przygotowanie prébek do ba-

dan

3. Autor projektu normy - inz. Anna Hadrys.

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw Sztucznych ERG
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 5 maja 1976 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie czynnosci okreélonych normg od dnia 30 czerwca 1970 r.
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