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MATERIAŁY

ZASTĘPU JĄC E

SKÓRĘ

N O R M A  B R A N Ż O W A

Skóra syntetyczna 

porom eryczna Polcortam
O z n a c z a n ie  w łasności m e ch an iczn ych  

p rzy  ro zc ig g a n iu

B N -76

7 7 7 3 -0 1
Arkusz 06

Grupa katalogowa XI 19

w ch w ili o k re ś lo n eg o wydłużę-

1. Z a k re s  s to so w an ia  m etody. M etodę n a le ż y  s to so w ać  

do o zn ac za n ia  n a s tę p u ją c y c h  w ła sn o śc i m ech an iczn y ch  p rz y  

ro z c ią g a n iu  sk ó ry  sy n te ty c z n e j:

a /  n a p rę ż e n ia  w chw ili o k re ś lo n eg o  w y d łu żen ia  w zg lęd 

nego /m oduł ro z c ią g a n ia  np . 5%, 15%/, br , 

b /  w y trzy m a ło śc i na  ro z c ią g a n ie , R r , 

c /  w yd łużen ia  w chw ili z e rw a n ia , Br ,

2. Z asad a  o z n ac za n ia  po leg a  na  ro z c ią g a n iu  p ró b k i aż 

do je j z e rw a n ia  i p o m iarze  o b c ią ż eń  o ra z  p rz y ro s tó w  d łu 

g o śc i.

3 . P ró b k i do b adań  n a le ż y  p o b ra ć  i p rzygo tow ać zgod 

n ie  z B N -7 6 /7 7 7 3 -0 1 /0 3 .

6 . O b liczan ie  wyników

n ią  w zględnego

N a p ręż e n ie  w chw ili o k re ś lo n eg o  w yd łużen ia  w zg lęd n e 

go /  ór /  n a le ż y  o b liczy ć  w kG /cm  wg w zo ru

V / ! /

w k tó rym :

Px - s i ła  ro z c ią g a ją c a  p rz y  o k reślonym  wydłużeniu, k G , 

b - począ tkow a sz e ro k o ść  p ró b k i, cm.

4 . P rz y rz ą d y  do o z n a c z a n ia . Do o z n aczan ia  n a le ż y  s to 

sow ać z ry w a rk ę  odp o w iad ającą  n astęp u jący m  wym aganiom :

a /  z a k re s  u rz ą d z e n ia  z ry w a rk i  do m ie rz e n ia  s i ły  pow i

n ien  być tak  d o b ra n y , aby w ie lk o śc i s i ł  p o trze b n y ch  do z e r 

w ania  p ró b k i z a w a r te  by ły  w g ra n ic a c h  10 ł  90% w sk azań  

z r y w a r k i ,

b /  p ręd k o ść  posuw u do lnego  uchw ytu  pow inna w ynosić  

T>0 m m /m in,

c /  P rę d k o ść  p rz e su w u  taśm y r e je s t r u ją c e j  w sk azan ia  

z ry w a rk i powinna w ynosić  250 m m /m in.

5 . W ykonanie o z n a c z a n ia . P rz e d  p rz y s tąp ie n ie m  do o- 

z n a c z a n ia  uchw yty  z ry w a rk i  u staw ić  w o d leg ło śc i 50 mm. 

B adaną p ró b k ę  zam ocow ać w uchw ytach  pionowo ic e n t r y c z -  

n ie ,  a  n a s tę p n ie  u ruchom ić  z ry w a rk ę . O zn aczan ie  p ro w a 

d z ić  do momentu z e rw a n ia  tk an in y  lub z e rw a n ia  warstwy pod

ło ż a  w p rzy p ad k u  sk ó ry  dw uw arstw ow ej /n a g ły  spadek  ob 

c ią ż e n ia  n a  sk a li  z r y w a r k i / .

S iłę  pow odującą o k re ś lo n e  w yd łużen ie  o ra z  s i łę  powo

d u jącą  z e rw a n ie  p ró b k i i w y d łużen ie  w chw ili z erw a n ia , nar 

le ż y  o d czy tać  z w y k re su .

b / O b liczan ie  w y trzy m a ło śc i na  ro z c ią g a n ie  

W ytrzym ałość  n a  ro z c ią g a n ie  / R r /  n a le ż y  o b liczy ć  w 

kG /cm  wg w zo ru

Pr  (‘
Rr = 121

w którym :

Pf  - s i ła ,  p rz y  k tó re j  n a s tą p iło  z e rw a n ie  p ró b k i, k G , 

6 - początkow a s z e ro k o ś ć ,  cm.

c /  O b liczan ie  w yd łużen ia  w chw ili z e rw a n ia  

W ydłużenia  w chw ili z e rw a n ia  /  t r / n a le ż y  o b liczy ć  w 

% wg w zo ru

t T =  I  • -i- • 100 13/
J *0

w k tó rym :

— - s to su n ek  p rę d k o śc i posuw u uchw ytu z ry w a rk i do 

p rę d k o śc i p rz esu w u  taśm y r e je s t r u ją c e j ,  

l r  - w yd łużen ie  p róbk i w chw ili z e rw a n ia , od czy tan e  z 

taśm y r e je s t r u j ą c e j ,  mm, 

lo - począ tkow a d ługość  p ró b k i, mm.

Zg łoszona przez Z jednoczen ie  Przem ysłu T w orzyw  Sztucznych ERG 

U stanow iona przez N aczelnego D y re k to ra  Z jednoczen ia  Przem ysłu Tw orzyw  Sztucznych ERG dnia 5 m aja 19 7 6  r. 

jako norm a obow iązu jąca  w  zakres ie  czynności okreś lonych norm ą od dnia 3 0  cze rw ca  7 6  r.

(D z. N o rm . i M ia r nr 1 3 /1 9 7 6  poz. 4 6  )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976 Wpływ do WN 14.5.76. Oddano do składu 28.5 .76. Druk ukończono w lipcu 76. 
Obj. 0 ,20  a. w. Nakład 200 0+ 55  egz. Zam. 1484/76

Cena zł 1,20
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7 . W ynik, Z a  w ynik n a le ż y  p rz y ją ć  ś re d n ią  arytm etycz

n ą  wyników o trzy m an y ch  d la  p o szczeg ó ln y ch  p ró b ek  p o b ra 

nych  i p rzy g o to w an y ch  wg B N -7 6 /7 7 7 3 -0 1 /0 3 .

W ynik o z n ac za n ia  n a le ż y  podaw ać z d o k ład n o śc ią  do 1 kG 

w p rzy p ad k u  o zn ac za n ia  w y trzy m a ło śc i i 1% w p rzy p ad k u  o- 

z n a c z a n ia  w yd łu żeń , o d d z ie ln ie  d la  k ie ru n k u  w zdłuż i 

w s z e r z .

8 . P o s tan o w ien ia  p rz e jśc io w e  ■ Do 31 g ru d n ia  1977 r .  

d o p u sz c za  s ię  s to so w an ie  do o z n aczan ia  w ła sn o śc i m echa 

n icz n y c h  P o lco rfam u  p rz y  ro z c ią g a n iu  z ry w a re k  n ie  w ypo

sażo n y ch  w taśm ę s a m o re je s t ru ją c ą .

W p rzy p ad k u  a n a liz y  ro z je m cz e j n a le ż y  s to so w ać  u r z ą 

d z en ie  i m etodę o p isan ą  w n in ie jszy m  a rk u sz u .

K O N I E C

INFORMACTE DODATKOWE

1. In s ty tu c ja  o p ra co w u ją ca  norm ę - O śro d ek  B adaw czo- 

-R ozw ojow y Tw orzyw  S kóropodobnych  P o ro m e ry cz n y ch , 

P io n k i .

2 . Norm y zw iązane

B N -7 6 /7 7 7 3 -0 1 /0 3  S k ó ra  sy n te ty c z n a  p o ro m ery czn a  Pol- 

co rfam . P o b ie ra n ie  i  p rzy g o to w an ie  p ró b ek  do badań

3 . A u to r p ro je k tu  norm y - in ż . Anna H a d ry ś .
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1. W punkcie 6, poz. a) i b), zamiast: w kG/cm, powinno być: daN/cm — oraz 
wzory (1) i (2) zmienia się następująco:

Px
or= — — -0,98 (i)

O

R t~  ~  ’ 9>9® (2)
O

2. W punkcie 7, dokładność wyników oznaczania wytrzymałości należy podać 
w: daN.

(B iu le ty n  PKNM 1J n r  11—12/80 poz. 88)

zmiana 1
31.3.80 r.


