UKD 668.33

NORMA BRANZOWA

WYROBY
PRZEMYStU
CHEMICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
klej kostny otrzymywany z odtluszczonych kosci
zwierzecych przez zmiang proces6w termochemicz-
nych nierozpuszczalnego w wodzie kolagenu (osse-
iny) na rozpuszczalng w wodzie glutyne i produkty
jej czesciowej hydrolizy w postaci domieszki réz-
nych aminokwaséw.

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Klej
kostny stosuje sie gtébwnie w przemys$le meblar-
skim, zapatczanym, papierniczym, a w mniejszych
iloSciach takze w innych gateziach przemystu.

1.3. Normy zwigzane

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne
pobierania i przygotowywania probek

PN/C-60010 Chemiczne badania i proby. Przyrza-
dy do pobierania prébek. Zgtebniki do produk-
tow sypkich i w kawatkach

PN-68/0-79027 Opakowania transportowe. Worki
papierowe. Szeregi wymiarowe

PN-65/0-79035 Opakowania transportowe. Worki
z tkanin wiokienniczych. Szereg wymiarowy

PN-67/0-79252 Produkty w opakowaniach trans-
portowych. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

PN-70/P-79005 Opakowania transportowe. Worki
papierowe

BN-64/6851-10 Szkto laboratoryjne. Cylindry po-
miarowe

2. PODZIAL | OZNACZENIE

41.
2.1
kostnego:
A — tuski,
B — proszek,

J) Symbol wg SWW: 1336-21.

BN-72
8182-02

Klej kostny

Grupa katalogowa XII 18

C — peretki o $rednicy 2-f-5 mm,
D — kawatki nieforemne.
2.2. Gatunki. W kazdej postaci kleju kostnego
wg 2.1 rozroznia sie cztery gatunki:
| — gatunek pierwszy,
Il — gatunek drugi,
Il — gatunek trzeci,
Ekstra — gatunek ekstra.
2.3. Przykiad oznaczenia kleju kostnego w peret-
kach, gatunku pierwszego:
KLEJ KOSTNY C | BN-72/8182-02
SWW 1336-21

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogolne

3.1.1. Barwa — od jasnozottej do ciemnobrazo-
wej.

3.1.2. Zapach — charakterystyczny, dopuszczal-
ny staby zapach $rodka konserwujgcego.

3.1.3. Chtonnos$¢ wody. Klej kostny zanurzony
w wodzie o temperaturze 15-€20°C powinien po
napecznieniu zyska¢ w masie co najmniej 100%,
przy czym stan ten osigga sie w zaleznosci od po-

staci kleju:
A — po uptywie 1 godz,
B — po uptywie 1 godz,
C — po uptywie 2 godz,
D — po uptywie 4 godz.

3.2. Wymagania fizykochemiczne — wg tabl. 1
na str. 2.
4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
Pakowanie. Klej kostny w postaci proszku,

Postacie. Rozroznia sig cztery postacie kleju peretek i tusek nalezy pakowaé w worki papierowe

trojwarstwowe wg PN-70/P-79005 pojemnosci
50 kg, wielkosci 1000X600 wg PN-68/0-79027. Klej
kostny w postaci kawatkéw nalezy pakowac
w worki jutowe wielkosci 1000X600 wg PN-65/
0-79035.

Zjednoczenie Przemys$lu Chemii Gospodarczej ,,Pollena”
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Chemii Gospodarczej ,,Pollena”
dnia 29 kwietnia 1972 r. jako norma obowigzujgca w zakresie produkcji i obrotu
od dnia 1 kwietnia 1973 r. (Dz. Norm. i Miar nr 26/1972 poz. 58)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1973. Wptyw do WN 20.9.72. Oddano do sktadu 3.11.72.
Druk ukonczono w marcu. Obj. 1.00 a. w. Naktad 3.700'4-50 egz. GrzGraf. 5207 - 8.11.72

Cena zt 4,80
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Tablica 1
Gatunki
Wymagania
ymag Ekstra | 1 1l
a) Wody, % nie wiecej niz ) 15,0 15,0 150 150
b) Popiotu, %, nie wiecej niz 30 30 35 35
c) Lepko$¢ wzgledna 20,5-procento-
wego roztworu w temp. 40°C, °E, nie
mniej niz 28 25 21 18
d) Elastycznos¢ roztworu 20,5-pro-
centowej galarety klejowej przy obcia- nie normali- nie normali- nie normali- nie normali-
zeniu 100 g “Greinera, nie mniej niz Zuje sie Zuje sie ZUje sie Zuje sie
e) Trwato$¢ roztworu 20,5-procento-
wego w temperaturze 354-40°C, godz,
nie mniej niz 72 72 72 72
f) Odczyn roztworu (pH) 1-procento-
wego 5,24-7,5 5,24-7,5 5,24-7,5 5,247,5
g) Pienisto$¢ roztworu 20,5-procento-
wego, cm3 nie wiecej niz 30 45 10] 50
h) Zawarto$¢ thuszczu, °/o, nie wiecej
niz 20 20 20 20

1) Oznaczanie wykonuje sie wytgcznie na zadanie odbiorcy.

Do kazdego opakowania nalezy przymocowac
wywieszke zgodnie z PN-67/0-79252 zawierajacg
CO najmniej:

a) nazwe lub znak zaktadu produkcyjnego,

b) oznaczenie wg 2.3,

€) mase brutto i netto,

d) date produkcji,

e) wynik oznaczenia podanego wg 3.2 ¢),

f) numer partii,

g znak KJ.

Wewnatrz kazdego opakowania umiesci¢ kartke
z takimi samymi danymi jak na wywieszce.

4.2. Przechowywanie. Klej kostny nalezy prze-
chowywac w suchych i chtodnych pomieszczeniach.

4.3. Transport. Klej kostny nalezy przewozi¢
krytymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
postanowien 4.2. tadowanie nalezy wykona¢ zgod-
nie z obowigzujgcymi przepisamil).

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan. Badania obejmuja:
a) sprawdzanie barwy i zapachu (3.1.1, 3.1.2),
b) sprawdzanie chtonnosci wody (3.1.3),
€) oznaczanie wody (3.2 a),

d) oznaczanie popiotu (3.2 b),

e) oznaczanie lepkosci wzglednej (3.2 c),
f) oznaczanie elastycznosci (3.2 d),

g) oznaczanie trwatosci (3.2 €),

h) oznaczanie odczynu (pH) (3.2 f),

i) oznaczanie pienistosci (3.2 g),

J) oznaczanie ttuszczu (3.2 h).

") Patrz Informacje dodatkowe.

5.2. Wielko$¢ partii. Partie produktu stanowi nie
wiecej niz 25 000 kg kleju kostnego jednorodnego,
przedstawionego odbiorcy jednorazowo przez do-
stawce.

5.3. Pobieranie probek. Przy pobieraniu prébek
nalezy stosowa¢ wytyczne wg PN-67/C-04500.
Z kazdej partii podlegajacej odbiorowi, w zalez-
nosci od wielkosci partii, nalezy pobraé¢ losowo
liczby opakowan jednostkowych podane w tabl. 2

Tablica 2

Liczba
opako-
wan
w partii,
sztuk

Liczba opakowan, ktére nalezy pobrac
do pobierania prébek, sztuk

do 15
164 25
26 4 63
644-160
powyzej

160 10

© 0~ ol

Prébki jednostkowe pobiera¢ z wylosowanych
opakowan jednostkowych zgtebnikiem 5 lub 6 wg
PN/C-60010 z catej warstwy produktu w sposéb
podany w PN-67/C-04500 p. 54. Masa pobranej
w ten spos6b probki ogdlnej po uprzednim doktad-
nym wymieszaniu powinna wynosi¢ co najmniej
4000 g. Srednig probke laboratoryjna w ilosci co
najmniej 500 g nalezy przygotowa¢ wg PN-67/
C-04500 p. 5.6.2.
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Pakowanie, przeznaczenie i znakowanie Sredniej
prébki laboratoryjnej wg PN-67/C-04500 p. 6.14-
6.3.

Probki do analizy rozjemczej w ilosci 2 sztuk
nalezy przechowywac¢ w ciggu trzech miesiecy, w
przypadku eksportu kleju kostnego — 1 rok.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzanie barwy i zapachu nalezy prze-
prowadzi¢ organoleptycznie.

5.4.2. Sprawdzanie chtonnosci wody. 25 g kleju
odwazy¢ z dokfadnoscig do 0,1 g, umiesci¢ w nis-
kiej zlewce pojemnosci 400 cm3 doda¢ 100 cm3
wody destylowanej o temperaturze 154-20°C i po-
zostawi¢ na czas przewidziany w 3.1.3 dla danej
postaci kleju. Po tym czasie zawarto$¢ zlewki prze-
saczyC przez sitko polietylenowe lub inne o boku
oczka kwadratowego 0,4 mm. Sitko umiesci¢ w od-
powiednim lejku szklanym i sgczy¢ do cylindra
pomiarowego pojemnosci 100 cm3 Czas sgczenia
nie dtuzszy niz 5 min.

Zmierzy¢ iloS¢ odsaczonej wody i obliczy¢ za-
warto$¢ wchionietej wody w procentach wg wzoru

_ 100 —a
="

w ktorym a — ilo$¢ odsgczonej wody, cm3

X 100

5.4.3. Oznaczanie zawartosci wody. W naczynku
wagowym zaopatrzonym w doszlifowang pokryw-
ke, uprzednio wysuszonym w temperaturze 1054-
110°C do statej masy, odwazy¢ okoto 5 g bada-
nego kleju z dokfadnoscig do 0,001 g. Otwarte na-
czynko wraz z zawartoscig umiesci¢ w suszarce
i suszy¢ w temperaturze 40-f-50°C w ciaggu 1 godz,
a nastepnie w temperaturze 1054-110°C do statej
masy w ciggu 44-6 godz. Probki po wysuszeniu
umiesci¢ w eksykatorze z chlorkiem wapniowym.
Ze wzgledu na duza higroskopijnos¢, klej nalezy
wazy¢ w zamknietym naczyhku wagowym.

Zawarto$¢ wody (Xj) obliczy¢ w procentach wg
wzoru

M—m 100
o

X,=
w ktorym:
m — masa badanego kleju, g,
— masa badanego kleju po wysuszeniu, g.

Za wynik nalezy przyja¢ $Srednig arytmetyczng
wynikéw, co najmniej dwoch oznaczan réznigcych
sie najwyzej o 0,1%.

5.4.4. Oznaczanie popiotu. W tyglu platynowym,
kwarcowym lub porcelanowym pojemnosci co naj-
mniej 25 cm3 uprzednio wyprazonym do statej ma-
sy i zwazonym z dokfadnoscig do 0,0002 g, odwa-
zy¢ z dokfadnos$cig do 0,01 g okoto 2 g badanego
kleju. Zawarto$¢ tygla ostroznie zwegli¢ na matym

ptomieniu palnika, a nastepnie wyprazy¢ podno-
szac stale temperature.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonywania spalania
takze na innych urzgdzeniach pozwalajacych na
stopniowe, powolne ogrzewanie probki. Spalanie
uwaza sie za zakonczone, gdy popiét ma jednolite
zabarwienie szare lub zo6ttor6zowe i nie ma w nim
widocznych $ladéw wegla. Pozostato$¢ w tyglu
wyprazy¢ do statej masy, przy czym tygiel wraz
z zawarto$cig nalezy zwazy¢ z doktadnoscig do
0,0002 g.

Popidt (X2) obliczy¢ w procentach wg wzoru

_m 1+ 100
A2 m
w ktorym:
m — masa badanego kleju, g,
mi — masa pozostatosci w tyglu po wypraze-
niu g,

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwdch oznaczan réznigcych
sie najwyzej o 0,05%.

5.4.5. Oznaczanie wzglednej lepkosci

54.5.1. Przyrzady

a) sito metalowe lub jedwabne o wielko$ci boku
oczka kwadratowego 0,054-0,065 mm,

b) sito metalowe o oczkach okragtych $rednicy
10 mm,

c) lepkosciomierz Englera,

d) kolba miernicza Englera pojemnosci 200 cm3

e) sekundomierz.

5.45.2. Przygotowanie 20,5-procentowego roz-
tworu kleju w zaleznosci od postaci badanego
kleju

a) Roztwoér Kkleju kostnego w tuskach, proszku
lub peretkach. 82 g kleju kostnego w tuskach, pro-
szku lub peretkach odwazy¢ z doktadnoscig do
0,1 g w kolbie z dnem ptaskim pojemnosci 500 cm3
i doda¢ tyle zimnej wody destylowanej, aby masa
zawartosci kolby (netto) wynosita 400 g. Zawarto$é
kolby pozostawi¢ na 3 godz w temperaturze poko-
jowej w celu wchioniecia wody przez klej, miesza-
jac od czasu do czasu, aby unikng¢ przylegania kle-
ju do dna naczynia.

b) Roztwor Kleju kostnego w kawatkach. Probke
kleju kostnego w kawatkach rozdrobnic¢ i przesia¢
przez sito o oczkach srednicy 10 mm. 82 g kleju
kostnego uprzednio przesianego odwazy¢ z doktad-
noscig do 0,1 g w kolbie z dnem ptaskim pojemno-
$ci 500 cm3i dodac tyle zimnej wody destylowanej,
aby masa zawarto$ci kolby (netto) wynosita 400 g.
Zawarto$¢ kolby pozostawi¢ na 12 godz w tempe-
raturze pokojowej w celu wchioniecia wody przez
klej, mieszajgc od czasu do czasu, aby unikngc
przylegania kleju do dna naczynia.

Zawartos$¢ kolby zaopatrzonej w chtodnice zwro-
tng ogrzewa¢ na tazni wodnej w temperaturze
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75°C do catkowitego rozpuszczenia kleju, miesza-
Jjac jg od czasu do czasu. Po rozpuszczeniu sig kleju,
uzupetni¢ odparowang wode do masy 400 g. Otrzy-
many 20,5-procentowy roztwoér kleju nalezy prze-
saczyC przez sito metalowe lub jedwabne o wielko-
$ci boku oczka kwadratowego 0,05-4-0,065 mm.

5453.
lepkosciomierz Englera napetni¢ 20,5-procentowym
roztworem Kkleju przygotowanym wg 5.4.5.2 po
uprzednim zamknieciu otworu wyptywowego za-
tyczka. Po doprowadzeniu tazni i roztworu kleju
do temperatury 40°C, ustawic¢ lepkoSciomierz po-
ziomo, po czym unie$é¢ z lekka zatyczke i odpuscic¢
nadmiar kleju tak, aby poziom roztworu Kkleju
w lepkosciomierzu odpowiadat $cisSle punktom
ostrzy. Zbiornik lepkosciomierza nakry¢ pokrywka,
w ktorej umieszczony jest termometr. Poruszajgc
dokota zatyczki pokrywka wymiesza¢ termome-
trem roztwér kleju. Pod otworem umiesci¢ kolbe
Englera. Nastepnie szybko wyjaé zatyczke urucha-
miajac jednocze$nie sekundomierz. W chwili gdy
poziom roztworu w kolbie dojdzie do kresy
200 cm3 zatrzymaé sekundomierz i odczytaé czas
wyptywu. Jezeli podczas wyptywu tworzy sie pia-
na, nie nalezy bra¢ jej pod uwage przy okresleniu
objetosci roztworu w kolbie. W taki sam sposéb
nalezy zmierzy¢ czas wyptywu 200 cm3 wody de-
stylowanej. Pomiar przeprowadzi¢ w temperaturze
20°C. Nalezy wykona¢ co najmniej trzy pomiary,
przy czym roznica miedzy wynikami pomiaréw nie
powinna przekracza¢ 0,5 s. Czas wyptywu wody
powinien wynosi¢ 50-4-52 s.

Lepko$¢ wzgledng (X3 obliczy¢ w stopniach En-
glera wg wzoru:

w ktorym:
tic — czas wyptywu 20,5-procentowego roztwo-
ru badanego kleju w temperaturze 40°C,
S,
tw — czas wyptywu wody destylowanej w tem-
peraturze 20°C, s.

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwdéch oznaczan réznigcych
sie najwyzej o 0,05 stopni Englera.

5.4.6. Oznaczanie elastycznosci
5.4.6.1. Przyrzady

a)  Glutynometr Greinera — wg rys. 1. Na pod-

stawie 1 umocowane sg dwie belki pionowe 2 oraz
dwa wsporniki 3, do ktérych jest przymocowana
belka pozioma 4. Miedzy belkami pionowymi 2
znajduje sie koto 5. Na belce poziomej 4 umiesz-
czony jest mechanizm zegarowy 6 zaopatrzony w
skale z podziatkg w stopniach Greinera. Wskaz6ow-
ke skali uruchamia zebatka 7, do gdérnego kornca

ktérej przymocowana jest szalka S, do dolnego za$
konca 9 szczegdt A. taczny ciezar szalki, zebatki
i koncowki jest zrownowazony ciezarkiem 10,
ktory jest polaczony z szalkg 8 za pomoca linki
przetozonej przez koto 5. W podstawie 1 znajduje
sie podstawka 11, ktorej wysoko$¢ reguluje sie za

Wykonanie oznaczenia. Czysty i suchy POmoca sruby.

Rys. 1

b) Cylindryczne naczynie szklane o S$rednicy
wewnetrznej 50 +0,5 mm i wysokosci 70+1 mm.

c) Termostat z termoregulatorem umozliwiaja-
cym utrzymanie statej temperatury z doktadnoscia
do 0,2°C.

5.4.6.2. Wykonanie oznaczenia. Do cylindryczne-
go naczynia szklanego wla¢ 100 cm320,5-procento-
wego roztworu badanego kleju przygotowanego wg
5.4.5.2. Naczynie umie$ci¢ w termostacie w tempe-
raturze 15 +0,5°C na 12 godz. Po uptywie tego cza-
su glutynometr ustawi¢ pionowo za pomocg $rub
12, szalke 8 ustawi¢ za pomocg ciezarka 10 na ta-
kiej wysokosci, aby wskazéwka znalazta sie w
punkcie 298 stopni skali. Nastepnie naczynie z roz-
tworem badanego kleju ustawi¢ na podstawce 11
i podnies¢ je za pomoca Sruby, az do zetkniecia
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sie powierzchni roztworu kleju zawartego w na-
czynku z koncowka 9. Szalke 8 obcigzy¢ ciezarkiem
100 g i po ustaleniu sie potozenia wskazowki skali
dokona¢ odczytu z doktadnosciag do 1 stopnia
Greinera.

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwoch oznaczan.

5.4.7. Oznaczanie trwatosci

54.7.1. Przyrzady
a) Termostat z termoregulatorem.
b) Szalki Petriego.

5.4.7.2. Wykonanie oznaczenia. Do szalki Petrie-
go, uprzednio wysterylizowanej w temperaturze
100°C w ciggu 2 godz, wla¢ 25 cm3 20,5-procento-
wego roztworu kleju przygotowanego wg 5.4.5.2.
Szalke nakryé pokrywka i umiesci¢ w temperatu-
rze 35-1-40°C w termostacie. Co 24 godz nalezy
sprawdzi¢, czy roztwor kleju nie ulegt zepsuciu,
ktére charakteryzuje: pojawienie sie¢ ple$ni na po-
wierzchni roztworu oraz wydzielenie gnilnego za-
pachu.

5.4.8. Oznaczanie odczynu pH

5.4.8.1. Przyrzady

a) Komparator Walpoola wg rys. 2

b) Probowki ze szkta bezbarwnego o wymiarach
dobranych do otworu komparatora.

Rys. 2

5.4.8.2. Odczynniki i roztwory wzorcowe

a) Weglan sodu cz.d.a., roztwér 0,In.

b) y-Dwunitrofenol, roztwér: 0,100 g y-dwu-
nitrofenolu rozpuscié w 100 cm3wody.

¢) m-Nitrofenol, roztwoér: 0,300 g m-nitrofenolu
rozpusci¢ w 100 cm3wody.

d) p-Nitrofenol, roztwér: 0,100 g p-nitrofenolu
rozpusci¢ w 100 cm3 wody.

e) Skala wzorcow nitrofenolowych przygotowa-
na w nastepujacy sposob: przygotowane roztwory
wyjsciowe nitrofenoli rozcieniczy¢ 10-krotnie. W
celu otrzymania wzorca o odpowiedniej wartosci
pH, do probdéwki wla¢ tyle cm3 rozcienczonego
10-krotnie roztworu wyjsciowego nitrofenolu, ile
podano w tabl. 3.

Tablica 3
in-Nitrofenol p-Nitrofenol /-Dwunitrofenol
ilos¢ ilos¢ ilos¢
roztworu roztworu roztworu
wskazni- wskazni- wskazni- PH
ka, cm3 ka, cm3 ka, cm3
5,20 84 4,05 70 6,60 54
4,20 82 3,00 6,8 5,50 52
3,00 8,0 2,00 6,6 4,50 50
2,50 78 1,40 6,4 3,40 48
1,50 76 0,94 6,2 2,40 46
1,00 74 0,63 6,0 1,63 44
0,66 72 0,40 58 1,10 4,2
045 7,0 0,25 56 0,74 4,0
0,27 6,8 0,16 54 — —

Nastepnie probowke dopetni¢ do objetosci 7 cm3
roztworem weglanu sodowego, zatopic i nalepi¢ na
niej nalepke z oznaczeniem wartosci pH.

5.4.8.3. Wykonanie oznaczenia

Do probowki wla¢ 6 cm3 1-procentowego roz-
tworu badanego kleju przygotowanego w kolbie
pomiarowej pojemnosci 100 cm3 przez umieszcze-
nie w niej za pomoca pipety 5 cm320,5-procento-
wego roztworu kleju i rozcieficzenie do kreski wo-
dg destylowang, a nastepnie dokfadnym wymie-
szaniu zawartos$ci kolby.

Nastepnie umiesci¢ w probéwce 1 cm3roztworu
wskaznika przygotowanego wg 5.4.8.2; rodzaj
wskaznika dobiera sie na podstawie przypuszcze-
nia co do wielkosci wartosci pH, albo po wykona-
niu orientacyjnej préby. Probke wstawi¢ do otwo-
ru 4 komparatora wg rys. 2, w otwory 2 i 6 wstawic
probowki, w ktérych znajduje sie 6 cm3 badanego
roztworu i 1 cm3wody destylowanej, a w otwér 3
wstawi¢ probéwke z wodg destylowana.

Nastepnie z szeregu wzorcoéw tego wskaznika,
ktory byt dodany do roztworu badanego kleju do-
bra¢ takie kolejne co do wartosci pH wzorce, aby
po wstawieniu ich do otworu 1 i 5 komparatora,
barwa badanego roztworu zawartego w probowce
umieszczonej w otworze 4 komparatora byta jak
najbardziej zblizona do barwy jednego z wzorcéw
lub byta posrednia miedzy zabarwieniami obu
wzorcow. W przypadku gdy barwa badanego roz-
tworu jest taka sama jak barwa jednego z wzor-
céw, za pH roztworu nalezy przyja¢ pH tego wzor-
ca, w przypadku gdy barwa badanego roztworu
jest posrednia miedzy zabarwieniami obu wzorcow,
za pH badanego roztworu nalezy przyjac¢ Srednig
arytmetyczng wartosci pH obu wzorcow.

W celu zwigkszenia doktadno$ci pomiaru zaleca
sie poréwnywanie barwy badanego roztworu
z wzorcami przez ptytke ze szkta niebieskiego lub
matowego.
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5.4.9. Oznaczanie pienistosci

5.4.9.1. Wykonanie oznaczania

Do cylindra pomiarowego z korkiem doszlifowa-
nym wg BN-65/6851-10 pojemnosci 100 cm3 wlaé
50 cm320,5-procentowego roztworu badanego kleju
przygotowanego wg 5.4.3.2. Cylinder zamkna¢ kor-
kiem i umie$ci¢ w kapieli wodnej o temperaturze
45°C na 30 min. Nastepnie wyjac¢ cylinder z kapieli
i wstrzagsa¢ nim w ciggu 1 min, wykonujac dwa
wstrzasniecia na sekunde, po czym umiesci¢ znéw
w kapieli wodnej o temperaturze 45°C. Po 2 min
odczyta¢ objetos¢ piany w cylindrze.

5.4.9.2. Wynik. Za wynik nalezy przyja¢ Srednig
arytmetyczng wynikéw co najmniej dwoch ozna-
czam

5.4.10. Oznaczanie zawartosci ttuszczéw

54.10.1. Odczynniki i roztwory

a) Chlorek sodowy cz., roztwor 10-procentowy.

b) Eter etylowy cz.d.a.

¢) Kwas solny cz., roztwdr 10-procentowy.

d) Oranz metylowy cz.

e) Siarczan sodowy cz. bezwodny.

f) Wodorotlenek potasowy cz., roztwor alkoho-
lowy In.

5.4.10.2. Wykonanie oznaczania. W  kolbie
z dnem ptaskim, pojemnosci 250 cm3 odwazy¢ 10 g
kleju z doktadnoscig do 0,01 g, nastepnie wlaé
20 cm3zimnej wody destylowanej i zawarto$¢ kol-
by pozostawi¢ na 3 godz w temperaturze pokojo-
wej w celu wchioniecia wody przez klej, po czym
podgrzewa¢ zawarto$¢ kolby na fazni wodnej do
chwili rozpuszczenia kleju. Do roztworu dodaé
40 cm3alkoholowego roztworu wodorotlenku pota-
sowego i catos¢ ogrzewac¢ na wrzacej tazni wodnej,
czesto mieszajac, az do catkowitego odparowania
cieczy.

Pozostato$¢ wysuszy¢ w suszarce w temperatu-
rze 100-"-105°C, nastepnie wla¢ 100 cm3kwasu sol-
nego i pozostatos¢ rozpusci¢ ogrzewajac zawartosé
kolby na tazni wodnej. Roztwoér ochtodzi¢ do tem-
peratury pokojowej i przenies¢ do rozdzielacza
pojemnosci 300 cm3 doda¢ 50 cm3eteru etylowego,
a kolbe przemy¢ eterem i eter z przemycia kolby

dotaczy¢ do roztworu w rozdzielaczu. Zawarto$¢
rozdzielacza doktadnie sktoci¢ i odczeka¢ do mo-
mentu rozdzielenia sie warstw okoto 15 min. Dolng
warstwe puscié¢ do drugiego rozdzielacza i ekstrak-
cje powtorzy¢ jeszcze dwukrotnie uzywajac kazdo-
razowo po 50 cm3eteru. Wyciagi eterowe potgczy¢
w pierwszym rozdzielaczu, doda¢ 50 cm3roztworu
chlorku sodowego, cato$¢ skidci¢ i odczeka¢ do
chwili rozdzielenia sie warstw. Warstwe dolng od-
rzuci¢, przemywanie powtorzy¢ do zaniku kwasnej
reakcji wobec oranzu metylowego uzywajac kaz-
dorazowo 50 cm3 roztworu chlorku sodowego.
Nastepnie warstwe dolng odrzuci¢ i roztwor ete-
rowy przefiltrowa¢ przez suchy saczek wypetnio-
ny $wiezo wyprazonym siarczanem sodu do kolby
ptaskodennej, zwazonej z doktadnoscig do 0,002 g.
Rozdzielacz, lejek i saczek nalezy przemy¢ eterem.
Eter z przemycia dotgczy¢ do roztworu w kolbie.
Eter oddestylowaé na tazni wodnej, a pozostatos$é
wysuszy¢ do statej masy w suszarce o temperatu-
rze 100-i-1050C.

Zawarto$¢ ttuszczu (X4 obliczy¢ w procentach
wg wzoru

v _mxe100
@ 47 e
w ktorym:
m — masa badanego kleju, g,
mi — masa thuszczu, g.

Za wynik nalezy przyja¢ Srednig arytmetyczng
wynikéw co najmniej dwoch oznaczan réznigcych
sie najwyzej o 0,05%.

5.4.11. Zaswiadczenie o jakosci. Do kazdej partii
kleju powinno by¢ dotgczone Swiadectwo kontroli
jakosci zawierajgce stwierdzenie zgodnosci dostar-
czonej partii z obowigzujacg norma.

5.4.12. Postepowanie z partig produktu uznang
za niezgodng z wymaganiami normy. Partie pro-
duktu, ktérg w wyniku badan odbiorca uzna za
niezgodng z wymaganiami normy, nalezy zabezpie-
czy¢ przechowujgc w warunkach wg 4.2.1 i przed-
stawi¢ do komisyjnego odbioru z udziatem przed-
stawiciela producenta. Badanie wtorne bedzie ba-
daniem ostatecznym.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/8182-02

1. Istotne zmiany w stosunku do PN-59/C-81003

a) wprowadzono oznaczanie lepkosci 20,5-procentowego
roztworu w temperaturze 40°C, a dotychczas — roztwor
17,75-procentowy w temperaturze 30°C,

b) wprowadzono system sporzadzania roztworéw kleju
dla wszystkich oznaczan metodg wytacznie wagowg z po-
minigciem stosowanego do tej pory klejomierza Suhra.

c) wprowadzono w  wymaganiach  szczegdtowych
zmniejszong z 17% do 15% maksymalng zawarto$¢ wody.

d) wprowadzono w wymaganiach szczegétowych (tabl. 2)
granice zawartosci tluszczu wynoszacg 2,0%.

Dotychczas obowigzujgca PN-59/C-81003 zostaje unie-
wazniona z dniem 1 kwietnia 1973 r.
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2. Odpowiedniki w normach zagranicznych Rumunia STAS 88-51 — norma rownowazna w zakresie

Anglia BS 745:1949 — norma réwnowazna w zakresie wymagan technicznych dotyczacych zawartosci wody,
wymagan technicznych dotyczacych zawartosci wody popiotu, odczynu (pH), trwatosci i zdolnosci pienie-
i odczynu (pH). nia sieg.

CSRS CSN 668522 — norma réwnowazna w zakresie wy- 3 p . tad iu i wvlad . sw kol
magan technicznych dotyczacych zawartosci wody, po- . rzepisy o fadowaniu I wytadowaniu wagonow Kofe-
piotu i odczynu (pH). jowych

Indie IS 852-1957 — norma réwnowazna w zakresie wy- Przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw to-
magan technicznych dotyczacych zawartosci wody, po- warowych w komunikacji wewnetrznej. Zatacznik nr 10
piotu i odczynu (pH). do art. 27 ust. 4, pkt. 4 DKP



