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Plecionkarstwo

Podstawowe nazwy i okre$lenia

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa podstawowe nazwy i okres-

lenia uzywane w plecionkarstwie i koszykarstwie.

2. NAZWY I OKRESLENIA

(2.1) materiat pleclonkarski - materiat pooho-

dzenia naturalnego lub sztucznego spedniajacy w
wyrobie rolg tworzywa konstrukcyjnego (osnowy) lub

tworzywa wyplotowego (watku).

(2.2) tworzywo konstrukcyjne - materiat do wy-
konywania elementéw konstrukoyjnyoh wyrobdéw; wy-
stepuje przewaznie jako osnowa. Najozesoiej sto-
sowanym tworzywem konstrukcyjnym sa prety i Kije
wiklinowe, rotangowe, malakkowe, bambusowe; sto-
drftt, prety metalowe,
rurki metalowe lub z tworzyw sztucznych itp.

suje sie roéwniez drewno,

(2.3) tworzywo wyplotowe - materiat do wyplata-
nia Scianek wyrobu; wystepuje przewaznie jako wa-
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2.4) szkielet - konstrukcja wyrobu (nie wyple-
ciona) ztozona z poszczegbélnych elementéw odpo-
wiednio ze soba potgaczonych.

(2.3) osnowa - element konstrukcyjny lub nos$ny

do uformowania wyrobu.

(2.6) watek - tworzywo wyplotowe do wypedniania
przestrzeni miedzy osnowami wyrobu.

(2.7) splot - sposéb wzajemnego przeplatania sie
osnowy i watku lub tylko osnowy w wyrobaoh ple-
cionkarskioh i koszykarskich.

(2.8) splot tworzacy - splot do wykonania ple-
oionki lub sScianek wyrobu.

(2.9) splot tgozacy - wigzadto do tgozenia ele-
mentédw wyrobu.

(2.10) wiagzadto - spos6b wigzania elementéw lub
czesoi wyrobu charakteryzujacy sie
formg wykonania.

speoyflozng

tek. Najczesciej stosowanym tworzywem wyplotowym (2.11) warstwa - jedno- lub wielokrotnie powta-
sg prety wiklinowe, rotangowe, peddigowe, tasma rzajacy sie fragment splotu lub wigzadta tworzy-
wiklinowa, rogozyna, trzcina; stosuje sie réwniez wa wyplotowego (wgtku) z tworzywem konstrukcyjnym
drut, tasmy, sznurki, rurki z tworzyw sztucznych (osnowag) lub wzajemne przeplecenie osnow miedzy
itp. sobg.
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